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ONSOZ

Devlet Planlama Tegkilat'nin Kuruiug ve Goérevleri Hakkinda 540 Sayili
Kanun Hikmiinde Kararmame, iktisadi ve sosyal sektdrlerde uzmanlik alanlari
ile ilgili konularda bilgi toplamak, aragtirma yapmak, tedbirler gelistirmek ve
onerilerde bulunmak yolu ile Devlet Planlama Teskilati'na, Kalkinma Plani
calismalarinda yardimci olmak, plan hazirliklarina daha genig gevrenin
katkisini saglamak ve dlkemizin bltin olanaklarini degerlendirmek {izere
stirekli ve gecici 6zel ihtisas komisyonlarinin kurulacadi hikmini getirmektedir.

Basbakanhgin 1.4.1983 tarih ve 93/7 sayili Genelgesi uyarinca kurulan
Ozel Ihtisas Komisyonlarinin hazirladigi raporlar, 7. Bes Yilik Kalkinma Plani
hazirlik galigmalarina igik tutacak ve toplumun gesitli kesimlerinin gérisglerini
Plan metnine yansitacaktir. Komisyonlar galismalarini, sézkonusu Basbakanlik
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Sayili Bakanlar Kurulu Karar ile
yUrdrlige konulmus olan tlzik ve Tegkilatimiz tarafindan hazirlanan Yedinei
Bes Yillik Kalkinma Plani Ozel Ihtisas Komisyonu Raporu genel gergevelerini
dikkate alarak yaprmslardir.

Yedinci Bes Yilik Kalkinma Plani ile istikrar icinde blylimenin
saglanmasi, sanayilegsmenin basarilmasi, uluslararasi ticaretteki payimizin
ylkseltiimesi, piyasa ekonomisinin geligtirimesi, ekonomide toplam verimliligin
arttinlmasi, sanayi ve hizmetler agirhkh bir istihdam yapisina ulasiimasi,
issizligin azaltilmasi, saghk hizmetlerinde kalitenin yUkseltiimesi, sosyal
glvenligin yayginlastiriimasi, sonug olarak refahin arttirnlmasi ve
yayginlastinimasi hedeflenmekte, yirmibirinci yizyilda dinya ile bitinlesme
amaglanmaktadir.

Ulkemizi 2000'i yillara tagiyacak ve dnemii bir dénemi kapsayacak olan 7.
Bes Yilhik Kalkinma Plani ¢aligmalarina toplumun tim kesimlerinin katkisi, 6zel
ihtisas komisyonlar kurularak saglanmigtir. Planlarin demokratik katilime
niteligini glglendiren Ozel inhtisas Komisyonlari galismalarimin diinya ile
bltlnlesen bir Turkiye hedefini gergeklegtirecegine olan inancimla, konularinda
Ulkemizin en yetkili kisileri olan Komisyon Bagkan ve Uyelerine, galismalara
yaptiklar katkilar nedeniyle tegekkiir eder, Yedinci Bes Yilhk Kalkinma
Plani'min dikemize hayirh olmasini dilerim.
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1. GIRIS

Ferroalagimlar, haddeden gegirilmeye veya dokilmeye miisait olmayan, demir
sanayinde kullamlmaya elverish bilesiklen meydana getiren ve afurlik iibanyle tek basina
veya birhkte ,

% B'den fazla silisyum,
% 30'dan fazla mangan,
% 30'dan fazla krom,

% 40'dan fazla tungsten,

ve toplam olarak %10dan fazla bagka alagm elementi (aluminyum, titan, vanadyum,
molibden, myobyum, vb., s6z konusu metal bakir olursa rakam %10 gegmemelidir) igeren
demirli alagim Grtinleridir.

Rapora konu olan ferroalasimlanin GTIP numaralan izleyen sekildedir.

FeMn :7202.11 FeMo - 7202.70
FeSi : 720221 FeW :7202.80
FeSiMn ; 7202 30 FeTi :7202.91
FeCr :7202.41 FeV :7202.92
FeSiCr : 7202.50 FeNb : 720293
FeNi ;720260 Dagier  © 720299

Tl. MEVCUT DURUM VE YAKIN GECMISTEKI GELISMELER

VI. Plan doneminde dinya ferroalasim sektorlerinin durumunu genel olarak gozden
gegirdifimizde ortaya son derece defisken bir piyasa gorintasd cikmaktadir, V1, Plan
donemimn ilk iki yihnda (1988-89) oldukga miispet bir ortamda Demir-Celik tretimindeki
artig nedeniyle dinya ferroalasimlar talebi doruk noktasina ulasmis, buna bagh olarak da
fivatlar yikselmigtic. Ancak daha sonraki donemde diinya ekonomisi afir bir bunalima
girmigtir. Demir-gelik sektori bu bunalmdan Gnemli Olgide etkilenmigtir, Bir onceki
donemde ferroalagim fiyatlanmin yukselmesine bagh olarak, dreticilerin kapasitelerim
arturmalan ve piyasalara fazla miktarda mal sirmeleri nedeniyle arz-talep dengesi bozularak
ferroalagim fiyatlan diigmeye baglammg ve 1992-93 yillannda da en alt sevivelere inmistir.

Yine bu donemde eski sosyalist blok ulkelerinde siyasal ve ekonomik sistem
defisiklikler sonucu bu tlkelerde sanayi tretimi ¢okiintiiye ugramistir. Ozellikle diinyamn
en bilyiik demur-gelik ve hammadde dreticisi olan eski 5.5.C.B. ulkelerinde kapali devre
dretiip tiketilen metal ve madenler bu dlkelerin konvertibll dowvize olan acil taleplen
nedeniyle bu ilkeler tarafindan gok digik fivatlarla ve biyik miktarlarda diinya piyasa-
larina arz edilmeye baglanmigtir.

Dogu bloku kaynakh uriinlerin piyasaya girmesiyle arz kaynaklan gesitlenen demir-
gelik dreticilert bu durumu kullanarak ferro alasim treticileri karsisinda pazarhk giiglerini
arbrmuglar ve bu durum neticesinde piyasa yapisi deZiserek alict piyasasi durumuna
déntagmistar.

Ferro alasimlar igerisinde dunyada onemli uretici ilkelerden birisi oldugumuz
ferrokrom endistrisinde son 20 yilda énemli degsiklikler olmustur. Diinya ferrokrom



tiketiminin  %70den fazlasi paslanmaz celik dretiminde vapimaktadir. Dolayisivla
ferrokrom pivasas: birincil olarak paslanmaz gelik endistrisinde ki faaliyetlere bagh olarak
defigmektedir.

Dtinya ferrokrom endiistrisinde 1970/lerin bagindan itibaren onemli degisiklikler
olmustur, 1970'te bat diinyasinda en biyiik iki tiketici ilke AB.D. ve Japonya aym
zamanda diinya ferrokrom uretiminin yaklagik %45'ini gergeklegtirmekte iken, bugiin
tiretimde ki paylan %10'un ahina dismigtir. Aym donemde basta G. Afrika Cumburiyeti
olmak uizere gelismekte olan ulkeler grubunda yeralan kromit ureticisi ilkelerin tiretimi hizla
artmustir. Endiistri yapisinda ki bu énemli degisiklifin ardinda vatan temel etkenler agagida
ki gibi siralanabilir,

- Geligmis ilkelerde uretim yapismda ki genel degigiklige paralel olarak enerni
titketimi ve gevreye etkisi yiksek olan teknoloji standarlagmaya vonelmis, ferrokrom gibi
metaluri Gretimleri hammadde (kromit) kaynaklanmin bulundugu gelismekte olan dlkelere
kaymistir.

- Kromit Greticisi ulkeler katma degen yuksek driinler ihra¢ etmek ve demir-gelik
uretimlerini geligtirmek gayesiyle ferrokrom tiretimine vonelmiglerdir,

- Gelismis tlkelerdeki ¢evre duyarhilifn ve 1lgili kisitlamalann artmasi yikselen enerji
ve is¢ilik maliyetleri gibi nedenlerden dolayi bu tilkelerde tiretim giiglesmistir.

- Gelismekte olan dlkelerde mevecut digik icretler ve. hammadde kaynaklan
uretimide maliyet avantaji yaratmaktadir.

- Gelisen tlkelerde endistnun yem olmasi dolayisiyla son teknolplert kullanan
tesisler kurulmuogtur. Bu tesislerle rekabette zorlanan gelismis ilke ureticileri tiretimlerini
azaltmiglardir.

Son 15 wil igensinde diinyada ferrokrom endastrisinde yukanda amlan degisiklenn
yamsira, tiketilen ferrokrom tirtinde de defisikhik gozlenmistir Bu dénemde YK
Ferrokrom tiketimi mzh bir gekilde artmustir. Bu artigin ardinda yatan temel etmen
paslanmaz gelik tiretim teknolojisinde ki gelismelerdir. Bu dénem igerisinde dzellikli qelik
dretiminde Argon-Oksijen-Dekarbiirizasyon (AOD), ASEA (prosesi gelistiren firma ismi) ve
benzeri proseslerin kullammui yaygmmlagmigtir. Bu yeni teknolojilerin FeCr  endustrisi
agisindan en onemli dzelligi digiik sicakliklarda selektif karbon oksidasyonu yapmalari ve
dolayisiyla gelik tireticilerine maliyeti daha az olan, disik demir oram ve yiksek karbon
igerikli FeCr alagimlan kullanma imkani vermeleridir,

Ferroalagimlar sektorunde aktivitenin stratejik olarak bagimh oldugu dinya
paslanmaz ¢ehk {retiminin 20000 yillara girerken 16 milyon tonfyil, diger alasunh gelik
uretiminin is¢ 73 milyon tonfyil dizeyine gikmasi, buna bagh olarak da ferro alagimlar
talebinde oneml artig olmas: beklenmektedir.

Halihazirda diinya krom cevhen oretimi 12 mulyon ton/yil, ferrokrom tiretimi 1se 3,2
milyon ton/yil civarindadir. Bu Gretime temel olan rezervler ise 4,7 milyar ton seviyesinde
olup, meveut egilimle dinya tiketimini 300 yildan fazla siire ile kargilayabilecek diizeydedir.

Tiirkiye'de ferroalasimlar sektérinde tek dretici kurulus KIT statisinde olan



Etthank'tir. Evbenk'a baZh dretici Luruluglarla ileil bilgiler izleyen bolimde venlmektedir,
VI. Plan doaeminde Etibankin ferrokrom iretim kapasitesi 60.000 ton/yil'dan 160.000
ton/yil'a gikanimistir. Bu artisin disinda sektdrdeki difer kapasiteler aym kalmustir,

Asafida ki bilgilerden de anlagilacag tizere Sektor iretim kapasitesinin dnemli kism
ferrokrom dretimndedir. Ancak iilkemizde ferroslagm tiketimi esas olarak manganez
alagimlar: (FeMn ve FeSiMn) ile ferrosiliconda yoguniagmaktadir. Bu durum dGlkermizde
uzun yillardir thracat amaciyla tiretilen kaliteli kromitin cevher yerine katma degeri daha
yiiksek olan ferrokrom olarak dinya piyasalarina arz edilmesi ve demir-elik dretiminin
talebini kargilzyabilme seklinde tercih edi'mistir Bu amagla Etbank 2000k yillarda da dinya
pazarlarmda yerini korumak ve dlkermzin meveut krom cevher yataklanimi degerlendirmek
igin caligmalanm siirdiirerek, 1989 yilinda ™ T A Genel Mudurliginden 92 milyon ton/yil
gorinir rezervhi, disik tendrli (%5,38 L2103} Karsanti-Adana krom sahasim satin almustir,
Bu bolgede, Turk tzel sektorti ve yabana sermaye ile isbirlifi yaparak ortak bir yatmm
vapilmasi planlanmaktadir,

1. Sektordeki Kuruluglar g,

Tiirkive de ferroalasmlar sektorinde iretim yapan, Etibank miilkiyetinde, iki
kurutug bulunmaktadir, Sektarde Gretim yapan dzel sekiér kurulusu bulunmamaktadir.

Etibank'a ait Elazg Ferrokrom [sletmesi Miiessesesi ve Antalya Elektrometalurji
Sanayi Isletmesi Milessesesinin Grin bazinda kurulu kapasiteleri ise;

1. Ferrosilisyum ( %75k )
Uretim Kapasitesi  : 5.000 ton/yil
Sermayenin tamami Etibank'a aittir.
Bulundugu Yer : Etibank Elektrometalurji Sanayi
Isletmesi Miessesesi ANTALYA

2. Ferrokrom { Yiiksek karbonlu )
Uretim Kapasitesi  : 150.000 ton/vl
(Baslangig 50.000 ton/yil, 1589 yihinda 50.000 ton/wil, 1991 wilinda da 50.000
ton/yil ton/yil yeni kapasite devreye girmustir.)
Sermayenin tamami Etibank'a aittir
Bulundugu Yer Etibank Sark Kromlan ve Elazig
Ferrokrom [sletmesi Miiessesesi ELAZIG

3. Ferrokrom ( Disik Karbonlu )
Uretim Kapasitesi : 10.500 ton/yl
Sermayenin tamam Etibank'a aittir.
Bulundugu Yer : Etibank Elektromeralurji Sanayi
Isletmesi Miiessesesi ANTALYA

4. Silikoferrokrom
Uretim Kapasitesi  : 6.000 ton/yil.
Sermayenin tamami Etibank'a aittir.
Bulundugu Yer ; Etibank Elektrometalurji Sanayi
Isletmesi Miiessesesi ANTALYA



2. Mevcut Kapasite ve Kullamim:

Tablo 1. Ferroalasimlar Sektériinde Kurulu Kapasite Durumu

S5ira Kapasite Kapasite

No: Ana Mallar Birimi 1988 1992
1 Ferrosilisyum ton/yil 5.000 5.000
2 Y.K.Ferrckrom 4 20,000 . 150.000
3 D.K.Ferrokrom i 10.500 10.500
4 Silikeoferrokrom i €.000 6.000

Kaynak: Etibank

Tablo 2. Sektdrde kapasite kullamim oranlan (kurulu kapasiteye gére %)

Sira :
No: Ana Mallar 1988 1985 15850 1891 1952

1 Ferrosilisyum 104,0 99,4 104,5 34,7 25,0
2 ¥.K.Ferrokrom 87,0 3z,2 34,2 48,3 45,0
3 D.K.Ferrckrom 121,37 120,16 111,58 127,89 129,4
4 silikoferrokrem 121,67 121,50 113,17 128,33 130,33

Kaynak: Etibank

Yiiksek karbonlu ferrokromda VI. KP déneminde ilave edilen 100.000 ton/yil yem
kapasiteye ulagmak amaciyla ¢aligmalar devam etmekte olup; 150.000 ton tam kapasitede
(retime pazar durumuna ve mevcut teknik problemlerin halledilmesine bagh olarak
onimuzdeki yillarda gegilecegi tahmin edilmektedir. Meveut iretim kapasitesi igin gerekli
krom cevheri Gretiminin yetersiz olmasi nedeniyle ferrokrom ve ferrosilisyum dretimi igin
Etibank tarafindan dahili piyasadaki 6zel sirketlerden cevher satin alinmaktadir. Ayrica artan
iretim  kapasitesinin  konsantre ihtiyacim  kargilamak amaciyla kurulan Etibank Kef
Konsantratorii (250.000 ton/yil kapasite) test galismalan tamamlanmis olup 1993 vilindan
itibaren ihtiyaca gore uretime baglanugtir. Yine artan kapasitenin kirma-eleme iglemlerini
yapabilmek ve ozellikle dig piyasadan talep edilen ¢egith boyutlardaki mal ihtiyacina cevap
verebilmek maksadiyla yeni bir kirma eléme dnitesi kurulmaktadir. Bu initemin de tam
kapasite retime gecmesiyle birlikte Gzellikle kigitk boyutlarda ve daha homojen yapida mal
arzi mumkun olabilecektir.

3. URETIM
a. Uretim Yéntemi ve Teknoloji
Ulkemizde, ferroalasimlar sektoriinde, ferrosilisyum, digik ve yiksek karbonlu
ferrokrom ile silikoferrokrom wretimi bir kamu kurulusu olan Etibank tarafindan
yapilmaktadir. Uretimin ¢agdas normlara uygunlagtnlmas: amaciyla tiretim birimlerinin 1SO
9000 standartlanna ulastinlmas igin ¢aligmalar devam etmektedir.
a-1. Ferrosilisyum Uretim Ydntemi - Teknoloji

Ulkemizde Etibank Elektrometalurji Sanayi Igletmesi tesislerinde 5.000 ton/yil



kapasiteli % 75 51 ihtiva eden ferrosilisyum dretimi 6.000 KVA gicindeki ark-direng
finninda yapilmaktadir,

Firm 5.500 mm ¢apinda; 3.535 mm dennliinde tabami karbon blok kaph, etrafi
samot tugla ile Grillmiis ve 850 mm ¢apinda, 120° derece ag ile yerlestinilmis 3 adet
elektrodu mevcuttur, Elektrodlar diisitk gerilimde (100-120 Volt) yitksek alam ¢ekerek finn
tabami ile ark vyapar ve elektrodlann Uzerinden gegen akimdan dofan direncin 1stya
ddniismesi ile 2.000°C sicaklhiga kadar ulagilir.

Finna; kuvarsit (% 95 5i02), demir gelik hurdasi veya demir cevhen ile metalurjik
kok belirli oranlarda bilgisayar otomasyonu ile otomatk clarak tartilarak kangtinldiktan
sonra beslenir. 1.520°C' nin Gzerinde demir oksitler ve 5102 metilurjik kok (karbon) ile
indirgenerek ferrosilisyum alagimmi olusturur. Finn tabaminda biriken alasim, mal alma
oluklarinin uygun zaman araliklarinda agilmasiyla demir kaliplara alnir. Bilahare talebe gore
gegith ebatlara kinilarak, dokme veya sandikh olarak i¢ piyasaya arzedilir.

a-2. Yiiksek Karbonlu Ferrokrom Uretim Yintemi - Teknoloji

Genellikle yitksek karbonlu ferrokrom dretiminde 15.000-30.000 KVA giicindek:
finnlar kullanilmaktadir. Finnlarin taban karbon blok veya magnezit astar, yan civarlannda
yiksek AI203 (% 70) thtiva eden silika alumina tugla kullanilmaktadir.

Ulkemizde yiiksek karbonli ferrokrom iiretimi; Etibank Elazig Ferrokrom
Isletmesinde vapilmaktadir. Isletmede 50.000 ton/yil kapasiteli 17.000 KVA giiciinde 2 adet
agik ve sabit tip ark-direng firm ile 100.000 ton/yil kapasiteli 30.000 KVA gicande 2 adet
kapal tip ark direng finm bulunmaktadir. Finna beslenen kromit cevherinin ihtiva ettifn
demir ve krom oksitler karbon ile rediiklenir. Krom ve demir oksitlerin rediikleme isleminin
sicaklig disik olmasina ragmen, vilksek karbonlu ferrokromun iiretilmesi pratik olarak
1.650-1.750°C de olmaktadir. Uretilmekte olan ferrokrom gesith ebatlara kirilarak dokme
veya sandikh olarak satitmaktadir. I¢ piyasaya FOT Elazg, dis pazarlarada FOB Iskenderun
veya Iskenderun C&F esasindan satig yapilmaktadir

a-3, Diigiik Karbonlu Ferrokrom Uretim Yéntemi - Teknoloji

Ulkemizde diigik karbonlu ferrokrom Etbank Elektrometalurji Sanayi Isletmesi
tesislerinde dretilmektedir.

Diigitk karbonlu ferrokrom dretimi iki ayn agamada ve birbirini tamamlayan ki ayn
finnda gerceklestirilir.

Tlk asamada; Si yoniinden zengin silikoferrokrom alasimu iiretilir, Tkinci asamada;
genellikle Perrin metodunun uygulandifn 6.500 KVA giciindeki ark finminda (kalsiyum
kromit) % 47,5 CrO3 tenorli konsantre kromit ile % 95,5 CaO tendrli kireg tozunun finna
beslenmesi ve beraberce erpitilerek % 29-30 oraminda C203 ihtiva eden zengin curuf
hazirlanir. Zengin curuf ile 7.500 KVA gicindeki ark-direng finmndan elde edilen
silikoferrokrom enyigi potalarda aktarlarak silikotermik bir reaksiyon sonucu; zengin
curuftaki krom ve demir oksitler Si ile rediiklenerek diisiik karbonlu ferrokrom elde edilir.
Aktarma yoluyla hizh kangma saglanarak reaksiyonlann kisa siirede tamamlanmas: saglanir
Elde edilen diisitk karbonlu ferrokrom kahplara dékilir, olusan curuf ise curuf stoklanma



alinir. Uretilmekte olan ferrokrom gegitli ebatlara kinlarak dokme, sandikl, varilli olarak
satlmaktadir. I¢ piyasaya FOT Antalya-Fabrikada teslim, diy pazarlarada FOB veya C&F
Antalya bazindan satig yapilmaktadir,

a-4. Silikoferrokrom Uretim Yéntemi - Teknoloji

Ulkemizde Etibank Elektrometaliiji Sanayi Isletmesi tesislerinde 6.650 ton/yil
kapasitede 7.500 KVA gictndeki ark-direng finmnda siliko- ferrokrom; diigiik karbonlu
ferrokrom dretiminde ara iiriin olarak Giretilmektedir, i

Finna % 46,5 Cr203 ihtiva eden krom cevhen, kuvarsit, metalurjik kok karigim
halinde beslenir. Curuf kompozisyonunu ayarlamak igin aynca boksit kullamimaktadir. Firn
igerisinde demir oksitler, Cr203 ve Si02 karbonla rediiklenir, Silikoferrokrom tiretiminde
finn sicakh@ 1.550- 1.750°C tutulur. Kuvarsitteki 5i02' nin bir kismu indigenir ve alasima
geper, Geri kalan 8i02, indirgenemeyen oksitler ile metal yiizeyinde sivi bir curuf tabakas:
olugturur. Metal ve curuf uygun araliklarla mal alma oluklarindan alinarak birbirinden ayrilir.
Curuf kahplara dokiilerek sogutulur ve atilir, Metal 1se $1 pargaciklarinin yiizeye gikabilmes:
igin bir siire bekletilir veya dekarbirizasyon iglemine tabi tutulduktan sonra disik karbonlu
ferrokrom diretimi igin hazir hale getinilir,

b. Uretim

1988-1992 yillan, yurtigi ferroalasimlar tiretimi Table 3'de verilmektedir, Tablodan
da anlasilacad tzere Y K. ferrokrom tretimi VI Plan dénemindeki kapasite ve ihracat
artigina bagh olarak vikselme gostermigtir. Ancak ferrosibsyum uretiminde 1991-2'de
onemli gerilemeler olmus, kapasite kullanimi %25'er diizeyine digmigtir. Bu durum
iiretimde zorluklardan ziyade, bu yillarda piyasaya arzedilen eski 5.5.C.B. kaynakh ve
damping dizeyinde gok digik fiyath, ve kalitesi dugik, bol miktarda ithal ferrosilisyumla
fiyat agisindan rekabet edilememesinden kaynaklanmistir. Ancak 1993 yilinda ig pivasa
fiyatlan diy piyasa ithal fiyatlarina gore ayarlanarak Ferro-silisyum tretimi tekrar 4500 ton
seviyesine ulasmustir. DK ferrokromda ise son yillarda dig pazarlardaki kizgin rekabete
ragmen satg miktarlan azami seviyelerde tutularak kapasitenin iizerinde tretim yapilmgtir,

Table 3. Yurtigli Ferrc-alasimlar Uretimi {ton)

Sira

No: Ana Mallar 1988 1989 1590 1991 1952

1 Ferrosilisyun 5.200 4.970 5.225 1.736 1.250
2 Y.K.Ferrokrom 43.500 48,300 51.240 72.500 73.500
3 D.K.Ferrokrom 11.530 11.415 10.800 12.150 12.300
q Silikeferrckrom 7.300 7.290 6.790 7.700 7.820

Kaynak: Etibank
c. Maliyetler

1988-1992 yillan arasinda yurtiginde dretilen ferroalagimlarin  maliyet indeksi
Tablo 4a'da, indeks degerlerinde bir énceki yila gore artiglar da Tablo 4b'de verilmektedir.
Tablolarin inecelenmesinden de gorildigii iizere donem igenisinde gerek smnai gerekse ticari
maliyetlerde énemli aruglar olmugtur. Bu tablolann incelenmesinden de gorildiugi dzere



donem igerisinde gerek driin bazinda, gerekse afirhkh ortalama sinai ve tican maliyetler
indeksleri, ferrosilisyum ticari maliyeti harig, dlke genelinde malivet enflasyonunun
mostergesi olan Toptan Esya Fiyatlan Indeksinden (TEFI) daha fazla artmugtir, dier deyvigle
donem icerisinde maliyetlerde reel olarak artis bulunmaktadir. Bu durum temelde kamu
kesiminde dcretlerde ve eneni fiyatlannda meydana gelen reel artiglarin vilksek olmasi
yamnda finansman maliyetlerinin de artmasindan kaynaklanmigtir. Son yillarda maliyetlerde
goriilen olumsuz gelismeye karsin piyasa kosullannin kdti olmasi nedeniyle fiyatlar Gneml
olgtde digtaginden, ferrokrom gelirlerinde azalma olmus, bu durum 6zkaynaklar azalirken,
yabanci kaynaklann artarak finansman giderlerinin artmasina neden olmustur. Ancak
finansman giderlerinin artiginda son willarda yapilan ve yapilmakta olan kapasite artirim ve
ilave yatimmlarin da onemli etkisi bulunmaktadir,

Enerji maliyetlerinin arigimin gostergesi olan Enerji Fiyat Indeksine iligkin verileri Tablo
4b'de yeralmaktadir.

Tablo 4a. Ferro Alagimlarda Maliyet Indeksi (1988=100)

Ana Mallar 1988 1989 1990 1991 1992
FERROSILISYUM

Sinai Uretim Mal. 100 178 290 428 877

Ticari Saug Mal. 100 181 282 500 630
D K. FERROKROM

Sinai Uretim Mal. 100 208 3290 488 793

Tican Satig Mal 100 19 285 629 1,009
Y K. FERROKROM

Sinai Uretim Mal, 100 280 516 571 1,061

~ Ticari Satig Mal. 100 290 587 784 1,580

SILIKOFERROKROM

Sinai Uretim Mal, 100 191 289 409 667

Tican Satig Mal. 100 191 293 545 911

Ag. Ort. Sin. Mal.Ind. 100 216 349 493 818

Ag Ort Tic SatMalind 100 212 329 643 1,070

Top.EsyaFiy. Indeksi 100 164 250 388 629
Enerji Fiyatlan Indeksi 100 169 265 466 916

Kaynak: Etibank ve DIE
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Tablo 4b. Ferro Alasimlar Malivet [ndeksinde
Bir Onceki Yila Gére Yiizde Degismeler (%'de Degisme)

Ana Mallar 15350/89 1991/90 1992/91
1989/88
FERROSILISYUM
Sinai Uretim Mal. 78.26 6247 47.90 104.64
Ticari Sahg Mal, 81.29 55.59 7125 26.00
D K. FERROKROM
Sinai Uretim Mal. 1083 57.78 4% 36 62.65
Ticari Satig Mal. 99 43 4303 120.48 60.48
Y K. FERROKROM
Sinai Uretim Mal. 179.62 84.36 10.85 85.68
Ticari Satig Mal. 190.05 102.40 33.47 101.66
SILIKOFERROKROM
Sinai Uretim Mal. 91.13 51.23 4113 63.35
Ticari Satig Mal. 91.39 53.32 85.89 67.04
TOPTAN ESYA FIY. 63.93 5231 55.37 62.08
INDEKSI
ENERJi FIYATLARI 69.13 56.57 75.07 97.80
INDEKSI

Kaynak: Etibank ve DIE

4. Dus Ticaret
a. lthalat
a-1. Uriin Ithalat

Ferroalagimlar Sektéri (AT ve AT digi ilkeler) Qthalatlan Tablo 5-6-7 de
verilmektedir, Tablolar sirasiyla FeSi, FeMn, FeCr ve FeSiMn ithalatlanm géstermektedir.
Sektonin ithalat igensinde bu drinler %95'in uzerinde agurhiga sahiptir. Tirkiye demir-gelik
sektoriinde tiretim kompozisyonu de@ismedigi sarece bu efilim gelecektede devam etmesi
beklenmektedir. .

VL. KP doneminde, dzellikle 1990 ve sonrasinda diinya ekonomisindeki durgunluga
bagh olarak Grin basina ithalat binm fiyatian 1989 yilindan itibaren digme gostermigtir.

1993 wibanyle FeSi ithalatinda uygulanan gimritk vergisi AT ve EFTA muaf, diger
ilkeler CIF bedelin %3.11 seklindedir. Toplu konut fonundan muaftir. Ferrokrom
ithalatinda gimrik vergisi 1993'te AT ve EFTA igin %3, diger iilkeler %8'dir. Ithalat aynca
CIF degerin %5'i tutarinda toplu konut fonuna tabidir.



Tablo 5. Ferrosilisyum [thalan

YILLAR ITHAL EDILEN ULKE  MIKTAR (Ton) DEGER (5)
1988 Almanya 246 325,335
Italya 120 134,290
Macaristan 1,519 1,425,795
Norveg 11,402 9,200,959
Rusya 1,414 1,197,299
Yugoslavya 9124 8,191,375
Diger 859 825 863
TOPLAM 24,788 21,300,416
1989 Almanya 2212 2,909,299
Belgika 22 30,367
Fransa 18 28,045
Ingiltere 178 27,337
ltalya 2,024 2,505,968
Yugoslavya 13,706 13,650,118
Diger 11,117 11,493,995
TOPLAM 29,277 30,646,029
1990 Almanya 36l 435,458
Fransa 100 233,869
Hollanda 199 114,445
Ingiltere 26 30,503
ltalya 2,750 201,165
Yunanistan 36 22212
Yugoslavya 18,124 11,782,085
Diger 10,812 8,975,123
TOPLAM 32,408 21,794,860
1991 Almanya 208 301,692
Belgika 100 44 480
Fransa 48 105,473
Yugoslavya 15,097 9,865,302
Diger 11,497 7,387,008
TOPLAM 26,950 17,703,955
1992 Almanya 218 287,603
Fransa 99 215,327
Ingiltere 13 20,113
Yunanistan 250 124 684
Yugoslavya 7,803 4,409,506
Rusya 6,350 2,610,792
Diger 5,833 3,822,345
TOPLAM 20,566 11,490,370

Kaynak: DIE



Tablo 6. Ferromanganez [thalan

YILLAR iTHAL EDILEN ULKE  MIKTAR (Ton) DEGER (5)
1988 Almanya 397 744,070
Fransa 6,954 3,464,915
Belgika 1,520 881,167
Giiney Afnka 21,835 8,996,856
Norveg 2,320 2,068,890
Rusya 994 597,824
Diger 1,964 1,148,258
TOPLAM 35,964 17,901,980
1989 Almanya 539 446,593
Belgika 2,612 1,739,459
Fransa 9177 6,296,669
Ingiltere 084 614,355
ispanya " 200 228,390
Giney Afrika 30,244 18,405,901
Rusya 1,895 1,262,128
Diger 5,430 4,543,269
TOPLAM 51,081 33,536,764
1990  Almanya 328 265,579
Fransa 340 386,237
ispanya 1,019 971,516
Ingiltere 11,500 6,760,216
Italya 499 202,152
Belgika 262 383,228
Giiney Afiika 8,817 5,214,832
Rusya 1,120 561,231
Diger 8,162 5,167,821
TOPLAM 32,047 20,002,812
1991 Almanya 178 119,254
Fransa 2,179 1,334,328
Hollanda 60 67,169
Guiney Afrika 17,108 9,933,474
Rusya 8,839 3,700,110
Diger 1,735 1,724,109
TOPLAM 30,099 16,878,444
1992 Belgika 7373 3,620,732
Fransa 4.044 2,084,028
Guney Afnka 12,962 7,151,265
Hindistan 10,204 5,012,892
Diger 5,603 3,443 336
TOPLAM 40,186 21,312,253

Kaynak: DIE
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Tabla 7. Ferrokrem Ithalaty

YILLAR ITHAL EDILEN ULKE MIKTAR (Ton) DEGER (5)
1988 Ingiltere 6 20,700
Diger 2 7.815
TOPLAM 8 28,515
1989 Belgika 3 1,330
Fransa 1 3,768
Ingiltere 2 6,514
Diger 9 52,293
TOPLAM 15 63,905
1990 Alma,nya 25 16,042
Diger 143 197,896
TOPLAM 168 213,938
1991 Belgika I 4,208
Diger 1,334 473,404
TOPLAM 1,335 477,612
1992 Belgika 117 102,012
Almanya 3 17,659
Ingiltere 59 81.251
Diger 616 682,700
TOPLAM 795 883,622

Kaynak:DIE

i1



Tablo 8. Ferro-siliko-manganez Ithalat

YILLAR ITHAL EDILEN ULKE MIKTAR (Ton) DEGER ($)
1988 Brezilya 4,979 2,569,923
Guney Afrika 19,545 9,852,627
Rusya _ 6,939 3,120,813
Diger 427 175,161
TOPLAM 31,892 15,718,534
1989 Giney Afrika 17,051 13,366,532
Diger 10,924 8,651,990
TOPLAM 27,975 22,018,522
1990 Almanya 323 218,690
Fransa 1,996 1,118,386
Hollanda 1,000 552,704
ingiltere 6 10,079
ftalya 2,470 1,368,103
Guney Afrika 12,940 7,590,000
Diger 30,095 24 984,149
TOPLAM - 48,830 35,842,111
1991 Giiney Afrika 16,969 9,521,747
Diger 32,781 18,232,596
TOPLAM 49,750 27,754,343
1992 Belgika . 2,378 1,060,893
Almanya 1,712 788,997
Ingiltere 1,526 732,982
Italya 1,352 615,441
Rusya 36,114 16,675,684
Ukrayna 10,709 4,889,974
Dhger 7.250 3,480,033
TOPLAM 61,041 28,244,004
Kaynak: DIE

FeSi ithalat evvelcede belirtilen nedenlerden dolayr son yillarda Bat dlkeleri
vering Dogu Bloku ulkelerinden gerceklesmistir. Bati iilkelerinden yapilan ithalat giderek
azalimstir. Ferro-manganez talebinin tamami ithalatla kargilanmakiadir, Giiney Afiika dan
vapilan ithalatin toplam ithalata olan oram %32'dir, Aym zamanda bir miktar ferro-krom da
ithal edilmistir. Ferro-siliko-manganez talebi de ithalat ile kargilanmaktadir.

a-2. Hammadde Ithalati

Yedinci plan déneminde sadece yiiksek karbonlu ve diigiik karbonlu  ferrokrom
tiretimi ile, ferrosilisyum iretimi igin metalurjik kok ithal edilecektir. Yiiksek karbonlu
ferrokrom iiretimi igin kullamlan metalurjik kok, 1993 wilina kadar Isdemir'in ithalatindan
temin edildiginden plan galigmasinda ift sayim olmamas i¢in bu calismada gegmig villar igin
gosterilmemigtir. Ancak 1993 yilindan baglayarak Etibank $arkkromlan igletmesi tarafindan
Romanya'dan kok ithaline baglanmistir ve VII. Plan doneminde kok ihtyact kismen
dogrudan ithalat yoluyla karslanacaktir, Bu nedenle Tablo 9da Y K. Ferrokrom igin
gelecekte yapilmasi gereken toplam ithalat (Isdemir ve Etibank) gosterilmektedir.



7. Yurtici Fiyatlan

Ana mallar iubariyla, yurtiginde tiiketilen ferroalasimlarn yurtigi fiyatlan asafida,
Tablo 15'de gorilmektedir. Ferromanganez ve ferrosilikomanganez fiyatlan ilgili wil igin
ortalama CIF TL fiyatlardwr, digerleri Etibank satis fiyatlandir. Etibankga satig fiyatlan tesbit
edilirken trunin GOretim maliyetleri, dinya pazar fiyatlan ve ithal maliyetleri dikkate
alinmaktadir,

Table 15. Ferro Alagim Yurtigi Fiyatlara {TL/TON)

Ana Mallar 1988 1589 1580 1981 1982
Y.K.FERROKROM 1.548.50% 2.540.748 3.125.988 5.122.698 6.027.716
0. K. FERROKROM 3.193.279 4.780.808 5.819.045 12.173.981 16.619.554
FERROSILISYUM 1,533,288 3.648.224 2.733.311 3.416.955 4,563,294
FERROMANGANEZ 798.125 1.422.500 1.627.520 2.337.8B26 3.643.268
FE.51.MANGANEZ 819.200 1.705.332 1.913.945 2.325.786 3.17B.638

8. istihdam

Table 16. Ferro Alasimlar Sektérid Istihdam durumu

Meslek
Ana Mallar Iggici Dallary 1220 19201 1992
Y.K.FERROKROM Yiiksek Teknik 12 3 13
tdari 1 1 1
Orta Teknik 13 13 14
Idari 2 1 2
tgci Diiz Le& 170 166
Kalifiye 224 221 221
[.K.FERROKROM TYiksek Teknik 3 8 10
Idari ? T 7
Orta Teknik - i e
ifdari 4 v 4
Isgi Dlz 105 103 99
Kalifiye 40 39 38
FERROSILISYUM Yilksek Teknik 5 b 5
Idari 4 4 1
Orta Teknik = # =
1dari 3 3 3
tsci Diiz 48 46 18
Kalifiye 19 18 18

Kaynak: Etibank
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9, Sermaye Stoku

Ulkemizde tiretimi yamlan  ferroalagm tesislerinin  sermaye dururiu  Tablo
17'degonildugu gibidir.

Tablo 17. Sermaye Stoku (1992 Fiyatlanyla)

Ana Mallara Birikmig
Ait Tesisler Yas(Yil}) Deger(TL) Amortismaniar (TL)

Y K FERROKROM

A Tesisi 16 50.151.878.075 43.287533.116

B Tesisi 5 166.849.952 951 41.853.295.380

Uriin Hazirlama 16 5.359.354.870 1.000.178.972
DK FERROKROM 31 10,528 678 186 5276763 411
FERROSILISYUM 11 26.706.143.877  12.222.602.369
SILIKOFERROKROM 31 65.430.094.393 4.358.402.565

Kaynak: Enbank

10. a. Meveut Durumun Degerlendirilmesi

Elektrik enerjisi sarfiyatmin oldukga yiksek oldugu, diugiik karbonlu ferrokrom
tilketiminden bir gok ilke vazge¢me egiliminde iken, yurtigi disik karbonly ferrokrom
iretimi aym sevivelerde seyreimeye devam etmigtir. (Diigik karbonlu ferrokromda spesifik
enerji titketimi 9070 Kwh /ton iken yitksek karbonluda 4140 Kwh / ton'dur,)

1992 yilinda toplam ferroalagim tilkketimi 97057 ton olup, bu tiketimin % 20.5'ini
ferrosilisyum, %31.4'ini de ferromangan, %42 sini de ferrosilikomangan olusturmaktadir,
Ferrosilikomangan tuketimi harig, diger ferroalagimlann yurtigi talebinde 1988-1992 yillan
arasinda azalma olmustur. Buna sebep, bir yandan oncelikle s6z konusu dénemin biayik
bélimiinde dinya ekonomisinin énemli dlgide durgunluk igerisine girmesi, Turkiye
ekonomisinin de belli dlgilerde bu durgunluktan etkilenmesi, diger yandanda ferromangamn
daha ucuz olarak temin edilebilen ferrosilikomangan ile tkame edilmesidir. Ferrosilisyumda
yurtigi dretim kapasitesi 1992 yilindaki talebin %25'ini karsihyabilecek duizeydedir, ancak
BDT kaynakl ithalat fiyatlannin ok diisik olmasi nedeniyle fili dretim ok daha diisik
ditzeyde gergeklestirilebilmis, yurtici tiketimin yalmizca %6,3 kadan verli Uretimden
saglanmistir. Yedinci 5 Yilik Plan déneminde diinya ekonomisinin canlanacag: ve baglh
olarak Tirkiye ekonomisinin bu durumdan olumlu olarak etkilenecegi beklenilmektedir
Gerek meveut duwrumun degerlendirilmesi gerekse gelecek doneme iliskin beklentiler
igiginda, VI. KP'de Onerilmesine raimen, ancak halen yeni bir ferrosilisyum finm
kurulmanuy ve ferromangan iiretimine gegilmemigtir,

10. b. Sorunlar

Demir-gelik sektorinde, ferroalasim tiketimlerinde, ozellikle ferrosilisyum
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tretiminin ihtiyaca cevap verecek dizeyde olmayisi, ferromangan dretinumn hig olmayigi,
yurtdigindan gerek miktar olarak gerekse termin olarak teminde giglukler dofurmaktadir,
Zira, ferroalasim dretimi vapan tlke sayisi olduk¢a azdir. Bu drinlerde ithalat oram ve disa
bagimhlik demir-gelik tiretiminin artisina paralel olarak artacaktir,

Tablo 14 incelendifinde, demir-gelik sektoriinde kullanilan ferrosilisyum,
ferromangan ve difer bash altinda %96'dan fazlas ferrosilikomangan olan ferroalyajlann
firma bazinda titketim miktarlan ayn ayn goriilmektedir Bu miktarlann en yiiksegi dahi tam
bir gemi hamulesi olmadi@indan nakliyesi sorun yaratmakta, maliveti artrmaktadir.

Etibankin tiretmig oldugu Y K. ferrokrom tesisinin yiikleme limani (ihrag limani)
olan [skenderun'a genellikle T.C.D.D. tarafindan ve zorunlu durumlarda karayolu ile
tasinmaktadir. Aymi durum dretm igin gerekh kromit cevherlerimn (Fethiye-Gacek)'ten
tesise (Elazig)a taginmasinda da gegerlidir. T.C.D.D'nin altyap: diizenlemeleri bu tasima
islerinin istenilen zaman ve siiratte gergeklegmesini saglyacakur.

Ferrokrom ihracati vapilan Iskenderun ve Antalya Limanlarnm altyapis: dlkemizin
gelisen ihracatina cevap verebilecek duruma heniiz ulasmanustir. Burada karsilasilan biyik
sorun yikleme temposunun gok disik olmasidir Buna ilave olarak bilhassa Iskenderun
Limaninda, Limamn dolu olmasi durumunda vilkleme kapasitesinin yetersizligi nedeniyle
gemiler uzun siire yitk altina alinamamaktadir. Diger taraftan, Etibank bu sorunlara kismen
goziim bulmak amaciyla Iskenderun limaminda sioklama sahasim genigletmek igin yem bir
saha ve yikleme alam kiralamistir,

11. Diinyadaki Durum ve Diger Ulkelerle Kiyaslama
a. Ferrokrom Uretimi

Tablo 18 incelendifinde de gorileced tizere diinyada 1992 wih ferrokrom tretimi
3,544,751 ton'dur Ulkemizde iretlen ferrokrom 1988 dinya dretiminin %1 44'ini
olustururken 1992'de bu oran dinya dretimimin genel olarak dusmes: ve Turkiye'deki
gretimin ise artig kaydetmesiyle %2 42'ye vikselmigtir. Ulkemizde Yiiksek karbonlu
ferrokrom tretiminin tam kapasiteye ulagimasiyla diinya Gretiminde %4'liik bir paya sahip
olunacaktir.

Tablo 19 diinya ferronikel Greticilerinin iiretm miktarlan, Tablo 20 de ise
ferromangan ve ferrosilikomangan iretimleri verilmektedir,
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TABLO 18. Diinyada Uretilen Ferrokromun Ulkeler Bazinda Dadilami{Ton/yil)

14968 1989 19480 1991 1952

Arnavutluk 38,700 39,000 ° 23,000 25,500 21,650
Brezilya 130,024 112,287 B3,753 B2,225 81,100
Cin (*) 175,000 175,000 200,000 200,000 200,000
Gekoslavakya 29,483 29,844 31,866 33,860 37,756
D.Almanya(*) 23,000 22,000 18, B850 4,691

B.Almanya 34,5957 33,348 37,466 33,654 26,516
Finlandiya 156,000 169,000 157,000 190,000 187,100
Fransa 13,200 18,100 25,000 23,100 6,694
Yunanistan 44,000 45,000 50,000 10,500

Hindistan 182,744 163,103 168,511 208,477 250,487
ttalya 87,113 87,331 53,000 47,182 60,315
Japonya 325,743 358,240 324,327 301,706 299,600
Kazakistan({*) 335,925 465,439 344,585 338,219 377,363
Maksdonya 3, 35¢ 3,858
Meksika 9,295 2,569 275 72 . 70
Norveg ‘ 60,000 83,000 102,000
Filipinler 73,800 B1,675 55,730 24,800 27,400
Polonya 36,316 28,222 13,879 1,928 35,322
Remanya 23,430 26,849 20,633 20,380 6,877
Rusya () 467,358 602,831 435,876 411,678 468,756
S5lovenya 14, 356 17,104
G.Afrika 993,685 1155,000 1150,000 1245,000 780,000
Ispanya 25,400 28,000 15,000 &,000

Iavec 145, %00 153,800 117,880 120,884 133,000
Tirkiye 55,030 59, TLE 62,360 B4,651 BS, 755
Ukrayna(*) 1,971 2,679 1,983 2,075 2:172
A.B.D, 119,645 146,844 108,832 68,327 60,545
Yugoslavya 93,351 50,425 83,204

Zimbabwe 180,228 209,807 211, B50 178,901 186,255
Hirvatistan 72,849 56,456

(*} ¢ Tahmini wveya tahmini toplam
Kaynak: Tex Report 1992, Etibank, U.3. Bureau of Mines.

Table 19. DUNYADA FERRO-NIKEL URETIMI {Bin Ton/Yil)

1987 1388 1989 1880 1991
BREZILYA 35.5 34 as 34.3 34
KOLOMBIYA 46.4 411.7 41.5 43.8 48
DOMINIK 85.6 77 82 75.5 16.6
YUNANISTAN 35.4 50.5 41.2 60.5 89
ENDONEZ YA 8.4 26.9 26 26.1 277
JRPONYA 203.1 242.3 275.3 2343 295.4
Y. KALEDONYR 108.2 136.2 132.3 117.8 119.8
YUGOSLAVYA 9.6 15 17.1 11.9 11.8
TOPLAM 532.2 £23.6 650.4 604.,2 682.3

Kaynak: TEX Report Ferroc Alloys Manual 1952,



Table 20.DUNYADR FERROMANGANEZ VE FERROSILIKOMANGANEZ URETIMIBin Ten/¥il)

1987 1988 1589 1990 (*)
FeMn SiMn FeMn SiMn FeMn SiMn FeMn SiMn

Arjantin 22 12 20 12 25 17 24 22
Avustralya 51 43 58 44 &0 45 &0 45
Belgika 90 a5 a5 90
Brezilya 155 188 gl 193 181 209 171 217
Bulgaristan 31 31 30 30
Kanada 165 161 185 185
Gin (**) 511 496 350 550
Cekoslavakya 97 95 100 94
Fransa 320 3l 346 29 364 59 339 3z
D. Almanya 65 67 &7 65
B. Almanya 182 244 275 261
Hindistan 173 37 138 93 149 75 160 75
Italya 3 = Th 39 67 41 47 44 70
Japonya 332 92 378 107 394 123 453 17
K. Kore 70 70 70 70
G. Kore 58 ) 76 85 84
Meksika 162 80 165 80 168 99 186 a2
Norveg 182 238 3el 232 221 271 - 213 229
Polonya 100 94 93 16
Romanya 81 39 80 40 80 40 80 40
G.Afrika 315 314 448 267 403 267 404 280
Ispanya 50 35 48 38 50 40 53 38
Tayvan 17 1% 25 31 31 26 44 21
5.5.C.B. 1.032 200 1.058 200 1.023 200 L.010 200
Ingiltere 93 107 100 100
A.B.D. 103 Gizli Bilgi Statiisii Bulunuyor
Venezuela 28 34 30 30
Yugoslavya 38 43 45 47 34 53 40 45
Toplam 4.564 1.482 4.946 1.511 4.894 1.600 4.904 1.473

Kaynak: Tex Report 1992

IIL. YEDINCi PLAN DONEMINDE GELISMELER:
1. Genel Politika:

Gegen bolumlerde degerlendirilmeye ¢aligilan yurtigi ferroalagim dretim miktarn,
yurtigi titketimleri, ithalat girdileri ve demir-gelik sektorinde éngorillen kapasite artiglan ile
gerek ferroalagimlann, gerekse demir-gelik sektériindeki muhtemel ihracat potansiyeli
dikkate alinarak degerlendirmeye gidilmistir. Aynca gerek demir- ¢elik ve gerekse
ferroalagimlarda onemli bir ihracat potansiyelinin bulundugu gérilmektedir, Bu arada hizla
gelisen ve teknolojik degisim surecinde olan ilkemizin 6niimizde ki donemde kaliteli gelik
tiketiminin artacagi agiktir. Bu nedenlerle demir-celik sekttrine hammadde saglayan
ferroalagimlarda paslanmaz ¢elik iretiminin artinlmasi ve Griin gegitlemesine gidilerek
ithalat bagimlhiifnin disirilmesi yerinde olacakur. Bu amagla, basta yeni bafimsizifina
kavusan Tiirki cumhuriyetler olmak iizere, Karadeniz Ekonomik Igbirligi Alaninda bulunan
iilkelerle isbirlifi imkanlan arastnlmal ve gelistirilmelidir. Ozellikle manganez bazh
alagimlarda bu tlkeler dnemli hammadde kayna@ durumundadirlar.
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2. Talep Projeksiyonu
a. Yurtici Talep Projeksiyonu (1993 - 1999)

Yurtigi talep projeksiyonunda dofrudan anket yontemi kullamlarak demir-celik
sektoriindeki tiketicilere son bes vilda kullandiklan ferroalagimlar ile VII. Plan déneminde
gergeklegtirecekleri tretim igifinda kullanacaklen ferroalagm miktarlan istenmig ve bu
bilgiler 1513nda talep projeksiyonu yapilmustir. Cikan sonuglar Tablo 21'de verilmektedir.

Tablo 21. Ferrcalyajlar Sekts#rtl Yurtigi Talep Projeksiyonu {Ten)
1593 1994 1995 1946 1997 1998 1539
FaCr (YK)

TOPFPLAM 1294 1361 1411 14240 1405 1420 1420
ERDEMIR - - - - = = =
KARRBUK 9 7 4 3 3 a 3
I SKENDERUN 25 25 ¥ RS 25 25 25 25
GELIKSAN 20 100 . 100 120 120 120 120
GZEL SEKTCR 1240 1338 1381 1382 1367 1360 1360

FeCr (DK}

TOPLAM 543 574 648 6857 653 653 653
ERDEMIR - - 57 75 15 75 75
KARRBUK 51 48 45 40 L . 40 40
ISKENDERUN 80 80 80 B0 g0 80 80
ASILCELIK 206 223 233 231 229 231 231
CELIKsAN = - ‘- e b =
GZEL SEKTOR 206 o 223 233 231 229 w 227 227

FelMn .

TOPLAM 34939 40253 | 47913 56147 56865 56950 56850
ERDEMIR 9503 11530 13800 18000 18000 18000 18000
KARARDK 6000 6000 6000 7000 7000 7000 J000
ISKENDERUN 6000 6500 F000 7500 T500 7500 7500
AsSiLCELIK 927 1005 1049 10490 1029 1040 - 1040
CELIKSAN 12 380 390 410 410 410 410
OFEEL SEKTOR 12497 14828 19674 22197 22926 23000 23000

Fesi 4 i EE o | w t #n !

TOPLAMN 25478 28581 34569 40339 40775 40815 40815
ERDEMIR 3125 3800 5750 7500 7500 7500 T500
KARABUK 750 750 750 2700 2700 2700 2700
ISKENDERUN 9500 9500 10000 10500 10500 10500 10500

+ ASILGELIK, 824 . 893 932 . 925 914 925 525
CELIKSAN &0 288 238 . 300 300 300 300
B2ZEL SEKTOR 1121% 133%0 16848 18414 18881 18890 18890

_______________________ Sl e b e e T P e U E T sk O

DIGER o .

TOPLAHM 38043 42128 40064 45502 45854 45881 45881
ERDEMIR - - 57,5 75 5 75 75"

. KARABUK L8 5 21,7 15,25 12;25 B o ] 12,25 12,25
1 SKENDERUN 3025 3325 3525 4025 4025 4025 4025
AsiLcEL;K 2552 2766 2885 2862 2830 2862 2B62
CELIKSAN 12 45 45 57 57 ‘a7 57

GZEL SEKTOR 32435 35871 33537 : 38871 3pgss. 38850 38650

GENEL TOPLAM i01431 114235 125996 145847 146315 147079 147079

______________________ e e e e e e e e e e e e

Kaynak: Etibank firma anketleri.
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b. ihracat Projeksiyonu

Ferroalagimlarda ihracat sadece yiksek ve dugitk karbonlu ferrokrom igin gegerlidir.
Plan déneminde Glkemizde diretilen ferrokromun, yurtigi tiketim disinda kalan kismimin
tamanm, ihrag edilecektir. Bu varsayimla haziflanan ihracat projeksiyonu  Tablo 22'de
verilmektedir, '

Table 22. 1993-1995% Yillarinda lhracat Projeksiyonu {TON)

Y.K.FERROKROM  109.758 107.301 127.198 142.198 142.228 142.220 142.220
D.K.FERROKROM 2.878 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Kaynak: Etibank
3. Uretim Hedefleri

1993-1999 willann arasindaki dretim hedeflen, yurtigi tiketim ve ihracat potansiyeli
dikkate alnarak  tahmin edilmistir. Projeksiyonda tahmin edilen dretimler, kurulu
kapasitelerin dahilinde yapilacak tretim- lerdir. Ancak dlkemuzin %100 ithalat bagimh
oldugu FeMn, FeSiMn ile bityiik &lgiide ithalat bagimh oldugu FeSi'de VII. Plan doneminde
verli ve yabanci dzel sekidr ile Etbank ighirliZiyle yatrim yapilarak dretime gegilmesi de
miimkiindir,

Tablo 23, Ferroalagimlar Sektsru OUretim Hedefleri (TOM)

Ana Mallar 1993 1934 1995 1936 19927 1958 19939

Y. K. FERROKROM 110.000 110.000 130.000 145.000 145.000 145.000 145.000
D. K. FERROKROM 11.400 11.500 11.500 11.500 11.500 11.300 11.500
51 LTKOFERROKROM 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200 7.200
FERROSILISYUM 5.000 5.000 5.000 000 5.000 5.000 5.000

Kaynak: Etibank

o
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4. ithalat Projeksiyonu

* Ithalat projéksiyunm yurtigi kullanicilarin talepleri ve yurtigi tiretim dikkate
alinarak hazirlanmgtir, .

Tablo 24: Ferrcalasimlar Sektérd Urin Ithalat:y {Ton/Y1l)

1933 1554 1995 1996 1997 1928 1989

FeMn

TOPLAM 345939 40253 47513 56147 56865 ~ 56950 56950
ERDEMIR 9503 11530 13800 18000 18000 18000 18000
KARRBIUK &000 6000 &000 7000 7000 7000 To000
ISKENDERUN 6000 6500 J000 7500 7500 7500 7500
ASILCELIK 927 1005 1049 1040 1029 1040 1040
GCELIKSAN 12 350 390 410 410 410 410
BZEL SEKTOR 12497 l4828 19674 221587 22926 23000 23000

FesSi

TOPLAM 25478 28581 34568 40339 40775 40815 40815
ERDEMIR 3125 3800 ‘5750 T500 7500 7500 7500
FARABUK T50 750 750 2700 2700 2700 2700
1SKENDERUN 9500 9500 10000 10500 10500 10500 10500
ASILGELIK 824 8493 932 925 914 825 925
CELIKSAN &0 288 288 300 300 300 100
$ZEL SEKTOR 11219 13350 1le849 18414 18861 -18890 18890

DiGER

TOPLAM 38043 42128 40064 45902 45854 45881 45881
ERDEMIR - - 57.5 75 75 75 75
KARABUK 19 21.7 15.25 12.25 12.1% 12.25 12.25
I SKENDERUN 3025 3325 3525 4025 4025 4025 4025
ASILCELIK 2552 2766 2885 2862 2830 2862 2862
CELIKSAN 12 45 45 57 57 57 57

G2EL SEKTOR 32435 35971 33537 38371 38855 38850 38850

Kaynak: Firma anketleri.

5. Mevcut Teknolojik Durum ve Muhtemel Gelismeler

Yuksek karbonlu ferrokromun gretildigi Etibank Elang Ferrokrom Isletmesinde,
50.000 tonfyil kapasiteli iki adet agtk ark direng finnina ilave olarak, 100.000 ton/yil
kapasiteli yeni ve kapah tip iki adet ark direng finm montaj tamamlanmg, Eyliil 198%'den
itibaren deneme ¢aligmalarina baglanmistir. Bu ilavenin saglayacag faydalar;

aFili tretim kapasitesi %150 arimiy ve pazar durumuna ve mevcut teknik
problemlerin halledilmesine bagh olarak éniimiizdeki wyillarda 150.000 tonfyila gikacaktir,

b. Tevside kullamlan teknoloji, ferroalagm dretilmesinde ve gelismesinde onde
gelen AT dlkelerinden Norveg ELKEM firmasi ile Finlandiyva OUTOKUMPU Firmasimn
ortaklaga yapimudir. Sistem bugiin diinyada en geligmis sistemlerden birsidir.

c.Finmin kapal tip olmasi ve hammadde hazirlama sisteminin 6n 1sitmal olusu
spesifik olarak elektrik enerjisi tiketimini 4140 Kwh/ton'dan 3800 Kwh/ton'a indirecek ve
ortalama olarak 300- 350 Kwh/ton enerji tasarrufu saglayacakur.
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d. Tesislerdeki vem otomasyon sistemleri, finn izabe rejimini daha dengeli
tutacagmdan, alaim ve ciiruf kompozisyonu daha dilzgiia olacaktir Bu da kalitenin eskisine
oranla daha 1yi ve stabil cimasmi saglayacaktir,

Ferroalasim dretim teknolojisinde oldukea ileni dizeyde bilg: birikimi olusmus
bulunmaktadir. Bu konuyla ilgili olarak, Basta Tiirki Cumhuriyetler olmak iizere, Karadeniz
Ekonomik Isbirligi tivest iilkelerle, B.D.T. ve Ortadogu iilkelerine,

- Eleman olarak,
- Mugavirhk hizmeti olarak,
- Proje ve fizibilite hizmetleri olarak

yardimda bulunabiimek mimkin gorinmektedir.
6. Diger Sektorlerle Dliski
Ulkemizde tretilen ferroalagimlar demir-gelik sektoriinde kullanilmaktadur,

Her ne kadar, diisiik ve yilksek karbonlu ferrokrom yurtigi tilketimi ¢ok az ise de
Turkiye'nin olduk¢a zengin krom cevherini degerlendirmek ve cevher yerine ferrokrom
ihrag ederek daha fazla katma defer saflamak tzere kurulan ferrokrom tesisleri iilkemiz
déviz gelirleri apisindan dnem arzetmektedir.

Ferrosilisyum tiretiminin tamam ise yurtigi demir-gelik sektérinde titketilmektedir.
Yapilan incelemeler sonucu,

a. Ark ocaklanndaki her bir ton gelik tretimine kargik, ortalama 2,5 kg %75k
ferrosilisyum tuketildigi,

b. Demir-celik tesislerindeki herbir ton ¢elik dretimine kargihk ortalama 2 kg
%75'Tik ferrosilisyum tiketildigs, ;

c. Ark ocaklanndaki herbir ton ¢elik dretimine karsiik ortalama 9-12 kg
ferromangan tiketildig,

d. Demir-gelik tesislerindeki her bir ton gelik Gretimine karsihk ortalama 4.5 kg
ferromangan tuketildiZ belirlenmektedir,

7. Planlanan Yatinmlar

Ferroalalagmlarda VII. Plan déneminde dogrudan ferroalagm iretimi amagh
planlanan yeni yatnim bulunmamaktadir. Ancak gerek hammadde
kaynaklannin arunlmasi ve geligtirilmesi, gerek kalitenin yitkseltilmesi gerekse stoklama
sahasi, tagima ve yikleme ile ilgl darbogazlanmin giderilmesi igin gahsmalar devam
etmektedir.

8, Sektiriin Mevcut Durumunun AT ve Diger Onemli Ulkelerle Mukayesesi

Uretici dlke oldugumuz yiiksek karbonlu ferrokromda teknolojik olarak diger

onemli iireticilerle ayni dilzeyde olunmasina karsihk, iilkemizde ozellikle enerji ve finansman
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maliyvetlerinin yiksek olusu ve diger bazm faktorlerin Etibank’a da yansimasi neticesinde
maliyetler artmaktadir.

Ancak vinede genel olarak dlkemiz ferroalagim sektéri, dinyada piyasa
kosullarina gére calisan diger isletmeler igensinde rekabet giicii yiksek bir dlkedir, Bu
durum ferroalagmlann Gretiminde kullamlan hammadde kaynaklanna sahip olmamiz
nedeniyle bilyiik dnem arzetmektedir.

9, Degerlendirme ve Alinmasi Ongiriilen Tedbirler
" Raporun buraya kadar olan béliimlerinin degerlendirilmesinden; -

Turkiye'de 171.500 ton/yil ferroalagim dretim kapasitesi bulunmaktadir. Bu
kapasitenin 11000 ton/vllik ferrosilisyum ve silikoferrokrom kapasitesi harig, 160.500
ton/yil kismi, Tiirkiye'de paslanmaz gelik tiretiminin gok dugik olmasi nedeniyle ig tiketimi
gok kisith olan D.K. ve Y.K. ferrokrom iiretimindedir. Dolayisiyla meveut iretim kapasitesi
esas olarak ihracata yoneliktir. Bu durum sektonin dinya konjonktiiriindeki dalgalanmalara
son derece duyarh olmasina neden olmaktadir.

VL Plan doneminde iggilik ve enenji fivatlarinda ki reel artiglar ile, finansman
maliyetlerinde ki ariglardan dolay iiretim malivetlerinde reel aruslar olmugtur. VI, Plan
doneminin ilk yil olan 1988 yilindan baglatilan (1988=100) indeks degerleri 1992 wilinda
Toptan Esya Fiyatlan Indeksinde (TEFI) 629'a, Enerji Fiyatlaninda 916'ya yiikselirken,
ferroalagimlarda afirhkh ortalama degerlerle Smai Maliyet Indeksi 818'e, Ticari Maliyet
Indeksi 1070'e yiikselmistir. Her iki maliyet indeksininde TEFI'den daha fazia artmig olmas:
ferroalagimlar maliyetinde, donem igenisinde, reel artiglardan kaynaklanmustir. Nitekim sinai
maliyetlerde %25'n .izerinde katkisi olan eneqi fiyatlannda donem igerisinde %:45,6
oraninda reel artig olmustur, ticretler iginde aym durum sézkonusudur

Doénem igerisinde Tirkiye'de ferro alagimlarda toplam tiketim 1988 de 84.887
tondan, %143 artisla, 1992'de 97.057 tona gkmigtir. Ancak tlkemiz demir-gelik iiriin
kompozisyonunun ve Gretim kapasitesinin yapisal ozellifinden dolay: bu artis tamamiyle,
ferromangan, ferrosilikomangan ve ferrosilisyum gibi ithal trinlere yonelik olmus, donem
igerisinde Glkemizde Uretilen ferroalagimlann yurtigi tiketimi i1se azalmistr. Buna bagh
olarak da ithalat bagimhhgn 1988'de %91'den 1992'de %96,72'e yiikselmistir. Netice
itibariyle bu durum, dinyada demir-gelikte ilk 10 iretici tilke arasina girmeyi hedefleyen
iilkemiz agisindan dnemli bir handikap arzetmektedir,

Dénem igensinde ferro alamimlar sektérii ihracatinda miktar olarak %58 artig
gergeklesirken, dzellikle 1990 sonrasinda uluslararasi piyasalarda ki olumsuz konjonktiiriin
etkisiyle fiyatlar Gnemli olgiide digmis, ihracat gelirleri AB.D. Dolari bazinda %15,5
oraminda gerlemustir.: c

Ulkemizin ferroalagimlar sektériinde ihrag pazarlan igerisinde A.B.D. ve Japonya
agirhkh yerini korumaya devam etmektedir. Avrupa ya yonelik ¢ahigmalar ise iiretim artigi
paralelinde siirdartlmektedir.

V1. Plan doneminde sektdriin dogrudan istihdaminda dnemli bir defiisme olmamgtir,
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Sektorde onemh olgide ve uluslararasi dizeyde rekabet edebilecek know-how
birtkimi saglanmistir.

V1. Plan doneminde tilkemiz ferro alasimlar sektérinin degerlendirilmesi yukanda
ki gibi olurken, mevcut ve gelecekte muhtemel sorunlara iiskin alinmasi gerekli gorilen
tedbirler agafida ki gibidir,

Ferro alagmlarda tilke demir-gelik sektoriiniin stratejik gereksinimlen goz éniinde
tutularak ithal ikames: amaciyla yerli iiretim cesitlenmeli ve artinlmahdir. Bu amagla tlkede
tek tretici kurulug olan Etibank, ile demir-gelik iireticisi 6zel ve kamu kuruluglan ile krom
dreticisi zel kuruluglann yaunima yénelik igbirligi yapmalan desteklenmelidir.

Ulkemizin bu son derece onemli sektorde diga bagimlihiini azaltmak igin yurtigi
talebe cevap verecek dizeyde kapasitelere sahip ferrosilisyum ve ferromangan dretimi igin
¢eligmalara baslamlmas: gerekmektedir.

VII. Plan doneminde ve sonrasinda bu dig pazarlarda etkinlifimizin artinlmasi ve
surekliligin saglanmasi igin joint-venture tipi pazarlama ortakhklar yeluyla dogrudan
pazarlama, nihai tuketiciye yakin stok sahalannm kurulmasi ve kirma-eleme islemlerinin
yapilabilmesi igin girket kurma galiymalan sirdirilmektedir. Bu durumda pazarlann
korunmasi yaninda ferrokrom ihrag gelirlerimizin de artirilmasi miimkiin olabilecektie.

Ihracatin artinlmasi ve saglkli yiritilmesi amaciyla ihracat limanlannda ve
T.C.DD. de altyapiun gtiglendirilmesi ve kapasitenin artinlmas: nem arz etmektedir,

Biiyilkk hammadde ve iretim potansiyeline salup Tirki cumhuriyetler ve Karademz
Ekonomik Igbirligi iiyesi iilkelerle iiretim ve pazarlama amagh ortak projeler geligtirlmeli ve
igbirhf gerek politik gerekse ekonomik olarak desteklenmelidir.

Ulkemiz demir-gelik Gretiminde kaliteli celiklerin iiretimi desteklenerek, mevcut
ferrokrom kapasitesi i¢in yurtigi pazar genigletilmelidir,

Uretim maliyetleri igerisinde en bilyik pay olan enerji fiyatlan dusunulerek ya
Avrupa'da uygulandifn gibi gen Gdeme yoluyla desteklenmeli, rakip tlkeler dizeyine
indirilmelidir.

Ferrokrom nakliyesinde saglanilan te;wk ve kolayhklar devam ettirilmelidir ayrica
liman decreti alinmamalidir. .

Mevcut ve kurulacak tesislerin gevreye etkisini azaltmak amamyln yapilan gahgmalar
Cevre Fonu kaynaklarindan desteklenmektedir,

Ferrokrom da onemli bir pazar olan ABD de (General Systems of Preferences)

GSP'nin ilkemize kesintisiz olarak uygulanmasi bu dlkeye olan ihracatimiz agisindan bilytk
dnem arzetmektedir.
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