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“BASARI BiZIMLEDIR" 3

Bu galigma Devlet Planlama Tegkilatinmin gorislerini yansitmaz.
Sorumlulufu yazarina aittir. Yaywn ve referans olarak kullaniimasy
Devlet Planlama Tegkilatinmin iznini gerektirmez.

Bu yayin 600 adet bastmagtir.




ONSOZ

Devlet Planlama Tesgkilat'min Kurulug ve Gdorevleri Hakkinda 540 Sayil
Kanun Hikminde Kararname, iktisadi ve sosyal sektdrlerde uzmaniik alanlan
ile ilgili konularda bilgi toplamak, aragtirma yapmak, tedbirler gelistirmek ve
onerilerde bulunmak yelu ile Devlet Planlama Tegkilati'na, Kalkinma Plani
calismalarinda yardimel olmak, plan hazirliklarina daha genig gevrenin
katkisim saglamak ve Glkemizin bitln olanaklarini degerlendirmek Gzere
srekli ve gegici 6zel ihtisas komisyonlannin kurulacadl hitkmind getirmekiedir.

Basbakanlidin 1.4.1993 tarih ve 93/7 sayili Genelgesi uyarinca kurulan
Ozel Ihtisas Komisyonlarinin hazirfladifii raporlar, 7. Bes Yillik Kalkinma Plani
hazirlik galismalarina 151k tutacak ve toplumun cesitli kesimlerinin gérislerini
Plan metnine yansitacaktir. Komisyonlar calismalarini, sozkonusu Basbakanlk
Genelgesi, 29.9.1961 tarih ve 5/1722 Saylll Bakanlar Kurulu Karar ile
yururliidge konulmug olan tuzik ve Teskilatimiz tarafindan hazirlanan Yedinci
Bes Yilik Kalkinma Plam Ozel intisas Komisyonu Raporu genel gercevelerini
dikkate alarak yapruglardir.

Yedinci Bes Yilik Kalkinma Plam ile istikrar iginde biylimenin
saglanmasi, sanayilesmenin basarilmasi, uluslararasi ticaretteki payimizin
yikseltiimesi, piyasa ekenomisinin gelistirilmesi, ekonomide toplam verimliligin
arttinimasi, sanayi ve hizmetler aguhkh bir istihdam yapisina ulasiimasi,
issizligin azaltiimasi, sadlik hizmetlerinde kalitenin yikseltiimesi, sosyal
glvenligin yayginlagtinimasi, sonug olarak refahin arttinimas: ve
yayginlastinlmasi hedeflenmekte, yirmibirinci ylzyilda dinya ile bitinlesme
amaglanmaktadir.

Ulkemizi 2000l yillara tagiyacak ve énemli bir dénemi kapsayacak olan 7.
Bes Yillk Kalkinma Plam galismalarina toplumun tim kesimlerinin katkisi, 5zel
ihtisas komisyonlar kurularak saglanmigtir. Planlanin demokratik katilime:
niteligini giiglendiren Ozel Ihtisas Komisyonlari galismalarinin dinya ile
bltlinlegen bir Tirkiye hedefini gergeklestirecedine olan inancimia, konularinda
llkemizin en yetkili kisileri olan Komisyon Bagkan ve Uyelerine, galismalara
vaptiklan katkilar nedeniyle tegekkir eder, Yedinci Bes Yillk Kalkinma
Plam'nin dlkemize hayirl olmasiru dilerim.

Mecati OZFIRAT
Mistesar
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I-cirig

Yerkabudunun bilegik halde yaklasik % 8 ini olusturan Aldminyum,
demir digl metaller igerisinde, firetim miktari agisindan demirden sonra
ikinci sirayi alir,

1807 wilinda 8ir. Humprey DAVY tarafindan kesfedilen Aldminyum
metal olarak ilk defa 1825 te H.Christian OERSTED ve H.Saint Claire
DEVILLE'nin ¢alismalari scnucu elde edilmistir. 1821 de "Les Baux"
[Fransa) kasabasinda bulunan boksitten sonra, K.J.BAYER 18B7-18%2 yillari
arasinda vyaptidi galismalarla "Boksitten Sudkostik kullanarak Aldmina
lretilmesi™ vy&ntemi konusunda bir patent almistir. Ticari boyutta
Altiminyum dretimi ise 1886 yilinda, yaklasik ayni tarihlerde wve
birbirlerinden hakersiz olarak, Paul T.HEROULT (Fransa) we Charles M.HALL
(RBD) tarafindan Altminanin elektrolitik y&ntemle indirgenmesiyle
gergeklestirilmigtir. 100 wyili askin bir siUredir uygulanan wve "HALL-
HEROULT Y&ntemi" olarak tanimlanan yénteme alternatif bazi calismalar
yapilmig, hatta pilet tesisler kurulmus olmasina radmen, endistriyel
uygulama alani bulunamamigtir. Dinya Birincil AllUminyum dretiminin
tamaminin gergeklestirildid§i bu ydntemin daha wzun yillar bizimle birlikte
claca$i bilim adamlarinin ortak gdrdsidir.

Aliminyum, iglenebilirligi, hafifligi, 1s1 ve elaktrik
iletkenligi, korczyon direnci ve yeniden kullanilabilirligi gibi
szellikleri nedeni ile; ekeonominin tum sektérlerinde kendisine yer
bulmaktadir. Elektroliz yontemi i1le elde edilen sivi aliminyum,
dokimlanelere gdnderilerek istenilen fizikokimyasal &zelliklere sahip
clmas: igin gesitli elementlerle alagimlandirilip kilge, yuvarlak ve yassi
inget giki kati feormlara d#nQgtirdlir. Aldminyum isleme tezgahlarinda
yagsl ingoetlar levha haline getirilip mesgrubat kutulari, folye giki,
yuvarlak ingotlar ise ektriizyen iglemi ile ¢esitli prefiller ve tel giki
ug lrinlere ddndstdrdlilr. Kilgeler ise ergitildikten sonra dékim pargalari
hzline getirilir.

Sanayilesme hizina paralel olarak, ikinci ©Dinya savasindan
birinci petrol sokuna kadar (1973) yillik biyime hizi % 9 civarinda clan
Dinya ERlUminyum tOketimi, 1982 wyilaina kadar % 1,2 ye dismis, 1933- 1930
yillari arasinda ise ancak % 3,6 seviyesine yiikselebilmigtir. 1979-1384
déneminde endistri, tarihinin en zor doneminden birini gegirmistir. Buylme
1945 yilindan beri ilk defa bu donemde negatif olmustur (% -0.3).
GErildadi gibkbi bu sektdrde biyime gegen dénemlerde homojen olmayip, talep
belirgin bazi safhalarda degigme géstermistir. Ozellikle s=eon 20 yrlda,
girdi fiyatlarindaki biiyiik dalgalanmalarin yol agtigi nedenlerden dolaya,
endistride bir dengesizlik yasanmig ve 1920 yilindan itibaren bu sektér
yeniden bir yapilanma dénemine girmigtir.

2000 wyilainma kadar ortalama biyime hizina paralel olarak Dinyada
Aliuminyum tiketiminin en az % 2.5/Y¥1]1 oraninda artacafi tahmin
edilmektedir. .

Olkemizde 1960 yilina kadar aliminyum tidketimi ile dlgili,
safjlikly wveriler bulunmamaktadir. Flanly ekonomiye gegilen 19%60'1a
¥1llardan itibaren gerceklesen blylme hizina paralel olarak, tdketim,
hizla artmis, 1%70-1977 yillara arasi % 32 1lik ortalama yi1llik dedere
ulagmigtir. 1kinci Petrel sokunun etkilerinin a#irlikla hissedildidi,
1978-1982 yillari arasindaki dénemde, Dilnyadaki durqunlufa paralel olarak.
filkemizde de altminyum tdketim artis hiza % 2.5 civarina inmis, bu
dénemden sonra 1990 yilina kadar tekrar, % 5.5 dederine ulagmigtar.



Olkemizdé alOminyum tlketim hizinin, 2000 wyalina kadar % 4.5 olarak
&ngdralen bilyime hizins paralel miktarda artmasi beklemmektedir.

150.000 tonluk 1892 tiketim miktari ile kisi basina tiketimin 2,5
Kg'i gegmeyigi, Glkemizde sektérin potansiyel olarak geleceginin parlak
oldufunun bir gbstergesidir. Fakat dlkemiz Alidminyum Sektérinidn yaplsi
kilresellesme uygulamalarina paralel ' olarak biyik 8lgliide dedismeye
baglamigtir. Yeni yapiyi belirleyecek olan unsur, igten gok dig, tzellikle
yodun ticari iliskide oldufumuz basta AT olmesk dzere difer dlkelerin
politikalaridir. Bu nedenle sektdrde faaliyet gésteren firmalar gelecede
yénelik uygulamalar: planlarken, daha genis bir perspektifte
deferlendirmeler yapmalidir.

II- SEKTORUN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI

1. Sektsrin Tanimi:

Bltminyum Sektsrt birincil aldminyum dreten, firetilen we ithal
edilen kidlge dékim wea isleme ingotunu, dékme, bigimlendirme,haddelema,
cekme we divme islemlerine tabi tutarak mal dreten ve hurda aliminyum
ve/veya kilgeleri c¢esitli yéntemler ile alasimlandirarak, u¢ Urinlsre
kadar isleyen kuruluslaril kapsamaktadir.

Sektérde kullanilan terimlerin anlamlari asadida agiklanmistair.
Boksit iAllUminanin cevheri
Rlumina :Birincil Altiminyum hammaddesi (Al1203)
Birincil Altminyum:Altminanin elektroliz ydntemi ile indirgenmesi ile elde
edilen aliminyum.
Lkincil Rltiminyum :Yeni we/veya eaki hurdadan elde edilen aléminyum.

Yeni Hurda :Uretim ve metal isleme kademelerinde g¢ikan altminyum
artiklar

Eski Hurda :gesitli kullanim alanlaranda Smilrlerini doldurmus
aliminyum pargalar

Dékim drdnd :S1vl metalin kalip igine gesitli ydntemlerle ddkilmesi
ve katilagarak kalibin geklini almasiile elde edilen
drin.

Ekstrilzyon drini ¢ Aldminyumun bir kalip igerisinden, preslerde
gegirilmesiyle elde edilen, boyu kesitine gére oldukga
uzun firdn (Borao, CGubuk,Profil)
Iletken tElektrik enerjisinin iletimi igin strekli dékim wve
ekstrilzyon yintemleri ile elde edilen filmasirin
soguk gekilmesiyle fretilen 8rgild tel halat.

Yassi-Urin tHadde tezgahlarinda elde edilen drin (Levha, Folyo,
Serit, Disk)
Yari-Oran tAlUminyumun islenmesi senucunda elde edilen, fakat kendisi

de bagka bir islemde girdil clabilen tiriin (Profil, Levha,
Folye, Serit, Disk)

Ulkemizde birinecil aldéminyum @reten tek kurulus, Etibank
Seydigehir AlUminyum Isletmesidir. Ozel Sektér Kuruluglari, sadece yari
Urin ve/veya ug Urin dreticileri olup, bir anlamda allminyum isleyen
kuruluslardir. Bu nedenle, (lkemiz s8z konusu oldudunda, rapordaki
altminyum Oreticisi deyiminden, sadece Seydisehir AlGminyum Tesisleri
anlasilmaladir.



2- Sektérin siniflandirilmasi:

Ginimizde, Aldminyum yari-drin ve drtinlerin farkla
siniflandirilmalarina rastlanilmaktadir. Aldminyumla ilgili kuruluslarin
teknolojileri, kullanim alanlari ile bulunduklari 0lkelerin gUmrak,
uluslararasi ticaret wve endlstriyel sistemlerine gére degigen, farkla
yaklagimlardan kaynaklanan siniflandirmalar yaplilmasina radmen, Ulkemizde
daha ok alliminyum dretim wve teknolejisine dayanilarak diizenlenmisg
agafidaki siniflandirma, AlUminyumla ilgili kuruluslarca benimsenmisgtir.

A) Dokim Urdnleri:
a) Dikim Ingotu : Alasimli Kilge, Alasaimsiz Kilge, Elektrik iletken
[ECG)
b) Isleme Ingotu: - Yuvarlak ve Kdseli Ingot: Ekstriizyon dirdnlerinin
dretiminde kullanilir.
- Yassl Ingot Hadde mamulleri dretiminde kullanilair.
c) Sidrekli Dékim Levha (Filmasin) wve gubuk.
d) Grandle Aldminyum.
e) Toz Alliminyum.

Hadde Oriinleri:

@) Sicak Hadde (Levha BRule): €& mm. ve daha Ust kalinlikta.
b) Soduk Hadde (Levha, Rulo, Serit, Disk): 0,2 mm-6& mm.

¢) Folyo: 7-200 mikron.

B

€) Ekstrizyon Uriinleri:
a) Cesitli Profiller.
b) AllGminyum Teller.

D) Parga D&kim Urdnleri:

a) Kum Dékiim Urdnleri.

b) Kokil D3ktm Ortnleri.

c) Basingli D&kim Urtnleri.

Ozellikle gelecekteki kullanim alanlarinin dikkate alinmasi ile
yapilan we 0Olkemiz "GUmrdk Tarife ve Istatistik Pozisyonu"nda (GTiF) esas
alinan siniflandirma su gsekildedir:

= Kilge

= RlOminyum Toz ve Pullar
- Ekstrilzyon Urtnleri

= Levha

- iletkenler

= Folyo

- DSkim Uriinleri

3- Alfminyumun Kullanim Alanlari

Aldminyum daha Snce agiklanan oSzellikleri nedeniyle yaygin bir
kullanim alanina sahiptir. Bu agidan genel ekonomi iginde &nemli bir yeri
vardir.

A) Insaat Sektérinde:
= Konut Yapiminda
- Konut digi yapilarda
= Karayollarinda
- Difder Yapisal Kullanimlarda.



B]

C)

o)

E)

F)

G)

Kimya ve Gida Sanayiinde:

- Organik Bilesikler Uretiminde

= Plastik wve Sentetik Fiber Sanayiinde
= Ka§it Sanaylinde

- Gilbre Sanayiinde

- Patlayici Maddeler Oretiminde

- Mineral Asit Oretiminde

- Karbonat we Kikirt Uretiminde

- Saf su we Buhar Oretiminde

= Elektro kimyasal sanayiinde

- Petrol Rafinerilerinde

- Gada, lla¢ ve Mesrubat Sanayiinde
= Atom Enerjisi Sanayiinde

- Boya Maddesi wve Boya Uretiminde

- Ambalaj Sanayiinde,

Ulastirma Sekttrinde:

= Karayolu Tagitlarinda
= Demiryolu Tasitlarinda
- Denizyolu Tasitlarinda
- Hawvayolu Tasitlarinda

Elektrik we Elektronik Sektoriinde:

- Tel ve Kable Uretiminde

= Enerji Dafitimi Cihazlarinda

- Gig Uretim ve Dizeltme Araglarinda

= Haberlesme ve Elektronik Cihazlarda

- t¢ Da¥itaim ve Aydinlatma Gerec¢lerinde

Makina ve Ekipman Imalat Sektsriinde:

= Makina Yataklari Imalinde

- Pompa, Kompres#r, Far vs. Imalinde

- Endiistri Makinalari Imalinde

- Tarim Alet ve Kaminalari Imalinde

- 1z Makinalari Imalinde

- Gesitli Enstrimanlarin Imalinde

- Isitma, Havalandirma wve Sodutma Sistemlerinde
-~ Malzeme Tasima Ekipmanlari imalinde

- Maden ve Petrol Uridnleri Araglari Imalinde
- Tekstil ve Matbaa Makinalari imalinde

- Elektrik Sistemlerinde

- Askeri Arac-Gereg¢ ve Silahlarin Yapiminda

Metal Sanayiinde:

= Alagim Metali 1
= Celik Deocksidasyonu

= Bliminyum Kaplamali Celik

= AlUminyumlama

= Aliminotermik Reaksiyonlar

Diger Yerlerde Kullanim Rlanlari:
= Dayanikli Tidketim Mallarinda
Muhtelif Ev Esyalarinda

- Mutfak Esyasi Yapiminda

= Mobilya Yapaiminda

- Dekorasyon Urlinlerinde

- Takim ve El Aletleri Yapiminda
= Dijer Uygulamalarda



4- Aliminyumun Tarkiye'deki Geligimi

Gelismis Ulkeler ile karsilastirildifinda, AltUminyumun tlkemizde
kisa bir -geemigi wvardir. 19356. yilinda, gok |kigdk wve az sayidaki
atdlyelerde, 100 ton kadar aliminyum islendigi sdylenmektedir. 1960 lardan
itibaren, &zellikle dayanikla tdketim mallarinin dretimine baslanmasi ve
otomotiv sektérindeki gelismeler, alilminyuma olan talebi artarmas, 18570
yi1li tdketimi olan 20.000 tondan 1977 yilinda 80.000 tona, 1992 yilinda
ise 150,000 tona ulasmistir.

Artan talebe paralel olarak, planli ekoncmiye gegigle birlikte,
Glkemiz aliminmyum ihtiyacinin yurt iginden kargilanmasi amaci ile cevher
arastirmalarina girilmis, MTA tarafindan Seydisehir'in Mortas we Dodankuzu
mevkilerinde igletilebilir rezervler tespit edilerek, sahalar 19€5 yilinda
islenmek amaci ile ETIBANK'a devredilmistir.

Boksit cevherinin deferlendirilmesi amaci ile kurulacak bir
birincil altminyum tesisi igin, bu alanda s&z sahibi tlke ve kuruluslarla
nilan temaslar sonucu, 1967 yilinda ETIBANKE ile TIAJPROMEXPORT (SSCB)
.asinda yapilan proje techizat wve gerekli difer mihendislik konularini
kapsayan bir anlasma imzalanmistir. 5 Afjustos 1967 tarihinde temeli atailan
Seydisehir AlUminyum Tesislerinden, ilk allimina tiretimi Mayis 19%73"'te, ilk
sivi allminyum dretimi 21 Ekim 1974 te gergeklesmigtir. Tesisler yilda
461.000 ton boksit isleyerek 200.000 ton alimina wve 60.000 ton s31ivi
aliminyum (retebilecek kapasitededir. AlGminanin 120.000 tonu siwve
aliminyum dretiminde kullanilmakta kalan B80.000 tonun biydk cofunlugu ise
ihrag edilmektedir.

1977 y1l1 basina kadar, tam kapasitede sivi alliminyum tdretmek
amacl ile, tim birimlerin isletmeye alinmasina ragmen, &zellikle en dnemli
girdi olan enerjinin saflammasindaki sorunlar nedeni ile, kapasite daha
sonra ddsdrdlmistir., Tam kapasite dretime ilk defa 1986 yailinda
ulagilmistir. Tesislerin yillar itibari ile sivi altminyum dretim mimtara
Tablo. 1 de werilmistir.

TABLO 1:Yillar itibariyle Seydisehir Altminyum Tesislerinde Siwvy

___________________________________________________________ i
i YIL s ORETIM (TON) ! YIL + URETIM (TOMN) |
P e e e T pmmmmmmeee Fmmm e !
i | : i |
| 1974 ' 3 - | 1984 s 37,887 !
! 1375 y 18,149 | 1985 : 54,150 !
! 1976 3 37,508 | 1986 ! 60,003 !
] 1977 ! 51,331 | 1987 s 41,685 !
y 1978 ! 32,288 | 1988 3 56,500 !
f 1979 ! 31,720 ! 1988 ! 58,564 !
H 1980 ] 33,574 |} 1980 ! 60,902 !
L 1981 1 39,985 | 1891 ] 55,802 !
! 1982 ! 36,521 ! 1897 ] 58,581 |
. 1983 i 30,381 |  1893* | 48,462 |
H ' ' i |
e i e e e e
* 10 Aylik

Kaynak: Seydisehir RAlOminyum Tesisleri

Yurtigindeki altiminyum ug driinlerine olan talebi karsilamak amaci
ile, #zel sektérde de bu ybtnde yatirimlara girilmigtir. Seydigehir'den
sonra en blUydk alGminyum isleme kapasitesine sahip olan Nasas A.3. 1973
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yilinda iretime gegmistir. Aldminyum kullanim sahalarinin talebine cevap
verebilecek nitelikte {r{in @retebilen firma sayisi;, bu tarihten sonra
hizla artarak yaklasik 400'e ulasmigtir. Seydigehir'in altminyum
dretiminde tek kurulus olmasy ve kapasitesinin yurtici talebi
karsilayamamasl sonucu talep ile dretim arasindaki fark 19385 yilandan
itibaren, killce + inget veya yari-lrdn hallnde, dis alim yolu ile
karsilanmaktadar. '

tilkemizin birincil altminyum firetim kapasitesini arttirmak igin,
kuruldufu yildan bugine yeni tesisler kurulmasi, Seydigehir'in
kapasitesinin tevsi wve/veya modernizasyon yolu ile artirilmasi ybSninde,
bircok proje galismasi yapilms olmasina radmen, daha g¢ok finansal
nedenlerden delay:y projeler uygulanamamigtir.

III- MEVCUT DURUM VE YAKIN GEGMISTEKI GELISMELER
1. Saktdrdaki Kuruluglar

Sektérde biri kamu olmak dzere, dedisik alanlarda faaliyet
gésteren, cojunluju kiguk 8lgekli olmak iizere, toplam 400 civarinda firma
meveuttur. Bu firmalardan bilgi talep formlarimiza cevap verme nezaketini
gésterenlerin isimleri, adresleri, milkiyet durumlari, drin cesitleri ve
kapasiteleri ile sermayeleri EK.1l de verilmistir. Bilgi toplanan kurulus
sayis1 toplam sayinin gok altinda olmasina radmen sektér(n kapasite,
sermaye ve istihdam agisindan ® 90 ni kontrol ettigi tahmin edilmektedir.
Bu mnedenle EEKE 1 deki firmalarin sektérd vansittif§as soylenebilir.
Kapasitesi 900 ton/y1l altinda olan kuruluglar bu tableda yer almamigtir.

Sektdrdeki kuruluslardan bilgi alinamamasi nedeni ile, sektdridn
yapisi ile ilgili genel dederlendirme glg¢likle yapilabilmig, bunun i¢in,
dedisik kaynaklardan elde edilen bilgiler, dtzeltilerek kullanilmigtir.

Sektérin sermaye ve iggi sayisinan tespitinde, edinilebilen
bilgilerden hareket edilmistir.

2. Bektdrdeki Mevcut Kapasiteler ve Kullanimlari

Yurdumuz alfiminyum sektorindeki firmalardan temin edilebilen
veriler ve defisik kaynaklar kullanmilarak tesbit edilen son 3 yildaki ana
mal bazinda Tirkiye'de kurulu kapsiteler we kapsite kullanim ocranlari
(KKO) Table 2'de verilmigtir.



TRELD 2: Yurdumuz AlOminyum SektSrcinde Kurulu Kapasite Durumu.

tamrmmm———— —— g = e

| SIRA | |KABRSITE ! | | H '
: : AN MALLAR e e ; efRiw | i%ee ;1589 i 1ssa | 19m 1992 |
O R ! 1 t H i
Lt e . vt i o sssdssssam - e m——p - —————— H
¥ ] IKABASETE | TOM/YIL | 60,000 | 60,000 &0, 000 &0, 000 &0, 000
{1 EBige AlUninyun i~ S = eS|
H H | K.K.0 | L] o ug 106 | LES EL]
et ekttt e B e At ——————
H : A |KARABITE | Tow/¥IL | 53,750 | 53,750 58,750 & 61,000 87,180
i H i LEVHA | m—— - e
| A} [ iRy & L] 1 4 | 46 ES 3 ] 47
i P e i At e ! ¢
| = |KABASITE | TOW/YIL | 17,000 | 17,000 | 17,000 | 17,000 aco
i i i EGLYO D Bt
' H H [ KRt ] [ gar .y B | T3 T 55
i i | — tEmsmaE - —— e e ]
| 1 \KABASITE | TOM/YIL | 27,300 | 36,800 | 38,800 | 36,371 | 49,850
{2 | E | EKSTROLYON  [-——e—ee—ecbemcccccccdecsmsms s e !
H I Kt oKD ] ] 83 | 66 7 | TE ™ |
| |1 23 T s s b ]
{ oA |KAPASITE | TON/YIL | 69,595 | 69,535 | 69,595 | 63,596 | 69,595 |
i i R LLETHEN f— ' meemamtmm—————— o e S |
! ! LG K0 3§ L] H 28 | 47 | 69 | = |
| I S e e B
! ] IKABASITE | TON/YIL [ 52,9%7 52,957 | 52,957 | 52,957 52,957
| ] Dacind b e b s s ————— e e e |
! ! K.K.0 ] 63 64 T2 55 57
lames s s e ——— Frmm e ——— + = e s e m e ————————
| TORLEM [ ALt Sektér ) (KAPRSITE : TOW/YIL | 226,602 | 238,102 238,102 236,323 270,161

|
KAYNAK: L.TOck Sinal Kalkinma Bankagl Yillik BOltenleri
2. Momiayon fizel Galigmasi

3- Oretim
a) Uretim Teknolojisi

Aliiminyum sekt3rini kapsayan tim proses wve islemlerin yapildida
kademeler Sekil 1'deki akim semasinda wverilmistir.

Birincil aléminyum dretimi tim dinyada tarif edilmis kademelerden
gegirilersk gergeklestirilir

- Boksit madeni isletmeciligi,

- Boksit cevherinden alimina dretimi

= Aliminadan elektroliz wyolu ile sivi aliminyum Uretimi.

— Sivi aliminyumun alasimlandirilarak dokiami

- Bktrizyon wve Haddeleme iglemleri ile yari drin ve/veya ug-lridn
Uretimi

Bu kademelerin hepsi, bafimsiz birer sanayi koludur. Diinya'da bu
kademelerin timinidn bir arada oldufu tesis sayisir gok azdir. Bu tip
tesislere "Entegre Tesisler"™ adi verilmektedir. Seydisehir Aldminyum
Tesigleri bu tesislerden birisidir.

Altminyumun ana cevheri elan beksit sahalarinda genellikle agik
igletmecilik yapilmaktadir. Boksit rezervlerinin en fazla oldugu tlkeler
Avustralya, Jamaika Gine ve Brezilya olarak siralanabilir.

Cikarilan boksit ya igletmeciligin vyapildigir yerde yada,
Seydigehir'de oldufju gibi, altmina dretim birimlerine tasinarak kirma
izlemin= tabi tutulur. Yikanan boksit, yilksek 1s1 wve basing altinda,
kostik (NaOH) ile reaksiyona sokulmak sureti ile, olusan hidrat (Al (0H3)
chzeltisi, kristal halinde ¢iktiriildr. Daha sonra hidrat, déner firanlarda
kalsine edilerek beyaz toz halindeki aldminaya dénistdrdlir.



Alfimina,hicre adi werilen @Gretim birimlerinde elektroliz yéntemi
ile altminyuma indirgenir. Bu kademede, Gretim maliyetinde en Snemli girdi
eclan enerji tdketimi «¢ok yodundur. Hammadde olarak, alimina yaninda
Seydisehir'de, tamd ithal elan, kriyelit, aldminyum florir, kalsiyam
floriic, petrol koku, taskomiri zifti gibi malzemeler kullanilir,

D8kim dnitesine, sivi oclarak gelen we/veya disaridan tedarik
edilen hurdalar, reverber, inddksiyon wve pota ocaklarinda ergitilip
alagimlandirilacak standard haline gelmig, d5kim, isleme ingotu we kiklge
halinde katilagtirilarak gekillendirilir. Bazi igletmelerde eritilen
metal, slrekli d8kim y#ntemi ile levha ve filmasine déndstirulir.
Erintiden dodrudan ug=iiriin clarak kullanilmak {zere faalivet g&steren
parga dékim birimleride wvardir.

Yassli ingot sicak we' scfuk hadde tezgahlarindan gecirilerek
istenilen kalinliklarda levha haline getirilir. Sicak hadde isleminde
inilebilen kalinlik 8 mm, sojuk hadde isleminde bu defer 0,150 mm dir.
fretilen levhalar gerdirme-dizeltme hattindan gegirilerek kullanim amacina
gére dilme, boy kesme, ocluklandirma, giyotin makas wve disk pres
tezgahlarinda rule lewha, tabaka levha wve oluklu levha halinde, yar: Orin
slarak piyasaya sitriliir.

Sofuk hadde udrting rulolar, hadde tezgahlarinda, tekrar sarma,
kaplama, ayirma, dilme, laminasyon wve taviama islemlerine tabi tutularak,
7-200 mikreon kalinlafiinda folyoya kadar islenir. )

Saf we alagimli vyuvarlak ingotlar, preslerde yilksek basing
altinda, istenilen sgekil kaliplarindan gegirilerek,gesitli tip wve
kesitlerde ekstriizyon Grini elde edilir. Bu idrinler, talebe gbre gevre
kogullarina kKarsi korunma, elekbtrik izolasyonu ve boyamaya uygun bir zemin
olusturmak amaci ile, eloksallama adi werilen anodik oksidasyona tabi
tutulurlar.

Ddkimhaneler, satin aldiklari kdlg¢e e hurdayi, ergiterek, kum,
kokil we basingli dékim yd#ntemleri ile, u¢ Urln olarak kullanilmak izere
gekillendirirler.

Alldminyumun en etkin kullanildigi alanlardan biriside elektrik
enerjisi iletimidir. En az % 99.7 saflikta &zel clarak dretilen ECG
kalitesinde ingotlarin tel gekme, tel edirme we goklu bilikme tezgahlarindan
gecirilmesi ile elde edilirler. Yiiksek gerilim hatlarinda mukavemeti
sajlamak icin aliminyum tellerin igine gelik 4z yerlestirilir.

Elektroliz yoluyla aliminyum Gretim teknolojileri
kargilagtirilirken yapilan ilk siniflandirma anod tiplerine g8redir.
Soderberg wve #npisirimll (prebaked) clarak adlandirilan anod tipleri ile
edilimler dinem donem defigmistir. Seydigehir Alfminyum Tesiszlerinin
projelendirildigi 1960'lardaki genel teknolojik anlaylsina uygun olarak
Soderberg sistemi segilmistir. Daha sonra yakin zamana kadar dislntlen
tevsii yatirimlary da hep bu gercevede kalmigtir. Ozellikle petrol
krizlerinden sonra yogunlagan ekonomik we yeni toplum dilzeninin zorladig:
caliganlarin wve cgevrenin saflifini korumaya yoSnelik wuygulamalar sonucu
ortaya gikan potansiyel teni tesislerin prebaked sistemine gére kurulmasi
anlayisaini getirmistir. Hatta Soderberg sisteme sahip dreticiler bu
potansiyeldan yararlanmak igin anod sistemini prebaked sistemedénigtirecek
medernizasyon yatirimlarina girmiglerdir. Cevre sadlifiani korumaya ydnelik
baskilar da bu slreci hizlandirmistir. Batil Dilnyasinda bu husus birinci
derecede @nemli bir faktSr olarak gandeme gelmistir. Bunun igin gevre



kontrold ve galisma kogullarli standartlari geligtirilmis, fakat Soderberg
tipli hdcre emisyonlarinin bu standartlara uymasi mimkiin gorilmediginden
alt yapilari uygun olanlar prebaked sistemine ge¢irilmis diferleri ise
kapatilmistir.

Ote yandan gelisen teknolojilerin adepte edilmesi ancak prebaked
sistemle mOmkan olacadindan, ARGE ¢aligmalarindan yararlanmak igin de
Seydisehir'in modernizasyonu sart gdriunmektedir.

b) Uretim Girdileri

Aldminyum wve ug-iirtin Gretiminde girdiler iki safhada incelenebilir.
- Birincil altminyum dretim girdileri
- Alaminyum isleyicileri girdileri

Birincil aliminyum dretiminde kullanilan hammaddeler allminyum
isleyicilerinin kullandiklarindan tamamen farklidir. Aluminyum
isleyicileri Oretimlerinde fiziksel, aldminyum dreticileri ise adarlakla
riarak kimyasal prosesler uygulamaktadirlar.

Birineil altminyuom wve  ug¢ drinler dretiminde kullanilan girdiler
konusunda bir fikir wvermek amaciyla, Seydisehir Altminyum Tesislerinin
1992 wili dretim girdi, miktar wve dederleri Table 3 te gdsterilmistir.
Aldminyum igleme tesislerindeki girdiler esas olarak dr@in, yari drin ve
hurdalardir. Seydigehir tesisleri diginda kalan sektdrdeki kuruluglarin
1992 yilina ait tesbit edilebilen girdi deferlerinin esas alindidi veriler
Tablo 4 te wverilmistir. Bu tabloda 30.000 ton olarak Kabul edilen Kay:it
digi hurda miktari yer almamaktadir.
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Kaynak: Seydisehir AlUminyum Tesisleri

TABLO 4: Ozel Sektérin 1992 Girdi Miktar ve Deferleri
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a) Uretim Miktari

Son 5 yilda tlkemizde dretilen aldmina, altminyum wve Uriunlerinin
dretim miktarlari, cari fiyatlarla we 1388 yili fiyatlari ile iiretim
defferlerl sirasi ile Tablo 5, Table & we Tablo 7 de werilmistir. Uretim
miktara ile ilgili sttun diagramlari ise Sekil 2, gekil 3 wve Sekil 4 te
ghsterilmigtir.

TABLO 5: Yillar Itibari ile Alimina, Altminyum ve Uriinleri Uretim Miktarlar:

O SRS S L e e +

i H YILLAR |TON} |
] URON D —— |
| 1 1988 H 1989 ! 1830 ! 1891 | 1992 ]
e e E e S s B s
| ALIMINA | laleon | 200560 | 177144 | 152081 | 158474 |
| + 4 + + =2

' i ' ' 1

' ' ' ' '

+ + + + +

H H | i

+: + +

+ + 4
i ! ! | i
H + + + ok
| ERSTRUZYON ! 22659 | 25608 | 29876 | 27278 | 38890 |
D S
| ILETKENLER ! 14615 | 32708 | 48020 | 10500 | as00 |}
T T — fommm—————— fmmmmm—————— fommmm————— fmmmmm———— fommmm——————— |
| DOEUM URUNLERL| ieoin | 33363 | 3g129 | 29126 | 30185 |
T s 1

Kaynak: 1.T.5.K.Bankasi
2.TALSAD bélteni 1993
3.Kemiston fzel Calismasy

TABLO 6: Cari Fiyatlarla Alumina ve Alt Grup firin Dederlerinin Degigimi

e m e ——————— e e -+
H ' YILLAR $/YIL :
i URUN S S ——— Y '
H | 1988 i 1949 H 1990 | 1982 N
[ fmmmsmsmmnm—— jemmmmmmmmanaa frmmmmmmm - o o e =
P ALOMINA | 96,926,092 (113,172,491 109,367,750 \ 78,328,050 |
Jrm e ————— it S ————frr——— + i
! KULCE 1192,898, 771 1158,761,750 148,887,375 1103,896,075 @
fmmmmm e ———— + * + e ————— I
! LEVHA 107,136,645 | B6,193,840 (106,610,310 | 94,783,754 |
e — T Fmmmmmmm e fmmmmmm e e fmmmm e ————— 1
i FOLYO 1 47,945,780 | 56,210,500 | 50,900,680 | 26,520,907 | 35,147,147 |
e e L E L S + + $mm i ————— e e :
i EESTRUZYON § | 1112, 453,264 | 91,681,358 |101,152,8%0
T ———— * + Fmm i mmmm e fmm o ——————— x
! ILETKENLER i 22,701,302 |102,673,551 118,177,220 | 22,936,840 | 25,015,492 |
fmmm e Fmmmmmm e tmmmmm - e trmm o I
i DOKUM 1368,727,950 237,911,553 (243,606,181 129,261,188 (133,417,700 |
o ——— —— — e

Kaynak: Komisyon Ozel Calismalari



TABLO T: 1368 Yily Fiyatlari Ile Uretilen Alumina Ve ALt Grup Urin Dederlerinin Defigimd
e e s e s s s s e S T L R RS eSS SRR e m e S s ——— +

| DRUN ) s e e e e e e e
| H 1588 H 1989 1 1550 ! 1991 H 1992

e —————————— fommmommmenan fommmmmmmmeen fommmmmmmmaa L L
| ALUMINA H 96926082 | 113172491 | 109367750 | 83831626 | 16326050
| m———————————— et s e ————— o e Fom e —— i =1
| KULGE V192894771 | 158761750 | 14BL87375 | 115934712 | 103838075 |
e e e S Bt e e i — i o m———— + o s |
| LEVHA I 107136645 B619384C | 106610310 | 12226440 | 24783754
et S s e e e et
| FOLYO | 47945780 56210500 | SO0S00650 | 26520907 35147147 |}
| m————— Fommm————— o ——————— e ————— fommm e fmmmm e '
| EKSTRUZYON | 103982151 | 102252744 | 112453264 | 91681358 | 1011528%0 |
e Fom e ———— o e fom e ———— frmmmmmmcsmaaa L e —— !
| 1LETKENLER | 22701302 | 102673551 | 118177220 | 22938840 | 25815492 |
e e i o o e ——— T i e temm——————— e o i
| DdElM | 388727950 | 237911553 | 243606181 | 129261188 | 133417700

e e e e +

Kaynak: Komisyon Ozel Galismasi

Table 6 daki dretim deferleriyle ilgili esas fiyatlandirmada
Seydisehir AlUminyum Tesislerinin fivatlari esas alinmistir. lletkenlerin
dederi Tirk FKable firmasindan alinan bilgilerden, d&kim Urdnleri ile
ilgili bilgiler ise, killge wve ingot girdileri ile, bu alanda calisan wve
bilgi temin edilen kuruluglarin a#irlikly ortalama deferlerinden
bulunmustur.

d) UOretim Maliyetleri

Seydisehir'de s1vL aliiminyum firetim maliyetleri e
bilegsenlerinin cari fiyatlar ile defjisimi Tablo 8 we Sekil 5 te
verilmistir.

TABLO B:Yillar ltibariyle Cari Fiystlarla Siva Rliminyun Haliyet Dagilam

B T T TR —— - -

1988 | 1283 | 1330 1991

SO ¥

Kaynak: Momisyon Ozel Galigmasy

18582 yily aliminyum alt grup GUrdnieri Oretim maliyeti ile ilgili
sadece Assan'dan, yalniz sofuk rule igin maliyet wverileri
sajlanabildiginden, Seydigehir Allminyum Tesislerinin maliyet bilesenleri
ile birlikte karsilagtirmali dederleri Tablo 9 da Soduk levha tretim ve
ticari maliyet wverileri ile ilgili karsilastirmali sGtun diagramlari ise
Sekil & ve Sekil 7 de verilmigtir.

14
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Aldminyum ve Grtnleri ile ilgi.li ithalat ve ihracat verileri Hazine we
Dis Ticaret Milstesarlify (HDTM] ile Devlet Iata'tistik-__'Enstitusﬂn'den (DiE)
alinan bilgilerden derlenmistir. :

-

a) tthalat

Aluminyum kilg¢e ve ingot ile drin ithalatinin son 5 yildaki miktar we
deder olarak dedisimleri, GTIP siniflandirilmasi ve ana mal bazinda Tablo ID 16
ve Sekil B-3% da verilmistir.

TABLO 10: Altminyum Sektdri G.T.I.P. Bazindaki Ithalar Miktarlari

YILLAR TOR/¥YIL

el S, L - s W R

Tio1sea 1 1983 | 1990 §ooLmEE 4
e e e e et !
V59,194 48,243 100,961 3 1 61,815 @
fmmmmmmm e fmmmmmmman T — frmauanann !
| 7602 { ALD. Dm VE HURDALAR T304 138} 301 2,086 § 1,416 |
| $mmmmmmmam e fommmmmean
| 76037 ALU.TOZLAR-INCE PULLAR $ 73 165 | 162 | 158 195 |
= T T dmmmmmmee s ST
! 7604 [ ALD.CUBUKLAR-PROFILLER H 497 I 252 | 423 | 402
At e e D e . T S
! TEDS | ALUMINYUM TELLER | 33 201 qe ! 1,501 253
e et e e il e e e F e e e i H
! TE06 | PLAMA-LEVHA-SERIT! 0,2mm) | 2,541 } 2,676 ; 1,%08 | 2,075 ! 4,384 !
| semamas B e i i fmmmm———— b= ———— #mmmmmmm oo e
{7607 | YAPRAK-SERIT-MESHETSIZ( 0, 2mm} 1 3,156 1,573 [ 2,31é | 4,582 | 4,588 |
e e e fomsmnsnne i b ——— = 1
i 7608 | ALUMiNYUM TUPLER BORULAR 1 163 85 | 166 | 176 1§ 221 @
] e LT fmmmmmmmea e e b e dmem e !
! 7609 | BRAKOR-DERSEK-MANSON | B 1 6 1 5 iy S 15
e s m e ——————— ———— B et hmmmmm———— 1
P 7810 | IMSBAT AKSAMI-REPRU-KAPI-PENCERE | THY 1 514 & [ 1: .- LT 448
et g g e e e ek - B e e
HI -7 5 B AL DERQ-SRRNIC Vb.HAPLAR( 300 Lt)! 0.4 0.04 : 0.64 ! 0.06 0.05 @
H s T Dt T s G Frmmmm——— e A
i 7512 i "AL. DBHvSBMI#' V. KAPLAR( 300 "Le)| f23s 7 200 | 2,929 ! &120 !
J--——---i—-——- i I e S A o mmmmmmea pommmmmeaa fommmmmaan 1
+ TE13 | BASINCLI SIVI GAZ KAPLAR | 25 | 9 i 28 | B0 !} il
T B e T e e T
i 7614 | TEL HALAT-ORME TEL 5 i 1,280 & 401 | 3,357 | 10,504 8,573 |
e e + B e
i TE15 ¢ ALDMINYUM EV ESYASI ! 45 £2 | 9% 104 ! 101
| m— Hm e mm——— o m o e pmmm - T e
i 7616 : DIGER ESYALAR (I 5 P 939 | 590 | 516 | 480 )
R L e ST
| TOFLAM { 71,011 | 55,451 111,331 | 89,082 105,085 |
o o e e e S e S mEm S S S e e s e e m e e e
Kaynak:HOTM, DIE



TABLO 11: Aliminyum Sektérid Ana Mal Bazlnda Othalat Miktarlarl

—_—
1L L AR TON/YIL
I NO ! 1988 ' 1989 1990 1991 1 1992 1
''1 : KULGCE + ONGOT 60 498 i 48,381101,262 65,069 ! 83,235 !
12 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR 733 ! 165 162 159 1 195 N
1 31 EKSTRUZYON URUNLERDO 1 451 J 1,201 1,442 3,1471 1,414
14 T LEVHA ! 825 1 2,785 2,157 5,108! 8,605 !
1 5 1 FOLYO i 156 ! 1,573 2,316 4,582 ! 4,588 !
! 6! OLETKENLER I 290 ! 401 3,397 10,504 ! 6,573 1
171 DOKUM URUNLERO 1 418 ! 945 595 523 475 1
' T O P LA ™M 71 Oil | 55,451111,331 89,092 1105,085 1
.

Kaynak:Komisyon 6zel Call_mas1

TABLO 12: Aliuminyum Sektérid G.T.1.P. Bazlnda Othalat De erleri (Cari Fiyze

o Y I L L AR $/Y4: a
1G6.T.1 URUN GRUBUNUN ADI

1988 1 19809 1990 1 1991 1992 1
17601 OALENMEMO~ ALUMONYUM2,254,469106,143,415819,890,056109,287 12124857,913 1
17602 ALU.DOKUM VE HURDALARL1, 826,1741 196,914 382,972! 1,861,914924,430 1
17603 ALU.TOZLAR-ONCE PULLARLIO1,965! 715,937 807,6681 828 == (92,505 1
17604 ALU.CUBUKLAR-PROFOLLER65,9331 1,394,097,294,811119,88 [wemmwwc72,313 1
17605 ALUMONYUM TELLER 216,3231 997,274,231,877! 2,867, ik 300 1
17606 PLAKA-LEVHA-"EROT( 0,2mG68,1281 8,551,3674,597,752110- 430 Jm@@m@83.804 1
17607 YAPRAK-"EROT-MESNET®S02A(@8,7271 6,954,7162,284,247120,629,899855,813 1
17608 ALUMONYUM TUPLER BORULARS3,2811 575,998,112,8841 861,5610166,999 1
17609 BAKOR-DIRSEK-MANAON 73,3681 72,758 68,7261 78,242 135,111 1
17610 ON~AAT AKAAMI-KOPRU-KAFB9,5201 3,911,5654,373,4501 8,336,2018204,246 1
17611 AL.DEPO-SARNIGC Vb.KAPLARS ,6321 3,341 26,3871 506 4,225 1
17612 AL.DEPO-SARNIC Vb.KAPILRB4,577! 469,41%,824,556113,526,322,017,994 1

17613 BASINCLI SIVI GAZ KAPLA®4,0341 155,778 218,2561 630,308 593,944 1

17614 TEL HALAT-ORME TEL 1,692,3881 731,311 614,306131,541,20D1,876, 657 1
17615 ALUMONYUM EV EAYASI 280,5401 517,025 440,9591 662,715 650,372 1
17616 DO ER EAYALAR 4,940,8921 5,670,575,269,1101 4,871,18%Q0744,467 1

TOoPRPLAM 173,494,952137,061,2812,969,837208,401 27045, 775,093 1

Kaynak:HDTM
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TABLO 13: Aluminyum Sektdoru Ana Mal Bazlnda Othalat De erleri (Cari Fiyatlarl

- B T u ____ | IS e — = -~
= 1 = L] L 3 S N1 . §L_ &5 __
N O L} 1 a 9o s s L) A s OV s 9o L] A 9 9 O a A 9O 9

1! KULGCGE + TNGOT | 134,080,643 106,340,395 190,272,848 111,149,172
21 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR ! 1,101,965 1 715,937 J 807,668 ! 82!
3 1 EKSTRUZYON URUNLERO ! 9,289,091 i 7,034,698 ! 8,231,278 114,68
4 1 LEVHA 1 9,197,878 i 9,541,145 1 9,889,654 124,620,500
5 1 FOLYO 1 13,118,727 1 6,954,760 112,284,247 120,629,699
6 1 OLETKENLER i 1,692,388 ! 731,311 1 6,146,306 131,541,209
7 1 DOKUM URUNLERO 1 5,014,260 1 5,743,335 1 5,337,836 1 4,949,
TOPLAM 1 173,494,952 137,061,581 232,969,837 208,401,745

Kaynak:Komisyon 6zel Call_mas1l

TABLO 14: Aliminyum Sektéri Othalat De erleri (1988 Fiyalarlyla)

o - T ] | I— | I— P — = -
kS n —_— P I P —a — 1 P - L =
N O a a aAa 9O s s a a1 98 9 a A 9 9 O a a1 9© 9 -

1 1 KULCE + TNGOT 1 134,080,643 110,721,296 224,396,592 144,192,9¢
2 1 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR 1 1,101,965 1 487,410 1 478,548 1 46
3 1 EKSTRUZYON URUNLERO 1 9,289,091 1 7,688,802 1 9,231,684 120,147
4 1 LEVHA 1 9,197,878 1 9,067,960 1 7,023,192 116,631,648
5 1 FOLYO 1 13,118,727 1 6,538,961 1 9,627,612 119,047,374
6 1 OLETKENLER i 1,692,388 1 1,239,840 1 4,456,864 113,781,2
7 1 DOKUM URUNLERO 1 5,014,260 1 3,341,520 1 2,103,920 1 1,849,

1 T O P L A M1 173,494,952 139,085,789 257,318,412 216,119,28.

Kaynak:Komisyon 6zel Call_mas1l
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TABLO 15: Aluminyum Sektdérinde Othalatln Ulke ve Topluluklara Gore Da 111m1

D B S BYLN TOI\T/‘?IL!
1T SIRA 1 ANA MALLAR
1 NO 1988 1 1989 1990 1991 1992
i KULCE + INGOT 20,513 1 12,43321,456 16,063 20,451 !
121 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR 337 1 145 161 138 146
1 31 EKSTRUZYON URUNLERO 638 1 708 960 1,563 786 !
4 1 LEVHA 1, 648 ! 1,271 1,049 4, 440 4, 606 !
! 5 1 FOLYO 2,575 1 1,329 1,831 3,669 3,380 !
! 6! OLETKENLER 0O.24 1 0.2 322 1,574 3,768 !
17 1 DOKUM URUNLERO 7.4 1 458 390 380 342 i
! T O P LA ™M 25,719 1 16,34426,169 27,827 33,479 !
11 1 KULGE + ONGOT 694 1 194 1,403 543 1, 949 1
121 ALOUMONYUM TOZ VE PULLAR 13 1 O0.63 13 !
! 31 EKSTRUZYON URUNLERO 65 1 63 16 511 39 !
(= ! 4 i LEV HA 36 1 699 83 38 168 i
i 5 j FOLYO 558 1 24az2 335 486 826 i
! 6 ! OLETKENLER o N o 4110 523
A ! 71 DOKUM URUNLERO 19 a a 145 70 51!
L) T O P LA ™M 1,385 1 1,200 1,982 5,758 3,569 !
11! KULGCE + ONGOT 1 121 41 236 55 !
1 2! ALUMONYUM TOZ VE PULLAR a =2 o 0.1 5 36
A ! 3 ] EKSTRUZYON URUNLERO 1 =es 165 537 335 1
1 4 1 LEVHA a 8 9 42 51 145 !
1 5 ! FOLYO ] a 122 208 121
DO 6 1 OLETKENLER o N o 0.003 0.14
1 7 i DOKUM URUNLERO L] s 32 55 75 i
a 6 1 1 402,103 1,092 767.14 !

a T O P LA ™M



TABLO 15:

-

! AN A MALLAR
NO 1988

1 1 KULGCE + INGOT
K 2 1 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR
A 3 1 EKSTRUZYON URUNLERO
1 LEVHA
1A 5 1 FOLYO
' D 6 I OLETKENLER
I a 7 ' DOKUM URUNLERO
TOPLAM

1 1 KULCE + ONGOT

ALUMONYUM TOZ VE PULLAR

EKSTRUZYON URUNLERO

LEVHA

0

FOLYO
6 1 OLETKENLER
7 1 DOKUM URUNLERO
TOPLAM

1 1 KULGE + ONGOT

ALUMONYUM TOZ VE PULLAR 23

EKSTRUZYON URUNLERO

LEVHA 1141

FOLYO 23

1290

OLETKENLER

7T i DOKUM URUNLERO 1392

TOPLAM 43,907

L

Kaynak:HDTM

~ 1

1 1989 i

LA

1990

122,372 1 a4 s

0 =2 o
1 0.151
1 1o

122420.15i

i 13,261

1 =2 6

0.078

' O.3

45.378

78,317
a a

N 301

! 7 26 1 983

L] a

1 a0 a

1 as =2

114,877 !

==

3075

a S O

82,765

Aluminyum Sektérinde Othalatin Ulke ve Topluluklara Goére Da 111m1

TON/YIL 1

1991 1992 i
18,662 13,126 !
55 4; 1
0.3 0.175 1

18732.3 13168.15 1

15278 1

0.3 i

48 1

595 1

!

100 !

!
16021.3 !

29,565 32376 !
16 1

521 206 !
579 3091 !
164 219 !
4820 2182 !

70 71
35,735 38081 !



TABLO 16:

SIRA

ANA MALLAR
1988

KULGE + INGOT 50,961,282
ALUMONYUM TOZ VE PULLPSR 989

EKSTRUZYON URUNLERO 4,002,061

LEVHA 6,504,890
FoLYo 10,660,208
OLETKENLER 3,509
DOKUM URUNLERO 66,898
TOPLAM 73,186,837
KULGCE + ONGOT 1,731,618

ALUMONYUM TOZ VE PULLAR,300
EKSTRUZYON URUNLERO 314,241
LEVHA 121,887
FoLvo 2,357,562
OLETKENLER

DOKUM URUNLERO 172,298
ToRPLAM 4,766,906
KULGE + INGOT

ALUMONYUM TOZ VE PULLAR
EKSTRUZYON URUNLERO

LEVHA

FoLvo

OLETKENLER

DOKUM URUNLERO

TOPLAM

YiLL AR S/ Y 1L

Aliminyum Sektdérunde Othalatln Olke ve Topluluklara Gére Da 111m1 (De er

1989 ! 1990 ; 1991 1 1992 1

29,081,9!9415,033,786130,808,190135,166,795
659,462 800,745i 744,8021 895,179
4,250,318 ,067,945 ! 8,322,488,502,699
5,531,1556,778,43322,772,392124,470,843
6,080,721 110,139,440116,568,046114,830,162
1.3541 604,0591 9,398,253115,027,030
2,831,015 ! 3,742,4131 3,684,6161 4,460,875
48,436,01671 73,166,821192,299,182100,353,583

427,675 i 2,728,8621 892,0751 2,869,803

4,030 ¥ . m _ 1 65,331
319,388 ! 184,1021 433,7911 235,679
1,817,556 59,1961 250,0681 541,036
856,317 ! 1,418,9371 2,095,5751 3,676,814
. 113,315,1441 2,384,664

5,200 ! 1,188,3941 556,3851 461,278
3,430,1665,579,491117,543,038110,234,605
312,772 69,768 1 104,4861 69,170
52,445 1| 5,1131 43,4881 131,439
2,044,335 1 713,2541 4,221,8901 2,400,731
532,292 | 286,7571 284,6821 668,932
4,424 1 549,9381 923,0951 494,315

1 1 a6 . 1 3,339

129,787 1 233,429 586,728 1 908,126

3,076,055i 1,858,405 6,164,369 1 4,676,052

29
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TABLO 16: Aluminyum Sektdériunde Othalatln Ulke ve Topluluklara Gére Da 111m1 (De er Ol

YiLL AR s/ Y 1L
SIRA ANA MALLAR
No 1988 1989 1 1990 t 1991 1992 1
1 kiulgce + Ingot 47,845,338136,063,529 133,593,22®,429,286 |
1K ? ALUMONYUM TOZ VE PULLAR - I | o !
i A 3 EKSTRUZYON URUNLERO 56,833 - 77,293 !
N LEVHA L] T R _ !
A 5 FOLYO 5,738 ! 5,170! 231,711 155,228 !
I D 6 OLETKENLER —
T A 7 DOKUM URUNLERO 185,303 ! 1 ,2601 5,400 4,407 1
TOPLAM 48,093,212136,069,959133,907,626 19,588,921 !
1 KULGE + ONGOT ] - 15,977,454 |
2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR L] B o 500 !
3 EKSTRUZYON URUNLERO L] I 27,360 !
¢ Levha . o 785,571 !
I D 5 FoLvo
6 OLETKENLER 103,959 !
7 DOKUM URUNLERO ] .

ToRrLAM 16,894,844 !

1 KULCE + ONGOT 81,387,743 28,672,619106,376,903145,751,165 43,269,835 1

2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR,676 1 1,810i 39,724 56 !

3 EKSTRUZYON URUNLERO 4,972,789 363,824 ! 1,265,977! 1,627,825 365,333 |
. LEVHA 2,571,101 1,660,142! 2,765,268 1,313,358 5,290,013 i
5 FoLvyo 100,957 7.560 1 170,762 811,272 699,294 !
] OLETKENLER 1,688,879 729,957 ! 5,542,101 8,827,893 4,357,665 |
1 DOKUM URUNLERO 4,775,064 2.592,080172,340 116,293 44,892

ToRPLAM

Kaynak:HDTM

95,541,209

34,026,132116,295,161 58,487,530 54,027,088

i



b) Ohracat

Aliminyum kulgce ve ingot ile Griun ihracatlnln, son 5 ylldaki mil
de i_imleri, GTIP ve ana mal bazlnda Tablo 17-23 ve “ekil 10-11 de verilmi_ti

TABLO 17: Aluminyum Sektoéru G.T.I.P. Bazlndaki Ohracat Miktarlar1l

- Y I1LL AR S/YIL
OG.T.1.PRUN GRUBUNUN ADI
1988 ! 1989 ! 1990 11991 ! 1992 !
! 7601 OALENMEMO” ALUMONYUM 6,326 i 8,945 j 9,890 ! 7,079 i 7,091
! 7602 ALU.DOKUM VE HURDALAR 33 1 94 1 359 1 15 1 16 1
1 7603 ALU.TOZLAR-ONCE PULLAR 94 i 494 L a4 =2 6 L] e 4 57 i
7604 ALU.CUBUKLAR-PROFOLLER 8,041 ! 7,855 ! 9,250 ! 6,993 ! 7.526 !
1 7605 ALUMONYUM TELLER 1,237 ; 16 - - = L) 65 : 0.04 i
7606 PLAKA-LEVHA-"EROT( 0,2mm) 12,519 ! 10,619 1 13,730 :5,715 i 4,916 !
1 7607 YAPRAK-"EROT-MESNETSIZ( 0,2mm)13 ! 7,524 i 8,826 12,986 ! 5,185
! 7608 ALUMONYUM TUPLER BORULAR 967 ; 316 1 =26 1 1 210 ! 134 !
7609 RAKOR-DORSEK-MAN"ON 14 ! N L = L] i -
1 76120 ONAAAT AKAAMI-KOPRU-KAPI-PENEERE 622 i = a o ' 370 1 851 ;
! 7611 AL.DEPO-SARNIC Vb.KAPLAR( 300"7L‘) 10 L] - L] 0,18 ! 2
7612 AL.DEPO-SARNIC Vb.KAPLAR( 368@41) 174 N 3 9 41 1 453 ! 151 !
7613 BASINGLI SIVI GAZ KAPLAR i 1 = . = . =1 0,7 ;
7614 TEL HALAT-ORME TEL 36 1 a9 s = o i 33 i 168
7615 ALUMONYUM EV EAYASI 546 : R i 2o 606 i 527 : 883 !
7616 DO ER EAYALAR 79 1 86 1 2 OO 1 88 i 252 1
TOPLAM 37,677 j 38,058 ! 45,237 124,648 | 27,633 !

Kaynak: H.D.T.M.,D.1.E.

TABLO 18: Aluminyum Sektdérid Ana Mal Bazlnda Ohracat Miktarlarl

Y I L LA R TON/YIL !
sIRA ANA MALLAR

NO 1988 1989 1 1990 : 1991 1992 1
1 KULGE + ONGOT 6,359 9,039 : 10,249 ; 7,094 7.107 j

2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR 94 4 94 436 ! 111 457 1t

3 EKSTRUZYON URUNLERO 10,592 8,810 ! 10,157 J 7,639 8,512

i LEVHA 13,390 11,350 ! 14,731 16,695 5.952 !

[ FOLYO 7,113 7.514 i 8.826 ! 2,986 5,185
6 Oletkenler 36 649 1 630 ! 33 168 !

v 7 dékum Granler! 93 192 1! 208 ! 89 253 1
TOPLAM 37,677 38,058 T 45,237 | 24,648 27,633 !

Kaynak: Komisyon 6zel Call_malarl
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TABLO 19: Aliuminyum Sektdérd G.T.t.P. Bazlnda Ohracat De erleri (Cari Fiyatlarla)

Y i1LL AR $/Y 1L 1

IG.T.T.P URUN GRUBUNUN ADI
1988 | 1989 1 1990 ! 19911 1992 1
! 7601 OALENMEMO~ ALUMONYUM 15,866,563i 20,063,262/ 16,254,288 9,973,5931 8,902,6*3 1
! 7602 ALU.DOKUM VE HURDALAR 59,786 i 57,642! 48,033 25,4951 10,724 1
! 7603 ALU.TOZLAR-INCE PULLAR 36,802 i 933,524! 779,91271 170,7811 801,687 1
1 7604 ALU.CUBUKLAR-PROFOLLER 24,175,116! 25,521,285 1 29,033 1295974,462125,020,737 ;
! 7605 ALUMONYUM TELLER 3,841,4371 11.84a421! 19,1921 108,0251 894,300 1
! 7606 PLAKA-LEVHA-~ERIT( 0,2mm) 35,039,781! 26,551,752 1 30,982,P65,503,781110,330,806 1

! 7607 YAPRAK-"EROT-MESNETSO0Z ( 022n1u®52,304! 23,964,626i, 28,007,326 9,259, 949113,458,800 1
7608 ALUMONYUM TUPLER BORULAR 3,262,620! 1,035,882 1 1,139,47665,4401 405,625 1
1 7609 RAKOR-DORSEK-MAN"ON 239,452 1 18,135i 39,064i 5,3101 7,818 1

1 7610 ON~AAT AK"AMI-KOPRU-KAPI-PEINE¥oR&E01 j 3,749,348 2,617,0251 3,166,758L 5,387,631 1

! 7611 AL.DEPO-SARNIC Vb.KAPLAR( 300 Lt) ' 20,937 88,1181 12,5401 21,990 1
1 7612 AL.DEPO-SARNIC Vb.KAPLAR( 880@9léB7 ! 1,300,607 ! 3,491,3246118,3451 2,186,221 1
! 7613 BASINCLI SIVI GAZ KAPLAR i =2.,07s8 i 7.3®e&1,0321 7,260 1
7614 TEL HALAT-ORME TEL 84,025 ! 1,721,539 11,363,2982,2641 369,795 1
7615 ALUMONYUM EV EAYASI 1,537,565! 1,480,570 ! 2,242,018912,1461 3,250,791 1
7616 D0 ER EM"YALAR 480,215 ! 693,525 1 911,90847,6201 710,882 1
TOPLAM 112,365,1541107,126,553'116,944,719165,437,541170,873,521 1

Kaynak: H.D.T.M.

TABLO 20: Aluminyum Sektéri Ana Mal Bazlnda Ohracat De erleri (Cari Fiyatlarla)

Y 1LL AR $/YIL 1

SIRA ANA MALLAR
NO 1988 1 1989 i 1990 1 1991 1 1992 1
! KULGCE + INGOT 115,926,349120,120,904116,302,31919,999,08818,913,367 1
2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR 1 36,8021 933,5241 779,9121 170,781 1 801,687 ;
3 EKSTRUZYON URUNLERO 132,318,974130,320,434132,816,4826,925,71730,821,364 1
4 LEVHA 139,127,0383129,353,866136,724,41718,546,81215,789,808 1
5 FOLYO 124,152,304123,964,626128,007,32619,259,94913,458,800 1
6 OLETKENLER 1 84,0251 1,721,5391 1,363,2901 82,264 1 369,795 1
7 DOKUM URUNLERO 1 719,667 1 711,66®50,9721 452,9301 718,700 1
I 112,365,154107,126,553 116,944,6d9,937,54170,873,521 1

Kaynak: Komisyon 6zel Call_mas1
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TABLO 21: Aliuminyum Sektdrd Ohracat De erleri (1988 Fiyatlarl ile)

~ 1L AR $S/YIL [
SIRA ANA MALLAR
No 1 1988 [ 1989 [ 1990 [ 1991 [ 1992 [
1 KULGE + INGOT (15,926,349 [22,642,6§95,673,74517,770,47017,803,035 [

2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR j 36,802[ 193,643[ 170,912[ 43,512([ 179,144 [

3 EKSTRUZYON URUNLERO 132,318,974[26,879,310(30,989,00723,306,58925,970,112 [
4 LEVHA [39,127,033[33,164,700 [43,043,982562,79017,391,744 [
5 FOLYO [24,152,304[25,551,504[29,973,09610,140,45617,608,260 [
6 OLETKENLER [ 84,025[ 1,514,766 [ 1,470,p207,022[ 392,112 [
7 DOKUM URUNLERO . [ 719,661 1,485,696 1,609,504 688,682[1,957,914 [

ToOoOPLAM 112,365,154 111,432,314 132,930,668®,52181,302,321 [

Kaynak: Komisyon 6zel Call_mas1

TABLO 22: Aliminyum Sektdorinde Ohracatln Ulke ve Topluluklara Gére Da 111t

oL LA TON/YIL
NO 1988 i 1989 [ 1990 1991 i 1992
1 KULCE + ONG O F55[! 8,190 [10,202 | 6,806 | 7,025
2 1 ALUMONYUM TOZ VE PULLAMAR [ 487 [ 356 109 457
3 EKSTRUZYON URUNLERT [ 4,256 [ 4,993 | 4,359 | 4,394
E 4 L. E= v 1 .~/ 4,989 | 4,307 [ 5,508 3,231 3,042 4
5 i — <o L. v <o 1,8m1 2,939 [ 3,332 | 635 | 1,756
6 OLE T KENLER [ 1 |
71 DOKUM URUNLERO [! 26 [ 16 5 144 e
TOPLAM 17,722 20,205 24,407 ' 10,545 | 16,818
1 KULCE + TNGOT [ ! 199 7 38 268
2 i ALOUMONYUM TOZ VE PULLAR [ o 79
3 EKSTRUZYON URUNLER® [ 373 1 495 336 | 458
F 4 L. E= N\ 1 ./ 4aq2 1 6 Suf——— | 214 i 228
- — <o L. S <o - e 130 433
6 OL E T KENLER C _!‘ 114 B
A 7 DOKUM URUNLERO ! a 4 12 8
T O P~ LA N1 EL i 1,275 [ 1,734 960 | 1,241



TABLO 22: Aluminyum Sektérinde Ohracatln Ulke ve Topluluklara Gére Da 111n

Yo —— TON/YIL !
SIRA ANA MALLAR
NO 1988 19 Eo—— 1991 1992 !
1 KULCE + ONGOT e —— N
2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR T —— o
A 3 EKSTRUZYON URUNLERO | —
4 LEVHA 3,461 eEe— | 7 5 1
5 FOLYO 1, 7 S—— 8 533 !
i D 6 OLETKENLER ~——— .
7 DOKUM URUNLERO 30 Eeeeeee—— | o
TOPLAM 5/24f 5,138 326 o
1] KULGCE + ONGOT -
1 K 2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR -
1A 3 EKSTRUZYON URUNLERO e .
' N 4 LEVHA 122 304 1 a
1A 5 FoLvo 43 15
[ 6 OLETKENLER N
A 7 | DOKUM URUNLERO !
TOPLAM 122 347 16 1!
B KULGE + ONGOT !
2 i ALUMONYUM TOZ VE PULLAR -
3 EKSTRUZYON URUNLERO 252
1B
4 LEVHA 132 1
! D 5 FOLYO 162 !
6 OLETKENLER
7 DOKUM URUNLERO 3
TOPLAM 549 !
1 KULGE + ONGOT 4 650 9 20 82 1
2 | ALUMONYUM TOZ VE PULLARS 7 1 2 1
, 3 EKSTRUZYON URUNLERDO 5841 4181 4666 2944 3408 !
L
4 LEVHA 8037 2762 4429 2932 2544 1
5 FOLYO 5272 2834 3698 2198 2301 !
6 i OLETKENLER 36 649 630 33 54 1
7 ¢ DOKUM URUNLERO 93 132 178 71 98 1
TOoOPLAM 19,289 11,215 13,611 8.200 8487 1

Kaynak: HDTM
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TABLO 23: Aliminyum Sektérinde Ohracatln Ulke ve Topluluklara Gére Da 111m1

L S ERPCN S/¥Y 1L !
No 1 1988 1 1989 1990 1 1991 T 1992 a
t KULCE + ONGOT 115,848,284118,362,59916,222,805i 9,552,7951 8,795,516 |

2 ALUMONYUM TOZ VE PULBAR 0251 897,139 635,381 ! 167,5521 801,687 1

3 EKSTRUZYON URUNLER013,377,173 113,107,4%586,691,417[14,246,384114,760,755 1

4 LEVHA 114,205,634 110,739,198,405,4811 7,543,7851 8,094, 949 1
5 FOLYO 15,574,867 1 8,943,9®0334,2881 1,666,1231 4,175,679 1
6 OLETKENLER . - . - - x - ¥
7 DOKUM URUNLERO 1.136,923 106,204 | e 340,384 1
TOPLAM 149,038, 983152,187,212 55,395,576133,250,829136,968,970 1
L KULCE + ONGOT L] 1 466,761 56,609 1 408,798 1 - L]
2 ALUMONYUM TOZ VE PUERAR . | o 144,469 L] L] 1

3 EKSTRUZYON URUNLERQ 937,6191 1,533,843 2,071,833 1 1,731,8171 2,063,897 1

F 4 LEVHA 11,031,7441 1,729,761 1,551,484 588,390 518,025 1
5 FoLyo 1 a _1 4,869 1,153,433 371,181 1,165,114 1
6 OLETKENLER e o u - 256,914 1
A 7 DOKUM URUNLERO 66,540 150,756 —53-938— 27,944 1
T o P LAM ; 1,969,3631 3,801,774 5,128,584 3,254,124 4,031,894 1
1 KULGE + ONGOT N . i o

2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR —— 1

A 3 EKSTRUZYON URUNLERO g o L] _ 10,062 L] o !
‘ LEVHA 8,242,555 7.566,649 784,072 15,970 1
5 FoLvyo 5,085,255 3,549,119 23,679 1,077,017 1

o ] OLETKENLER - R _!

7 DOKUM URUNLERO 1,200 24,542 _ =
TOPLAM 113,329,010 11,125,830 832,293 1,092,987 1

1 KULGE + ONGOT i

K 2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR 1
A 3 EKSTRUZYON URUNLERO 1
¥ K LEVHA 313,639 593,740 4,083 6,215 1
A 5 FOLYO 1 134,133 35,479 _ !
D 6 OLETKENLER L] o _!
A 7 DOKUM URUNLERO 5 - -

TOPLAM 313,639 727,873 39,562 6,215 1
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TABLO 23: Aluminyum Sektériinde Ohracatlin Ulke ve Topluluklara Gére Da 111m1 (Devaml)

D B S BN $/YIL

SirRA ANA MALLAR

No 1 1988 1989 1990 1 1991 1992 1

1 KULGE + INGOT N - e o _!

2 ALUMONYUM TOZ VE PUELAR a

3 EKSTRUZYON URUNLERO & - 1,855,270 |

¢ LEVHA o - 8 1 Cem— |

I D 5 FOLYO - o 555 ' 2

§ OLETKENLER - — E—

7 DOKUM URUNLERO 1 o 16, 2r——
TOPLAM o - ¥ 3,240,463 !

R KULGCE + ONGOT 1 78,065 1,291,544 22,905 | 37,495 117,851 !

2 ALUMONYUM TOZ VE PYLIGARY 7 7 36,385 62 1 3,229 o

3 EKSTRUZYON URUNLERD18,004,382 15,679,135 15,043,1[7110,947,516 12,141,442 !
LEVHA [23,889,655 8,328,716 13,607.,063| 9,626,482 6,341,456 !

5 FOoLYO 118,577,437 9,930,602 13,836,353 7,163,487 6,485,717

6 OLETKENLER ! 84,025 1,721,539 1,363,290 82,264 112,881 !
DOKUM URUNLERO 719,667 506,997 694,012 200,260 333,645 1
TOPLAM ‘61,356,408 37,494,918 44,566,856 28,060,733 25,532,992 |

Kaynak:HDTM
5- Stok Durumu
Ulkemiz 6zel sektdr kurulu_larl ile. ilgili

sa lanamadl 1ndan, sadece Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinin
stok miktar ve tutarlarl Tablo 24 te verilmi_tir.



!

TABLO 24: Seydi__eh
YILLAR 1988 i a
Orun Miktar Tutar I Miktar

BOKSOT 269,631
HODRAT 2,139
ALUMONA 9,618
SULFAT 4,235
SIVI AL.2,914
YAS.ONG.1,530
YUV.ONG.4,091
KUL.

AL. 2,458

ALZ.KUL.6,611
T-ONGOT 5 078

E.C.G 1,200

DOK.TOP 20,968

PROFOL 299
SIC.LEV. 11
SIC.RULO 37
SO .LEV. '
SO .RULO 278
AEROT 295
DOSK 66
MET.FOL. 34
KA .FOL. 84
HAD.TOP. 1,105

GEN.TOP

2,149,364 1245,697

252,172 ! 6 3 a4
2,214,644 ! 14,330
625,932 ' 3,127
4,771,157 ! 2,963
2,658,525 1 185
7,332,112 i 6 85
4,204,409 ! as1
10,892,393 1 398
8,550,180 ! 6,036
2,081,231 ! 322
35,718,850; 8,107
754,868 ! 346
17,134 1 =
73,037 L] =
2,716 L] a
685,601 i 195
718,063 ; 318
91,2,72 L] o
103,144 L] =32
219,034 ' 3 8
2,664,869 : o941

48,396,988

Tutar
4,296,562
124,372
3,986,311
842,645
7,917,928
513,580
1,795,265
1,212,482
946,315
15,753,984
837,418
21,059,044
1,377,448
24,376
5,561
4,476
787,263

1,281,528

168,685
190,955
3,840,292

42,067,154

Kaynak:Seydi_ehir Aliuminyum Tesisleri

a

Miktar

1483,775

395
7,548
4,060
2,965
211
1,074
649

1,420

3,497

385
271
s =
6 o
a8

1,016

Aluminyum Tesisleri

O ran

= o ' a o901 ' a
Tutar ! Miktar Tutar ! Miktar
11,819,440! 444,807 20,624,4811422,295
130,185 ! 1,896 994,422 1+ 2,718
4,861,227i 17,392 18,369,117! 18,191
1,465,916 ! 1,011 553,725 | 4,067
14,533,3311 2,950 23,087,710! 2,970
1,095,800 1 o 0 ! 38
5,657,1681 7 az= 6,535,773 1 199
3,238,923 342 2,730,814 1 302
7,063,706i 1,271 10,192,801 ! 2,237
16,491,3161 3,086 23,534,007 ! 4,37 6
961,784 : = = 174,308 1 7 A
34,508,697 ! 5,463 43,167,703! 7,223
987,222 ! 125 1,601,082 ! 150
59,091 1 122 1,110,840 ' 7 O
132,561 8 o 4 - Py
69,131 = = 4 i o
2,454,342 1 311 3,240,740 1 260
1,725,806 1 =205 2,080,751 1 343
464,627 1 a2 123,520 N a
506,377 ' 3 8 503,242 1 5 S
368,118 ! 18 200,110 ' 103
6,767,275 : 83 1 8,860,285 092

74,086,071

115,657,443

Stok De i__i

m i
o =
Tutar
30,121,015
2,258,869 i
28,784,168 |
3,470,605 !
37.424,094 |
527,326 !
2,795,417 1!
3,959,502 !
28,233,364 1
58,787,536 !
962,776 1
95,265,921 !
3,306,067 !
929.866

o

o
4,385,638 |
5,669,087 !
A 212,442 !
1,206,700 !
1,769,776 1

17,479,576

RS ———

TON

*1000TL



6- Yurtici Tuketim

Yurtici taketimi ile ilgili, Tablo 25 ve ~ekil I
de erler, (Yurticgi Uretim + ithalat) - Ohracat= Yurtici Tuke
goOre tespit edilmi_, ithal edilen kul¢gce ve ingotun tamamiln
di er drunlere donu_td U kabul edildi inden toplam tuketi
hesaplarlna dahil edilmemi_tir. Tablo '26 tuketilen aliminyur
ylllara gore de er de i_imini gbostermektedir.

TABLO 25: Aluminyum ve Urinleri Tuketim De i_imi
Y 1LL AR TON/YIL 1
! SIRA
! NO 1988 1 1989 1990 ! 1991 1992 !
1o KUL(;E + TNGO T13l256 | 101,117 156,458 i 119,122 139,673 !
T 2 ALUMONYUM TOZ VE PULLAR2t9 - o 48
13 EKSTRUZYON URUNLER® 518 ' 17,999 21,161 ! 22,786 31,192 i
- a L E= N 1 A 1%.,518 i 18,920 26,264 i 25,253 43,614 |
! s — <o L. T <> 1@®,153 = 8,499 6,575 i 8,117 8,684 !
1 6 Oletkenlerns & i 32,461 50,787 j 20,621 15,905
v 7 DOKUM URUNLERI, 335 i 34,116 38,516 ! 29,560 30,407 !
TOPLAM (I.HARIC94,672 j 111,995 140,303 ,! 96,235 120,902 !
TUKETOM { 30 oooTon Hurda iBerlikte )

Kaynak: Komisyon Ozel Call_malarl

TABLO 26: Aliminyum ve Urinleri Tuketim De i_imi

ANA MALLAR i YIiLL AR /Y 1L 1

1988 1 1989 1 1990 1 1991- a 1992 !
1 kilce + Ing&ay,554,328259,870,6901355,941,950 1225,855,3228,365,355 1
i ALUMONYUM TOZ VE PULLARA4,166 » » 239,328 1 [

s EKSTRUZYON URUNLERO34,1021 71,870,007l 79,650,004 1 76,583,74%2,690,992 1

‘ L E= N\~ 14 .~ 66¥831,170! 59,333,120 72,094,6801 67,955,8231100,922,796

5 F= <> L. ~ <> 34,889,741! 33,061,11Q 25,576,750 1 .32,995,50%2,886,308 1
6 Oletke nl e20,820,128| 97,480,383 92,178,405 161,924 ,B6386,047,681 1
7 DOKUM URUNLERN763,2601207,357,048 1345,527,036 1279,763784B77,846 1

T O P L AMEG687,316,8951728,972,358 1970,968,8245,310,5171857,290,978 1

Kaynak: Komisyon Ozel Call_mas1l
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Aliminyumun en onemli 6zelliklerinden birisi kolayc

de erlendirilebilmesidir. Birincil alUminyumun Gretimin
enerjinin, yakla_1k 25 i. kadar bir enerji tuoketimi ile,
hurdanln ucg-Grunler ve yarl-uarun girdisi igcindeki payl, dun
paralel olarak Ulkemizde de artmaktadlr. DOkum ve had
ekstriuzyon, kesme ve pres artlklarl ile, aluminyumdan im

vaplslilnda aluminyum bulunan her turli aracg¢, gerecg Vv
Omurlerinin dolmaslyla toplanllan ve kullanllan aluminyu
toplam miktarlnln, 1992 ylllnda 20.000 ton oldu u soy

Aliuminyumun i_lenmesi slraslndaki zorunlu fire miktarlarl v
dikkate allndl 1nda, makul sayllabilecek bu miktara, kay
ticareti ile yapllan giri_lerde dahil edilmelidir. (
Ulkelerinden kaynaklanan bu tur giri_lerinde asgari 30.00

miktarlar dikkate allndl 1nda uulkemiz 1992 y1l1 aluminyu
150.000 ton civarlnda oldu u tahmifl edilmektedir. Burada 20
vyurtici donua_un, Tablo 25 teki Grun tuketimlerine yan
edilmi_tir. Cunkid halen Ulkemizde aliminyum hurdalarlnln de ¢
konusunda organize olmu_ bazl firmalar yanlnda girdi olarak te
kullanan onlarca kucuk 6lgcekli firma bulundu u bilinmektedir.

7- Fiyatlar

Alominyum Grun fiyatlarlnln ylllara gore de i_imi, T
DTE kaynaklarlna dayanllarak tespit edilen fiyatlarln
da 111 m1l1 ise Dolar cinsinden Tablo 28 de verilmi_tir. He

veriler firmalardan temin edilebilen bilgilerin de erlen
ortaya ¢lkml1_tlr.

Etibank yurtici ktulge fiyatlarlnl Londra Metal Bo
fiyat de i_imlerini dikkate alarak olu_turmaktad1r.
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TABLO 27: Ylllara Go6re Aluminyum Sektérindeki Uriin Ortalama Fiyat De i_imi

_—m - - -_— m——a T - T -_—

! SIRA
I NO T ETOBANKAsA~® AssAan ALGCIN KARAKURARTEK ALMAK GEGER BDT.MENAROMAN.MENAET MEN.1
1 Kulgce - Ingot 1
9 Ekstrriuzyon Uranleri!
s Levha (So uk) !
8 — o 1 v o 1

Kiulgce - Ingot 12,617
W Ekstrruozyon Urunleri!3,991

Levha (So uk) 13,258
1] F ol y o 1aAs ., 3638
L2 Kulce - Tngot !'2,446
9 Ekstrrizyon Urunleri 3, 785
o Levha (So uk) 12,937
o F ol v o 1T, &6 O
[ Kulce - Ingot 11,618 1,489 1,446 1,528 1
' 9 Ekstriuzyon Urunleri 13,321 3, 688 4,069 ,363 3,548
© 9 Levha (So uk) !'2,7330 3,387
1 Foly o 14,4936
:oa Kulgce - Ingot 11,524 1,234 1,195 1,263 1
19 Ekstrriuzyon Uridnleri 12,920 2,742 566 .800 2,495
t 9 Levha (So uk) 12,6:8H8861 2,605
D2 F ol y o a=a, 8 1 S
Etibank'ln 1992 y1l1 fiyatlarl Ostanbul satl_larlnl icermektedir.

Fiyatlar 3.do6rt ayllktlr.
Kaynak:Etibank Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri
Adl gecen firmalardan allnan bilgiler
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Tablo 28: Urin Bazlnda Fiyat De

SEKT ! URUNLER | 1988

Aliminyum Ongot 13,196
DEVLOAlIUminyum Kulgce 12,895
SEKT [Aluminyum Folyol|&r797

| Aluminyum Levha 15,302
OZELOAlUminyum Folyoll#ér637
SEKT |[Aluminyum Frofill4,542

Kaynak:DOE

8- Ostihdam

Ozel kurulu_lardan istihdam ile
bilgiler allnamaml_tlr. Bu konu ile il
Seydi_ehir Aluminyum Tesislerindeki

| 1989

12,573
12,360
14,954

13,995
16,454
14,443

i_imi

o —

1992

| 1990 | 1991 |

12,489 12,105 |
12,147 11, 816 |
14,521 14,362 |

13,530 12,946 |
|5,607 |5,357 |
14,856 14,602 |

4,

2,
4,
4,

037
792
895

696
833
262

e —

ilgili

ne yazl

gili gonderi

kalifikasyonlarlna gore da 1l1mlarl Tablo 29 ve "ekil
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personel

14 *te



TABLO 29: Aluminyum Sektoéorunde Ostihdam De i_imi (Adet)

YILLAR 109 ] 19 8°

19 [ Ll 19 o LR 19 9O = 1
I E OTOM OZEL ETOBANK OZEL IETOBANK OZEL ETOBANK IO ZEL ETO BANK OZEL T ETOBANK !
! YUKSEK 97 263 129 : 243 132 266 : 138 ! 276 1 154 1 268 1
TEKNOK 48 203 71 ! 179 77 187 ! 87 1 195 1! 95 ! 1 9a !
ODARO 49 60 58 ! 64 55 79 ! 51 ! 81 ! 59 T 7 a 1
! ORTA 499 224 527 ! 257 499 262 : 429 ! 247 474 i 2 1 6 N
TEKNOK 383 10 406 1 9 388 12 1 290 1 - 12 71 337 1 a A i
ODART 116 214 121 ¢ 248 111 250 i 139 ; 235 ! 137 B = !
| I QI 1,854 5, 620 1,945 :5,564 2,074 5,371 i 1,795 } 4,907 ! 1,853 1 4,537 !
- DUz 929 1,122 2969 } 1,154 1,005 1,110 ! 891 i 1,088 ! 906 945 1
KALOFOYE 925 4,508 976 J 4,410 1,069 4,261 1 904 ! 3,819 : 943 T 3,592 !
! TOPLAM 2, 450 6,107 2,601 ! 6,064 2,705 5,899 ! 2,362 ! 5,4302) 481 l 5,021 0

Kaynak:Komisyon 6zel Call_masl



Nekil 14: Aliminyum Sektdérinde Ostihdam

1 O.SEKTOR

2 ETOBANK

3 TOPIAM



9- Mevcut Durumun De erlendirilmesi.

a) Altlncl Plan Donemindeki Geli_meler.

Altlncl Be_ Y1lllk Kalklnma Planl ile Alumin;
vaylnlanmadl 1 icin bu doénemdeki hedefler ile ilgili de e
vapllamlyacaktlr. Ancak gecen be_ yllllk déonemle ilgili te
veriler kullanllarak geli_melere de inilecektir.

Aliuminyum sektdorinde faaliyet gosteren tahminen 40
araslnda Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri hem birincil aliminy
hemde Aliuminyum i_leyicisidir. Yarl drudn ve Urudn Gretimin|
Seydi_ehir dahil olmak tUzere 12-15 firma kontrol etmekterd
rakamlarl baz allnarak yapllan de erlendirmede sektdorde 1.
civarlnda i_letme sermayesi bulundu u tahmin edilmektedir. Ge
kalklnma planl déneminde verilen toplam 211.105 milyon dola
ise 74.820 milyon dolarl d1_ parad1lr.

Ulkemizde 1992 y1l1 itibar1l ile birincil aluminy
kapasitesi 60.000 ton, aluminyum i_leme kapasitesi ise, Seyd
270.000 ton civarlnda oldu u sanlilmaktadlr. Buna kar_1111
civarlnda bir tuketim sézkonusudur. Bu rakamlardan harek

aluminyum uUGretiminde % 100 kapasiteye yakln call_11ld1 1, aluarm
sektdorunde ise kapasite kullanlm oranlnln ortalama % 60 cive
gorulmektedir. "uphesiz kapasite kullanma oranlarl Urudn cinsine
O6lcude de i_mektedir. Son 5 ylldaki e ilimlere dikkat edildi |
aluminyumda kapasite kullanlml 2% 100 e yakln oldu u hza.

ekstrizyon ve dokum uUriudnlerinde nispi bir homojenlik, folyo \
Gretiminde ise bir azalma s6z konusudur.

Kuruldu u ylldan bugune kadar tevsi ve/veya modernize
kapasitesinin artlrllmasl ve/veya teknolojinin iy
call_malarlnlin yaplldl 1 Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri

du_uncesi ekonomik boyutu nedeni ile gercekle_memi_tir. 1
petrol krizi ve 1980 lerden itibaren DuUunya aluminyum sektdériune
cevre ile ilgili problemlerinde yanslmasl sonucu kapa

sa layacak modernizasyon yatlrlmlna son plan donemi
verilmi_tir. Bu amacla bir Alman firmaslna yaptlrllan fizik
temel muhendislik gall_masl1l sonucu, kurulu sistemin alt ya

enerji gerekse i_cilik ve di er hammaddelerde buyuk t
vapllmaslna olanak sa ladl 1 ortaya ¢lkml_tlr. Bu amaclarln
icin yapllmasl gereken modernizasyon yatlrilml ile kapasite
kadar artarak, boylece birincil aluminyum Gretimi miktarlnln I
clkabilece i belirlenmi_tir. Yakla_1k 230 milyon dolar

edilen yatlrlm bedeli icin gerekli kayna 1n sa lanma:

call_malar devam etmektedir.

Dunyada 6zellikle 1970 lerdeki petrol fiyatlarlndak
neden oldu u Uretim girdi ve tekniklerinde iyile_me- yapllar:
du_uUrulmesi yonunde yo unla_tlrllan ara_tlrma ve uygulamala

ba_larlnda sonuclanml1_, bu alanlarda teknolojik olar:
potansiyel oldu u ortaya ¢lkml_tlr. Daha 6nce kesin kural
edilen bazl du_unceler gecerlili ini kaybetmi_tir. Yeni tesis
geli_melerin getirdi i anlayl_a gdre kurulmasl1l, esk
aralarlnda uUretim maliyetleri aglslndan buyuk farklar gor
acml_, eski tesislere sahip kurulu_lar pazardaki paylarlinl m
ve/veya azamide tutmak icin teknolojik geli_melerirt
avantajlardan, maksimum duzeyde yararlanmak amacl ile, t

iyile_tirme yatlrimlarlna girmi_Jlerdir. Alt yapllarl uyal
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olmayan tesisler ise kapatllmak zorunda blrakllml1_lar
teknolojik anlayl_1 ile emek-yo un i_letme esaslna gore ta
Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri bir taraftan teknolojik de i_in
call_malarlnl surduaridrken, ciddi oranda darbo azla ka:
alanlarda uretimi surdurecek ve enerji tasarrufu sa le
iyile_tirme projelerini gecen donemde gercekle_tirmi_tir:

- Otomatik Hiucre Kontrol Sistemi: 30 milyon Kwh/y1ll ta

- Anod Pasta Unitesi Otomasyonu: 10 milyon Kwh/y1ll tas

- Dokumhane Brulér ve Yanma Sistemi Otomasyonu: 765 ton

oil/y1ll tasarruf.

- Kazan Brulor Sistem De i_ikli i: 300 ton fuel-o0il/y]

- Kalsinasyon F1lrlnl Modernizasyonu: 4000 ton fuel-

tasarruf

- Kompresorlerin Otomasyonu: 3,5 milyon Kwh/y1ll tasarru

Boylece gecen donemde Seydi_ehir Tesislerinde Uretim

du_urmek amacl ile fuel-0il den yakla_1k 5100 ton
enerjisinden ise 45 milyon Kwh/y1ll tasarruf olana 1 ger
Seydi_ehir Aluminyum Teislerinde aluminyum i_leme kadem
eskiyen teknolojisini iyile_tirerek kalitenin yukselt
ce_itlerinin artlrllmasl ve Dunya standartlarlna uygun malz
gercekle_tirilerek ic pazarla rekabet _ansl1nln yaratl]

ihracat potansiyelinin artlrllmaslnln sa lanmasl1l amac]i
bircok proje uygulama a_amaslna getirilmi_tir.

Aluminyum alt sektdr levha Uretiminde 1988 ylllnda

kapasitenin % 47 si kullanllm1_, ,1992 yilllna kadar yakla_ 1
artl_ ile 87.150 ton a ula_an kapasitenin kullanlm oranl
Folyo Uretiminde ise gecen 5 yllllk donemde yeni yatlrliml
gibi, 1988 ylllnda 17.000 ton kadar olan kapasite ile % 8
1992 ylllnda kapasite de i_medi i halde % 55 e du_ mu_tur.
ruanlerinde 1988 yilllnda 27.300 ton olan kapasite ile K.K.O.
de eri, kapasitenin yakla_1k iki kat artarak 50.000 ton
clkmaslna ra men, neredeyse sabit kalm1_tlr (%85) . ilet
runlerinde ise eldeki verilere gére herhangi bir ka
s6zkonusu de ildir. K.K.O. iletkenlerde 1988 ylllndaki % 21 c
47 ve 1990 ylllnda ise % 69 de erine yukselmi_ 1991 ylllnda

ylllnda ise % 14 e inmi_tir. DOkUum uUriunlerinde ise K.K.O.
seviyesinde kalm1_tlr.

Altlncl 5 yl1llllk kalklnma déneminde daha cok ilave

vyonelik te_vik belgeleri alml1l_ kurulu_larln ana mal bazlr
tutarl, istihdam vs. ile ilgili bilgiler Tablo 30 da verilm
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TABLO 30:Ana Mal Bazlna Go6re Gegcen Plan Déneminde Allnan Te_vikler

YATIRIM DOVOZ KULLANIMISTOHDAM

' YIiL ANA MAL GRUBU R
*1000$

EKSTRUZYON URUNLERO

oA OMALAT 4, 063
1 9 KULALANIM 2,028
18 LEVHA 248
T8 DOKUM 7,537
ELOKSALLAMA 1,276
TOPLAM 15,152
i EKSTRUZYON OMALO 4,730
] o LEVHA 353
18 DOKUM 921
o ELOKSALLAMA 3, 150
TOPLAM 9, 154
[ EKSTRUZYON 0
' 9 LEVHA 5,441
- 9o DOKUM 0
- o ELOKSALLAMA 0
TOPLAM 5, 441
1 EKSTRUZYON 36, 802
o LEVHA 98,247
1 9 DOKUM 0
] ES ELOKSALLAMA 0
TorLAM 135,049
1 EKSTRUZYON 43,396
o LEVHA 0
1o DOKUM 0
12 ELOKSALLAMA 2, 923
TOPLAM 46,319
TOPLAM 211,115
.

Kaynak:HDTM

*1000% % MEVCUTOLAVE

1,170 29 j 55 o
376 19 1 0 55

0 o 1 0 30
1,092 14 ! 0 26
232 18 1390 60
2,870 19 ! 445 171
782 17 1171 0

0 o 1! 30 0

328 36 ! 0 0
457 15 1 95 40
1,567 17 1 296 a0
0 o 1 0 0
1,533 28 ! o 144

0 o ! 0 0

0 o ! 0 0
1,533 28 ! 0 144
12,269 33 ! 50 274
37,994 39 ! 50 0
0 o 1! 0 0

0 o 1 0 0
50,263 37 ! 100 274
17,92041 .! 254 107

0 o ! 0 0

0 o 7T 0 0

670 23 1 10 0
18,590 4 0 1 264 107

MEVCUT
KAPASOTE

3000

8500

t/y

t/y

60km2/y
11500t/y, 60krt12/y4500t/y; 4000km;2000'mZ= 9

5455

1373

1223t/y;8,4km2/y
8051t/y;8,4km2/y

7000
59169

66169

7085

2750
9835

t/y

t/y

t/y
tly

t/y

t/y

t/y
t/y

OLAVE
KAPASOTE 1 2o

j .

4000 km, 2000m2 100
2000t/y! 100
1000t/y! 12

1500t/y 1 -

2000t/y1 =37
300t/y! 100
500t/y ! 37

3135t/y;6,a66,Z/9y !
5935t/y;6,6kMm ZPy!

B
5650 t/y! 100 i

i

5650 t/y! 100 !

17625 t/y 252
18000 t/yr 30

35625 t/y! 54

30200 t/y 443
a4 -

-

3500 t/n27
33700 t/y zaz

74,823 35 1, 105 736 95555t/y;68,4km28%410t/y; 4000km;6,8km28/9 !
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Eldeki verileregodrealtlncl 5 yl1llllk kaklnma plan don
ekstrizyon uUrunlerinde kapasite artl_1 slrasl ile % 45 ve % 8
folyo, iletkenler ve dokum Grunlerinde kapasitenin sabit kald1 1

Levha ve folyo uUretiminde kullanllan donanlmlarln ya

di er Grunler ile kar_1la_tlrl1lldl 1 nda oldukca yuksek olr
alanda organize olmu_ kurulu_ saylsl azdlr (Seydi_ehir, Ne¢
haddede tekel durumunda olan Seydi_ehir'in alt grup uUrunle
eskili in getirdi i kalite sorunlarl vardlr. Bu nedenle ay
aclslndan daha modern teknolojiye sahip 6zel sektor kurul
etmesi bu yapl ile mimkun de ildir. Di er taraftan profil

kullanllan ekstridzyon preslerinin Ulkemizde imal edilebilr
teknolojik baz1l sorunlar ciddi boyutlara ula_m1_tilr. Ulkemiz

alanlnda do rama amacl ile kullanllan ekstrizyon uUrunlerinde
kalite aclslndan bir denetiminin olmay1l_1 ve yatlrlm bed:e
nedenleri ile piyasa,bu Urune olan talep aclslndan buyuk 06lc

Greten firmalarln kontrolundedir.

Ulkemizde yakla_1k 50.000 ton/y1ll profil eloksallama ka
gostermektedir.

Oletkenler Uretimi dallnda faaliyet gosteren sadece 3
edilmi_tir. Bunlardan Rabak'm faaliyetlerinin durdurulmu_ olma:s
tim 1srarlara ra men bilgi allnamamasl nedeni ile bu konuya I
fazla de inilmeyecektir.

Folyo Uretimi sahaslnda faaliyet gosteren Seydi_ehir te
aranan Uurun standardl ve kalitesinde olmaylp daha cok Tek:
kurulu_lar yanlnda bazl kucuk firmalarln ihtiyaclarlnrnr
yvyapmaktadlr. Nasa_ ise bu acldan dl_satlm potansiyeline de sa

tikel sayllabilecek donanlmlarla Uretim yapan cok say1l
Urunleri piyasaslnda 6nemli biryere sahiptir. Daha cok in_aat ¢
bu firmalarln bazllarl otomotiv sektérunun ihtiya¢c duydu uye
Uretmektedirler. Bu alanda call_an firmalar icinde baslncgll d¢
sahip firmalarln bazllarl ihracat _anslna sahiptir.

Daha 6nce belirtildi i gibi birincil aluminyum uGretimin:
Aluminyum Tesisleri gibi entegre tesislerde kullanllan
kademelerinde birbirinden tamamen farklldilrlar. Yardlmcl ham
co unlu u yurt di1_1ndan temin edilmektedir. Buna gdre 1992 f
slvl aliminyum Uretimi icin Seydi_ehir O_letmesinde harcanan

civarlndadlr. Bir ton sl1vl aluminyum uretimi icin direkt gi
% 10 nNnu olu_turan bu oran birincil aluminyum uretiminin di1_ a
gdbstergesidir. Bu anlamda da birim tuketimleri fazla olan eski
Seydi_ehir AluUminyum Tesislerinin,maliyet aclslndan uUre
teknoloji de i_imi ile doéviz tasarrufu sa lamak potansiyeli yuks

Aluminyum i_leyen kurulu_larln girdileri gerek miktar
olarak yerli ve ithal oranlarl yakla_1k aynldlr. Bir ton ald
kullanllan girdiler icinde yuvarlak ve kulgce ingotun payl
goOorulmektedir. Tablo 4 te hesaplanan 2 12 lik hurde

gorulmemektedir. Bu oranln % 25 civarlnda oldu u tahmin edilmekte

Uretim miktarlarl aglslindan Seydi_ehir Aluminyum O0_I
aliminyum uUretiminde bir istikrar s6zkonusudur. Son 5 yllda
olarak tam kapasitede call_l1lmasl 6ngdrulmiu_ olmaslna ra men
vlillarda ba_ta zift olmak Uzere hammadde kalitelerindeki b
dl_ardan temin edilen girdilerin zamanlnda teminindeki aksak



eskimesi vs. gibi nedenlerle tUretim hedeflerine ula_1lamadl 1

Ulke genelinde son 5 y1lllilk dénemde folyo ve iletker
civarlnda azalmaslna kar_111k levha ve ekstrizyon urunleri
72 artml_, kulce dokum udrunleri ise aynl kalm1_tlir. C
miktarlarlnln de erlerine baklldl 1nda iletkenler d1_1nda ti
oranlarda bir azall_ goérulmektedir. Kulgce ve dokum urunleri
azall_, hurda kullanlmlnln arttl 1 ve dokum uUridnleri piyase
yvyapan kucuk olcekli onlarca firmanln etkili oldu unun i_
Onemli miktarda arttl 1 levha ve ekstiuzyon Urunlerinde ta
artl_ sO6zkonusudur.

Alt grupla ilgili Grunlerin Gretim maliyetleri konus
kurulu_tan maalesef bilgi allnamaml1l_tlr. Tablo 9 daki iki f
drin maliyetlerini kar_1la_tlrlrken, tesislerin teknoloji
organizasyonlarlndaki farklar nedeniyle ortak bir baz olu_
dikkate allnmalldlr. Fakat ticari maliyetlerin kar_ 11
hususlar dikkat gcekicidir. Seydi_ehir'in Gretim maliyetindek
finans gider paylnln buyuk etkisi nedeniyle ticari mali
donit_mektedir.

Aliminyum kiulgce ve Grun ithalatl 1992 ylllnda 205,7 m
ile yakla_1k 1991 y1l1l seviyesinde gercekle_mi_, 1988 yl1l
oranlnda artml_tlr. Miktar bazlnda 1988 ylllna gdre % 4
artl_1n de er bazlnda ancak % 18,6 oranlnda olmasl1l, kulcge
boyunca olan buyuk du_u_ten ileri gelmektedir. Othalatta
drunler folyo ve levha dade er artl_1 ile miktar artl_1
uyum olmasldlr. Oletken de ithalatmiktarl 1992 de 1988 )
artml_ olmaslna ra men de er artl_1 % 119,3 te kalml1l_tlr. DO
donemde miktar olarak % 166,5 azalmaya kar_111k de erolarak¢
gorulmektedir. De erdeki bu artl_1n, son ylllarda ull
otolardaki artl_a "paralel olarak satln allnan yedek parcal

soylenebilir. Levha ve folyo ithalatlnda, miktar olarak % 20
artl_a kar_111k de er olarak % 245 ve % 51,3 oranlnda
Grunlerinde bu oranlarln slrasl ile % -2,5 ve % -8,2 olmasil

gore daha istikrarll bir fiyat mekanizmas1l oldu unu gosterir.

Othalatta 1988 ylllnda % 85 olan kiul¢ge payl 1992 yilllr
buna kar_111k % 4 ve % 1,8 olan levha ve iletkenin payl % 8
folyonun payl ise % 4,4 seviyesinde kalml_tlr. Katma de eri
Urinlerin ithalatl son ylllarda daha cok geli_mi_ uUlkelerde:
ve di er Ulkelerden ise genellikle kilge satln allnml1_tlr.
36,2 , % 4,9 ve % 61,8 olan kulgcedeki AT, EFTA ve Di erler
payl 1992 de % 31,8, % 3,4 ve % 36,2 ye du_muou_tar. % 15,2
kaynakll kulgce ithalatlna BDT den kaynaklanan s1nlr t
girdiler dahil de ildir.

1992 y1l1 ihracatl 70.873 milyon dolarla 1988 yil1llnd.
dolar olan de erle kar_l1lla_tlrl1lldl 1nda % 55,5 azalma g
ylllnda % 11,6 olan ihracattaki kilgenin payl 1992 de % 2,6
ihracatlnda ise % 80,4 olan du_usun daha cok i¢c tale
kaynaklandl 1 belirtilmektedir. Ekstruozyon Grunlerinde mi
donemde % 19,6 olan ihracat azalmaslna kar_111k de er olaral
4,6 seviyesinde kalmasl1l, bu uridnlerde bir fiyat istikrarln
donemde kulge ihracatlnln neredeyse tamaml AT ulkelerine
runlerinde ise AT ve Di erleri s1nlflna giren ulkele
sahiptirler.

Alt sektordeki talebe ba |I1 olarak 1988-1992 yilllar1l
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ingot kullanlml % 23,3 oranlnda artl_la 139.673 tona ula_nmn
kullanlmdaki geli_melere paralel olarak levha ve ekstruzyon ur
buyuk 6lcuide artml_ buna kar_111k folyo ve dokum uGrunlerinde
Folyo tuketimindeki du_u_ fiyat dezavantajl nedeni ile ambalaj
malzemelerin avantajll duruma gelmesi ve bu alandaki Gruar
kullanlm alanlarlnada hitab edecek yonde geli_mesi nedeniyl
tuketim all_kanll 1na sahip olmamasl ve bu y6nde e itilmemesi
nedenidir. Dokum uUrunlerinde ise tespit edilen verilerin

du_unulmektedir.

Gecen donem sektorde kureselle_me surecinde de cok 6neml
atllml_tlr. D6bnem ba_1na kadar Ulkemizde bilinmeyen LME fiyas
taraflndan kendi run fiyatlarlnln tesbitinde baz te_Kkil et
Etibank'm kiulce aluminyum fiyatlarlnl kendi bunyesinde olu_
6rne in 1988 ylllnda Dunya fiyatlarlna klyasla daha avanta
satl_larlndan yararlanabilen sanayicilerin karll ¢clkma:
vetersiz kapasitesi nedeniyle d1_ piyasa ile ba lantl yapmak :
hakslz rekabetle kar_1 kar_1lya kalarak zorlanmalarlna yol a
sektdrde yo un ele_tiri ve tartl_malara yol acan bu uygulaman!:
dl_a acllma da ba_laml1l_tlr.

LME fiyatlarlna kote edilen fiyat uygulamalarl ned
Diunya 6lce inde kendi yerini ve yaplslnl da daha iyi algl
Dunya'da sure gelen yeniden yapllanma sonucu olu_acak yeni du.
veri alabilmak icin 6nceden gerekli tekno-ekonomik tedbirler
kavu_mu_tur.

LME de fiyatlarln olu_um mekanizmas1 ile ilgili baz
verilmi_tir.

Sektorde istihdam Dunyadaki e ilime paralel olar

di_mu_tar. Bu azall_ Seydi_ehir Aluminyum da carplcldlr. 199

personel civarlna du_ece i belirtilmektedir. Tablo 29'da dik

sanayi kurulu_larlnda ihtiyac¢c olan ara kademe teknik person

tersi bir durumun Kamu kurumu olan Seydi_ehir'de s6z konusu o
Ozel kurulu_larda orta seviyede e itim goéormu_ teknik/idari pe
iken, Seydi_ehir Aluminyum da 1/20 civarlndad1r.

b) Sorunlar

- Turkiye'de Ki_i ba_1na aluminyum tuketimi 1988 delk
de erinden 1992 ylllnda en iyimser tahminle 2,5 kilograma yuks
vlillnda ki ki_i ba_1na tuketim miktarl 1988 y1l11 ABD ve Fr

ile 11 ve 6,5 kat daha du_uktur. Bu de er aynl y1l icin O
Ispanya'da 6.9 kg dir. Ulkemizde ki tuketim tablosu dik
ekonominin buyime hlzlna paralel bir tuketim artl_1 olmad1
kullanlmlnln 6zellikleri dikkate allndl 1nda buyuk bir
gorulmektedir.

D1_ Ticaretimizde ithalatlmlzl1ln % 70-90'nl1l kulcge
olu_maktadlr. Ote yandan birincil aluminyum uUGretiminde t
Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri Ulke ihtiyaclnln ancak %
vermektedir. Gelecekte en az uUlkenin buyume hl1lzl oranlnda
olmasl nedeniyle Dunya aluminyum sektdrinde ya_anan ve
bunallmlardan sektrumuzin dolaylslyla ulke ekonomisi
kaclnllmazd1lr.

- Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri sattl 1 kulce ve i
Londra Metal Borsasl (LME) fiyat de i_imlerini dikkate alarak
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GTOP de ise kulgce ithalatl vergiden muaftlr. Ancak ithal
de eri Gzerinden % 5 kadar bir fark yaratmas1l uUlkemiz uc¢ Grian Ui
batldaki rakiplerine gore daha yuksek olmaslna yol acan nedenl

- Aluminyum sektdriunde uUretilen alt grup urdanlerini
belirlenmesinde birincil alitminyum etken olmaslna ra men, bir
Uretiminde maliyet bile_enleri oldukg¢a farklldlr. Seydi_ehir Al

birincil aluminyum maliyet bile_enleri icinde enerji ve i_c¢i
ortalamaslnln ¢cok Uzerindedir. Enerji fiyatlnln Dunya ortalam
ve i_cilik veriminin du_uk olmaslndan kaynaklanan bu durum sat
fiyatlarlna godre uygulama zorunlulu u olan Seydi_ehir'in

urunler araslnda rekabet etme san_1nl1l ortadan kaldlrmaktadlr.

- Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri ticari maliyetlerde fil
payl oldukca yuksektir. Ulkemizde kredi ko_ullarilndan kayna
azaltllmasl gerekmektedir.

- Ulkemiz aliminyum sektdéruniun buyiuk ve nispeten modern
tesislerin yanlnda 390 civarlnda kucuk i_letmeye sahip oldu u
vapl icinde standard d1_1 Uretim yaplml olasl1lll 1 oldukca
bir denetim bo_lu u bulunmasl1l kalitesiz Grudn Uretim potansiyelin

- Ulkenin sektdér bazlnda kalklnma stratejisini belirle
vy1lllk kalklnma planlarl sa I1kll yapllamamaktadlr. Alunmn
faaliyet gosteren yuzlerce kurulu_ oldu u bilinmesine ra men orga
nedeni ile bunlar izlenememekte dolaylsl ile ulkenin bu
gelecekteki politikaslnln tespiti a_amaslnda yoOon gosterecek ¢
tartl_ma konusu olabilmektedir. Sektdorde faaliyet gosteren, TA#

adll dernekler maalesef yeteri kadar etkili de illerdir.

- Kredi faizlerinin yuksekli i tim sektdru bu kaynaklaril
konusunda zorlamaktadlr. Finansal girdiler pay1l ticari m
Grinlerinde, 6nemli 6lciude olumsuz y6onde etkilemektedir.

- Sektor icinde faaliyet gostermek Uzere allnan te_ v
yvatlrlilma donu_up, doniu_medi i belli de ildir. Gecen donem icel
te_vik kredi miktarlna baktl 1mlzda gelece e yobnelik projeks
cekecek toplam potansiyele sahip olduklarlndan, go6sterilen tum

bu potansiyelin uretime donud_mesiyle ilgili bilgi allnama
raporumuzun projeksiyonlarla ilgili hesaplamalarlna dahil edilme
- Dunya'da bu sektorde olu_an kureselle_me, kalite a

zorunluluklarlda beraberinde getirmektedir. Ticaretimizin en
Ulkelerinde, 1994 y1l1 ba_1ndan itibaren uygulanacak olan 1SO
standardlarlna uygunluk _artl, slkl1ntllar do uracaktlr.
standardlara uygun sistemi olu_turmak icin ge¢ kallnml1_tilr.
yapan kurulu_larln AT pazarlarlna girebilmesi i¢gcin gegcmesi zoru
- 1S0-9002 kalite guvencesi sistemine bircok 6zel sektdr kuru
mimkuindur. Bu y6bnde yeterli ve bilingli herhangi bir caba hissed

- Call_anlar, hayvan ve ye_ il 6rtu Gzerinde toksit
bariz hale gelen ba_ta flor olmak Uzere c¢ce_itli toz ve kimy:
cevreye etkileri konusunda Seydi_ehir'de hala ciddi bir call_m
Kullanllan Soderberg tipi hicre emisyonlarl AT normlarlna uygu

Sektorde, 0zellikle Seydi_ehir‘'de ara kademedeki
personel oranl kabul edilemeyecek kadar du_uktur.

- Sanayi kurulu_uigin hayati 6neme sahip ARGE ¢al_malarli



vyakln zamanda artlk yararlanamayacaktlr. Cunku ara_tlrmalar]
klsml prebaked sisteme yoneliktir.

IV- DUNYA' D AK 0 DURUM VE DO ER ULKELERLE KARMILAATIRMA
1- Dinya Aliminyum Sektdérine Genel Bak1l_.

Duiunya aluminyum sektoru, 6zellikle 20. yuzy1llln son
hl1zll ve dramatik de i_imler gecirmektedir. Do u Avrupa ulke
ekonomik olarak da 1lmaslndan sonra, aluminyum uUretiminde buayua
sahip olan, ba_ta Rusya Cumhuriyeti olmak Uzere bazl ulkeleri
ihtiyaclarl nedeni ile piyasaya surmelerinin de etkisiyle,
fazlasl aluminyumun, Batl Dunyaslndaki dengeleri alt st etmes
veniden yapllanma donemine girilmi_tir. 1988 ylllnda rekc

aluminyum fiyatlarl, bu geli_melerin sonucunda, rekabetin de a
kar_1la_tl1 1 en du_uk de erine inmi_tir. Bu ani geli_me
kapasitesinin du_urudlmesine yada tamamen kapanmaslna sebeb o
aluminyum Gretim merkezleri, daha ¢cok enerjinin bol ve ucuz o

kaymaktadlr.
1992 y1l1 gibi 1993 ve 1994 ylllarl aluminyum sektdriunc
donemine gecmenin sonuclarlnln ya_andl 1 ve yeni dengeler

olarak anllacaktlr.,

a) Buyuiume ve Yeniden Yapllanma

al. Uretim ve Tuketim.

Dinya'nln sanayile_mi_ uUlkelerinde yo unla_an ce\
kaynaklarln optimum kullanlml gibi konular, toplumlaril
getirmi_tir. Geli_mi_ uUlkelerde toplumlarln bu duyarll1lll 1 s
kullanlm o6mriune sahip.urunleri gcevreyi en az kirletecek i_lemn
yOonlendirmeye ba_laml_tlr. Aluminyum Uretimi, kullanlml ve
ekolojik acldan irdelendi inde, bu sektorun gelece inin
gorulmektedir. Bu anlayl_a paralel olarak aluminyuma olan tale
15 1971-1991 ylllarl araslndaki Gretim ve birincil ile i
tuketimindeki de i_imi gostermektedir.

Bugiun Dunya'da aliminyuma olan talebin % 35 kadarl ik
kar_llanmaktadlr. Ekonomik kriterler d1_1nda ekolojik bask1lle
hurda kullanlmlndaki e ilim hurda toplanmas1 ile ilgili bircol
vapllmasl ve yeni toplama tekniklerinin bulunmaslna yol a¢cm1_t

Reynolds ve Alcan'ln piyasaya sunduklarl ingotlarln

ikincil kaynaklldlr. ABD'de tuketilen 60 Milyar adet me_rubat |
icin 2% 55-60 oranlnda eski kutu hurdasl1l kullanllmaktad:

Ureticilerinin kullandl 1 aliminyumun % 80'i ikincil aluminyumdu

Toplam aluminyum uGretiminde ikincil aluminyumun payl ABD
Almanya'da % 36-37, Otalya'da % 35-36 civarlndadlr.

Aliuminyum uUretim tesisleri, sanayi maliyetinde en 6ne
enerji kaynaklarlnln bulundu u, 6zellikle hidroenerji ve do
yo un bolgelere kaymaktadlr. Yeni Uretim kapasiteleri, du_uk e
sahip Quebec, Brezilya, Venezuella ve Korfez bodlgesinde daha h
N"ekil 16 Boksit, alumina ve aliuminyum Uretiminde co rafi da 1l1n

gostermekterdir. Japonya enerjinin petrole ba |I1 olmas1l n
aliminyum uUretiminden ¢cekilmi_ ABD nin payl ise 1960 y1l

du_muou_tur. Kanada ve Avustralya dl1_1nda OECD ulkelerini
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miktarlarlnl muhafaza etmi_ler (6rne in Norvegcg), fakat genelli
diunya Uretimindeki paylarlnl azaltmak zorunda kalm1l_lard1lr.

y1l1l itibarl ile Dunyadaki birincil aluminyum kapasitel
verilmi_tir.

TABLO 31:Birincil Aluminyum Ureticisi Ulkeler ve Kapasiteleri

ULKE T.SAYIST.KAPASOTE ULKE T.SAYIST.KAPASOTE &
(Adet) (xl0OO0O t/y1ll) (Adet) (x1000 t/y1l)
ABD 23 4107 19.07 G.AFROKA 1 172 0.80
RUSYA 14 2950 13.70 YUNANOSTAN 1 151 0.70
KANADA 11 2243 10.41 ARJANTON 1 150 0.70
QTN 40 1300 6.04 OTALYA 1 132 0.61
AVUSTURALYA 6 1250 5.80 ORAN 1 120 0.56
BREZOLYA 6 1146 5.32 UKRAYNA 1 110 0.51
NORVEG 7 880 4.08 YUGOSLAVYA 1 110 0.51
VENEZUELLA 2 680 3.16 OSVEQ 1 100 0.46
HONDOSTAN 4 640 2.97 BOSNA-HERSEK 1 94 0.44a
ALMANYA § 608 2.82 OZLANDA 1 90 0.4a2
TACOKOSTAN 1 517 2.40 KAMERUN 1 88 0.41
BAHREYN 2 460 2.14 MEKSOKA 1 75 0.35
FRANSA 5 460 2.14 SLOVENYA 1 75 0.35
0OSPANYA 3 356 1.65 HIRVATOSTAN 1 75 0.35
ONGOLTERE 4 307 1.42 CEKOSLOVAKYA ! 65 0.30
HOLLANDA 2 270 1.25 OSVOCRE 61 0.28
YENO ZELENDA ! 269 2.25 TURKOYE 1 60 0.28
ROMANY A 1 256 1.19 SURONAN 1 60 0.28
BAE 1 244 1.13 AZERBEYCAN 1 60 0.28
ENDONEZYA 1 225 1.04 . MACEROSTAN 57 0.26
GANA 1 200 0.93 POLONYA 1 50 0.23
MIsIR 1 184 0.85 JAPONYA 1 20 0.09
AVUSTURYA 1 12 0.05
Ulke Saylsi1l : 44
Tesis Saylsl : 167

Toplam Kapasite : 21,519,000 ton/y1l

Kaynak: Primary Aluminium Smelters and Producers of the World, Primary Aluminit
February 93, Mitsui and Co.,Ltd.

Tuketim miktarlarl bolgelere gore de i_mektedir. Tablc
tuketiciler olan ABD, Avrupa ve Japonya daki tuketi
gostermektedir. ABD'de me_rubat kutularl ve ambalajda aliminyun
di erlerinden neredeyse uU¢ kat fazladlr. Bu alanda aliminyuma ol
¢co unlu u, me_rubat kutularl Gretiminde kullanllmaktadlr.
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TABLO 32:Avrupa,ABD ve Japonya'da Tuketim E

-

N

TUKETOM MOKTAR

ALANLARI

On_aat
Yap1l

Ula_1m

Elektrik

Ambalaj

Beyaz
E_ya

Makina
Techizat

Di er
TOPLAM

(1) Di er

Kaynak:Metallgesellschaft

YUZDE

xlOO Ot
. %

xlOO Ot

xloOOo Ot

xXlOOOt

%

xlOOOt
%

xlOOOt
%

xlOOOt
%

xlOOOt
%

Tuketim Alanlarl Dahil

ALMANYA

231

19

411
33.8

83

6.8

99
8.1

66
5.4

105
8.6

222
18.3

1,216
100

FRANSA |

ilimleri

OTALYA ISPANYANGOLTEREAPONYA A.B.D

91 1 205 1 =2 = 64 i 938 052
14.9 j 30.5 1! L= . 23.0 ! 25. 4 J 16.9
234 ! 235 7T o 9O 23 j 1,147 i 254
38.3 1 24 .3 1 40.3 8.2 1 31.0 7.1

94 ! 7 3 ! 3 6 28 i 285 579
R J 7 .53 14.5 10.1 i 7 .7 9.3

49 i 1 08 i 5 8 92 i 340 210

8.1 j 11.2"!" 23.7 33.0 J 9.2 J 35.5

24 1 os 1 1 a 16 1 d) 472

4.0 J 10.2' 5.8 5.8 j 6.8

31 1 s s 1 a1 o 35 124 426
5.0 ! 8.8 i 4 . 4 12.5 1! 3.4 6.8

88 i v 3 o 21 j 86 4 241
14.4 ! 7 . 6 R 7.4 i 23. 4 | 3.9
612 3 9 6 7 B 279 1! 3, 689 235

100. 0 1 100.0 100.0 100.0 ! 100.0 J100.0

Edilmi_ti
,Metallstastlstlk,
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Ula_1m sektdériande aliuminyum kullanlml sadece ucakla
ba_ta otomotiv olmak tGzere demiryolu ve deniz aracglarlnda da
Fakat buyuk aliminyum Ureticilerin daha ¢cok tGzerinde durdukl
alanl yakln gelecekte gercekle_ece ini umu
"Aliminyumla_tlrllml1_ Otomobil"dir. Yakln zamana kadar rady
ve silindir kapaklarl aliminyumdan tGretilmekteydi. Bugun tim ¢
ekonomisi sa layacak ve geri kazanlml kolayla_tlrs
ara_tlrmalarlna yo6éneliktir. ABD kdkenli' Reynolds bugin otomo
kg civarlnda olan tuketimi 2000 ylllnda 160 kg'ma ¢lka
call_malarlnl, surdidrmektedir. 1960 ylllnda bu miktar 25 k

idi.

Tablo 33 son 20 yllda bazl uUlkelerdeki aliuminyum uGreti
oranlarlnl gostermektedir. Kanada ve Avustralyanln birinc
retiminde etkinlikleriin arttl 1, buna kar_1 ABD de gorec
oldu u gorulmektedir. Tablo 33 uUreticilerin aynl zamand:
ihracatgclsl olmalarl gerekmedi ini ve genelde Avrupa ulkeleri
Uretim alanlnda yuksek ihracat/dretim oranlna sahir
gobstermektedir.

TABLO 33:Aluminyum Uretim, Tuketim ve Thracat/Uretim Oranlarl

URETOM / TUKETIM Ohracat / aretlm
! BORONCOL METAL

! URETOCOLERO1971 1981 1991 1971 1981 1991
! Avustralya 1.6 1.5 4. 0.4 0.3 8

! Avusturya 1.2 0.9 o. 0.3 0.3 0.8

i Kanada 3.9 3.6 4.5 0.8 0.7 0.8

! Fransa 1.0 0.8 0. 0.4 0.4 o]

I Almanya 0.6 0.7 o 0.1 0.2 o

i Otalya 0.5 0.7 0.1 0.2 0.1

i Japonya 0.9 0.5 o o.o 0.1

! Hollanda 2.0 3.6 2.2 2 1.3 1.3

i Yeni Zelanda 1.5 5.3 13.1 ) 0.8 0.9

! Norvecg 6.4 5.7 0.8 0.8 0.9

i |gpanya 0.8 2.0 1.2 0.0 0.4 0.3

! Osvecg 1.0 1.0 0. 0.5 o.6 J
! Osvigre 1.1 0.8 o 0.5 0.5

' Ingiltere 0.4 1.0 o 0.4 0.5 o.4a
' A B D 0.9 1.1 0.0 0.1 0.2 !

Ohracat / tuaketim
YARI URUN URETOCOLERO

1971 1981 1991
Avustralya 0.0 0.1 0.2
Avusturya 0.5 0.8 0.8
Belcgika 0.8 1.0 1.1
Kanada 0.1 0.1 0.7
Fransa 0.3 0.5 0.6
Almanya 0.3 0.5 0.5
Otalya 0.2 2
Japonya 0.1 . 0.1
Hollanda 0.4 0.9 1.0
Norvec 0.6 0.6 0.8
Ospanya 0.3 0.2 0.2
Osvecg 0.4 0.6 0.5
Osvigre 0.4 0.6 0.6
Ingiltere 0.1 0.3 0.5
A B D 0.0 0.1 0.1

Kaynak:World Metal Statistics,Metallgesellschaft,Metallstatlstlk
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a2. Ara_tlrma ve Geli_tirme

Tum demirdl_1 metallerde oldu u gibi, aluminyum sektd
cabalar, yeni uretim proseslerinin geli_tirilmesi, iyile_tiri
kullanlm olanlarln bulunmasl yonundedir. Sektdorde ARGE ¢a
a_a ldaki gibi s1nlflandlrllabilir:

- Aluminanln Kalsinasyonu,
- Aluminadan elektroliz yontemi ile aluminyum udretimi,

- Aluminyumum yarl Grun haline getirilmesinde kullanllan
- Yeni kullanlm sahalari1,

- Toz aluminyum kullanllmasl1l ile yeni komposit malzemele
ARGE call_malarl icin buyuk aluminyum kurulu_lar1l
kaynak 40-250 milyon dolar araslnda de i_mektedir. Bu
kurulu_lar, genellikle ara_tlrma konusu ile ilgili di
i_birli i yaparak yuraturler. Orne in birgok Kuzey Amerika fi
celik ve aluminyum firmas1l ile otomobilin aluminyumla_tlrllme
i_birli i yapmaktadlr. Hydro Aluminyum ile Renault buna benzer

yapml_lardlr.

a3. Sermaye Yatlrlimlarl, Yeniden Yapllanma ve Kiureselle_me.

Birincil aluminyum Uretimi yatlrlm sermayesi yuksek I
Elektrolizhane ve dokumhaneden olu_an 200 bin ton kapasite
vatlrlm bedeli 1970 lerde 1 milyar dolar civarlnda iken 196¢
milyar dolara yukselmi_tir. Tesise gerekli enerjiyi sa layaca

bir hidro enerji santralinin kurulmas1, yatlirlm bed
artlracaktlr. Bu nedenle yeni bir tesis kurmaktan cok e
modernizasyon yolu ile kapasite ve verimlerini artlrmak
olmaktadlr. Yinede enerjinin toplam uretimdeki paylnln % 3C
ve eski tesislerin ya_1 bazl hallerde yeni tesisler kur
ekonomik hale getirebilmektedir.

Ohtiya¢ duyulan sabit sermayenin buyukld U ile oldukg
maliyetunsurlarl, sektdorin karakteristi ini de i_tirmi_
slralanacak faktorler aluminyum icinde gecerli olup kuresell

unsurlardlr.

- Cevher rezervlierinin Dunya‘'daki da 111m1

- Uretilen metalin ¢o unun artlk uluslararasl pazara gi

- Madencilik ve metal uretiminde sermaye ve teknolo
yoluyla yabancl yatlrimcllara olan talep artl_larl aliminyu
ba_laylp 1980 lerde devam eden, 1990 larda ise hlzla I

e ilimleri a_a 1da ozetlenmi_tir.

- Birincil aluminyum dretiminde bir zamanlar tekel durum
buyuk firmalarln (Buyuk Altllar) payl du_mekte geli_mekte
payl ise artmaktad1r.

Birincil aluminyum uUGretim birimleri enerjinin ucd
bolgelere kaymaktadilr.

- Birincil ve alt grup UGrun Uretim birimlerinin yerle
bélgelerde yo unla_maya ba_ladl 1ndan birbirleri ile ol:

artmaktadlr.

- Yabancl yatlrlmcllar konsorsiyum ve ortak giri.

risk ortakllklarl ile veya uUretici sermayelerinden belirli
sektore yatlrlm yapma e ilimindedirler. .

Nitekim Venezuella, Ozlanda, Quebec, Korfez L
Avustralya‘'daki birincil aluminyum tesislerinin bazillar]

neredeyse tamaml ihcacata yonelmi_tir. Kurulmakta olan veya d
vatlrimlar J.V olarak finanse edilmi_lerdir.



Birincil aluminyum tesislerinin yatlrlm bedelleril
olmasl, (4000 $/ton) ikincil aliminyum yatlrlmlarlnl daha
getirmi_tir (300 $/ton). Cunkd ikincil aliminyum dretiminc
enerji, birincil Gretiminde tuketilenin % 5'i kadard1r.
genelhkle tesislerini tuketimin yo un oldu u bélgelere kurmakt

Aliminyum sektdrinde altl buyukler olarak adland1r
Alcao, Alcan, Kaiser, Reynolds Pechiney ve Alusuisse oligoj
lerdeki petrol fiyatlarlndaki artl_lar nedeni ile yel
uygulamaya zorlanmalarl sonucu,sektdordeki kontrol potansiye
azalml_tlr. Petrol krizinden 6nce, Batl Dunyas1l Uretiminin
Unt kontrol eden bu grubun Uretimdeki payl 1986 da % 457? e, 19
38'e du_mu_tur (Tablo 34). Yeni yatlrimlar dikkate allndl 1
34 civarlnda olacaktlr. Tablo 35 de gorulebilece i gibi alt!:
Kaiser ve Alusuisse in uretim miktarlarl aclslndan 5. ve
1992 ylllnda 8. ve 12.1i e du_mu_tuar. Bir devliet kurulu_

Aliminyum (Norveg) 5., 1970 lerin petrol krizinden sonra paza
Alumax 6. slraya yerle_mi_tir. Yeni slralamadaki ilk altlls
Uretiminde % 45 lik paya sahiptirler. Ba 1mslz ureticiler

sektdrde daha etkin olmaya ba_laml_lardlr.

TABLO 34:Batl Dunyaslnda Altl Buyuklerin Uretim Paylar1l

F O R M Aogks 11965 11970 11972 11981 11986 11992 11998
Alcoa 2B.2 117.1 ! 16.3 1 15.4 1 13.8 1 11.61 11.0 1 9.9
Alcan 24.5 115.6 ! 16.3 1 15.3 1 112.9 1 12.5 1 10.7 1 9.5
Reynolds 35 ! 13.2 i 12.8 1 11.0 1 9.8 1 6.0 1 6.5 1 5.8
Kaiser 1B.3 111.5 » 9.4 ! 8.8 1 8.4 1 6.8 1 3.41 3.0
Pechiney ©-1 1! 8 1 9.3 ! 8118.0 1 5.1 1 4153.9
Alusuisse 40 J 6.8 ! 6.6 1 5.6 1 5.7 1 3.4 11222 4
TOPLAM 84.5 1 72.3 1 70.7 64.2 1 57.7 145.4 1 38.334.5

Kaynak: The Copper and Aluminium Industries

TABLO 35:15 Buyuk Birincil Aluminyum Ureticisi

KONTROLUNDEKRBUNYADAKO

URETICI KAPASOTE 1rAav: 1984 1975
*1000 1 (%) SIRASI SIRASI
Aluminium Co Of America 1,862 1 12.8 2 2
ABD
Alcan Aluminium Ltd 1,762 1 12.1 1 1

KANADA

State Of France (Pechiney)927 1 6.4 5 4
FRANSA
Reynolds Metal Co ABD 809 1 5.6 3 3
State Of Norvey (Hydro) 638 1 4.4 7 7
NORVEG
Amax Inc (Alumax) ABD 637 1 4.4 11
State Of Venezuela(CVG,FIV)595 1 4.1 10

VENEZUELA

Maxxam Group Inc (Kaiser) 514 1 3.5 8 5
ABD
RTZ Co Pic (Comalco) 460 1 3.2 6 22

ONGOLTERE
Marc Rich Co 0OSVOCRE 451 ! 3.1
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TABLO 35:15 Buyuk Birincil Aluminyum Ureticisi (Devam1)

IKONTROLUNDEKO! DUNYADAKDO

URETOCO ! KAPASOTE ! PAYdsa | 1975
1 *1 000 i (26)SIRAST SIRASI
Viag AG (VAW) ALMANYA = = S 1 = . o1 o 1 =
Alusulsse-Lonza Lud = A = 1 1 = . = 1 1 e - L=1
0SVOGCRE
State Of Spain (lnedpaPlp S S ! =2 .41 17 - =2 4a
OSPANYA
State Of Yugoslavia 349 ' = . =21 14 1 a1=Aa
YUGOSLAVYA
State Of India ' = s = a .= B i 7
HONDOSTAN
TOPLAM 15 1 10,469! 7 1.8
TOPLAM BATI DUNYASI 14,5751 o8 . 2 | —
TOPLAM DUNYA 1 18,200! 100.O0

Kaynak:UNCTAD and Raw Metarlals Group,Who Owns Who in Mining 1992

Aliuminyum Gretiminde ilk slralarl alan Alcao, Alcan, [
Reynolds kendi ulkeleri d1_1nda Avustralya, Brezilya ve
enerjinin ¢cok ucuz oldu u uUlkelerde bazl tesisleri tamamen |
alml_lardlr. Hydro Aluminyumun ise kendi Ulkesi d1_1nd
yvyatlrilml yoktur. Genelde Kuzey Amerika uUlkeleri di1_1nda yal
ABD de birincil aluminyum uGretiminde hisseleri bulunmamaktad:
grubunda ise farkll bir durum s6ézkonusudur. ABD'deki fabrikal
vatlrlimlar artmaktadlr.

1970 lerdeki % 9 oranlnda olan buyime hlz1lnln di_mes|
sadece fiyatlarln yukselmesi ve ikame malzemelerin etkisi ile
donemlerde buyiume hlzlna paralel olarak kullanllan, bu:
aluminyumun omurlerinin dolmasl1l sonucu, geri donu_un hlzlan
bir anlamda aluminyumun kendisidir. 1980 ylllndan itibare]
kadar ikincil aluminyum tuketimindeki ortalama y1llllk buyume
dir. Birincil Gtretimde ise bu oran % 1,7 civarlndadlr. C
olmasa bile , en azlndan benzer olan ikincil aluminyumdaki
driun hurdalarlnln etkin bir _ekilde toplanmasl ve de erler
veni sistemler geli_tirme call_malarlna yol a¢cml1_tilr.

b) Fiyatlar.

Mallarln co unda oldu u gibi, aluminyum fiyatlarl
talebe gore de i_mektedir. "ekil 17 Aluminyum fiyat ve st
de i_imi gostermektedir. Fiyatlarln son ylllarda du_mesinin n
bircok OECD ulke ekonomilerinde durgunluk ve o6zellikle Avr.L
Urun stoklarlna yol acan, BDT kaynakll oldu u belirtilen me
oldu u soéylenmektedir. 1988 ylllndaki yuksek fiyatlar ise
vylllarda gercekle_tirilen yuksek buyume hlzlna paralel ol
aluminyuma olan buyuk taleptir. Bu talebin kar_l1llanma

kapasitelerin zorlanmaslna ra men, stok seviyeleri, tarihind
seviyeye ula_mil_tlr. Bu déonemde aliuminyum ve uGrunlerine g¢
talep, fiyat artl_larlnln yine tarihinde rastlanllan en

ula_maslna neden olmu_tur.

Bugiun daha 6nce aluminyum fiyat olu_ma mekanizmaslnda
sistemler tamamen devreden ¢lkml_tlr. LME sistemi, kUreselle
olarak, tum Dunya'da. yaygln olarak .kullanlilmaktadlr. Duinya'
organize metal Borsasl olan LME konusunda hazlrlanan bir
verilmi_tir.



Nekil 17: Al. Stok ve Fiat De erleri
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Yarl Urunlerde fiyat de i_imi, birincil aluminyuma gore
az olmu_tur. Cunku yarl uridn uretimi kapasite ve kalite acg!:
saylda uUreticinin kontrolu altlndadlr. Birincil retimde kont
buyuk firmalar, yatlrimlarlnl daha ¢ok yarl Uridn ve ug¢ U
kaydlrm1l_tilr.

c) Uluslararasl Ticaret ve Yonu.

Aliminyum sektdor olarak OECD'nin demirdl_1 metal tic
ithalat (ihracat) paylarl 1992 yilllndaki % 22 (230) luk orand
41 (%48) 'e yukselmi_tir. Bu oranlar aliminyum ticaretinin di
metallere gore daha hl1lzll buyudid unt gostermektedir.

1990 y1ll Dunya ithalatlndaki (ihracat) ham aluminyunmn
drunlerin bedelleri 14.5 milyar dolar (13.5 milyar dolar) ve
dolar (14.4 milyar dolar) duzeyindedir. Boylece, heriki
milyar dolar civarlnda bir ticaret hacmi s6zkonusudur. Gercg
yllda aliminyum metal ihraclndaki y1llllk buyime % 6 seviyes
36). Bu dodnemde birincil metal Gretiminin, yllda ortalama %
arttl 1 dikkate allndl 1nda, ug-Urudn ihracatlnda, gen
Uretimden daha hlzll buyudiu U aclkca gorulmektedir. Verilere
Uretilen 1 ton metalin sadece 260 kilograml dunya piyasal
halde 1991 ylllnda bu miktar 500 kilogram civarlna yuksel

Ulkeleri, hala ana aluminyum ureticileri ve ihracatc¢gll:
geli_mekte olan uUlkeler DUunya ihracatlndaki paylarlnl artlr
milyon tonun Uzerinde bir miktarla, ABD en buyuk birincil
reticisidir (Tablo 31) . Uretimin co u uUlke icgi |
tuketilmektedir. 1970 li ylllarda 100-200 bin ton araslnda

ihracatl, 1986-1988 ile 1988-1990 ylllarl araslnda buyul
gostermi_tir. Bunun nedeni kapasite artl_1 de ildir. ABD"'d

aluminyum UGretim tesisi 1980 ylllnda i_letmeye allnml1_tlr.
ba_larlndan bugine kadar 10'u gecici olmak Uzere 20 birinci
tesisi kapatllml_tlr. Ohracattaki artl_, i¢c talepte, zaman

daralmalar ve yaplsal faktorlerden kaynaklanmaktadlr.

TABLO 36:Aliminyum Ohracat,Uretim ve Ohracat/Uretim Oranl

. —-—

o DUNYA DUNYA OHRACAT/URETOM
OHRACATIURETOMO (%)
1971 2, 813 10,944 25.7
1972 3,252 11,649 27.9
1973 3,704 12,742 29.1
1974 3, 696 13,818 26.7
1975 3,291 12,714 25.9
1976 3,631 13,2009 B
1977 3,856 14,339 26.9
1978 4,337 14,764 29.4
1979 4,116 15,168 27.1
1980 4, 875 16,031 30.4
1981 4,796 15,701 30.5
1982 5,328 13,972 38.1
1983 6,153 14,322 43.0
1984 5,892 15,789 37.3
1985 6,568 15,576 42.2
1986 6, 616 15,673 42.2
1987 7,313 16,492 44.3



TABLO 36:Aliminyum Ohracat,Uretim ve Ohracat/Uretim Oranl (De

1

1 YiL ! DUNYA DUNYA 't OHRACAT/URETOM i
! OHRACATIURETOMO ! =206 ) !

1 1988 ! 7,470 17,496 1 4z2.7

1 1989 ! 8,003 18,226 ! 43.9 1

i 1990 | 8,685 18,123 ! 47.9 1

i 1991 | 9,071 18,443 ! 49.2 1

R

Kaynak:UNCTAD Commodity Yearbook,Minement, Annuaire Statistique, 1992

Kanada'nln toplam aliminyum ihracatlndaki payl 1970 y1
y1lll ba_larlna kadar du_md_, 1990 larda yeni kapasite
allnmaslyla 1991 de toplam ihracatln % 20 sine ula_m1_t1lr.

Dinya aliuminyum ihracatlnda Brezilya ve Venezuella, ¢
olan Ulkeler araslnda ilk slralarl almaktadlrlar. ABD ve A\
sonra Brezilya Japonya'ya en fazla metal ihra¢ eden uUlke ko
Othalatta ise OECD'nin toplam payl da yuksektir. Japonya %
buyuk aliuminyum ithalatglsldlr. Bu uUlke ithal etti i metalin
sahibi oldu u Dunya'nln bircok yerindeki uUreticile
etmektedir.ABD ve Almanya'nln ithalattaki paylarl,
de i_memi_tir (%12). ABD ithalatlnln neredeyse tamamlnl,
Almanya ise ba_ta Norvec¢ olmak tUzere Hollanda, Ongiltere,
Brezilya ve Venezuella'dan yapmaktadlr. 1992 de Tajwan ve
Belgcika ve Ongiltere gibi bircok geli_mi_ uUlkeden daha faz
ithal etmi_lerdir.

Son ylllarda BDT uUlkelerinden, 6zellikle, AT uUlkele
ihracatta beklenen azall_ 1992'de gercekle_memi_tir. 199
milyon ton olrak belirtilen metal UGretiminin 800.000 tonu re:
tonu ise kaylt d1_1 olmak Uzere toplam 1.2 milyon ton alimin

metal pazarlna girdi i tahmin edilmektedir.
Gecmi_te kapall ekonomi anlay1l__1 ile, tuketti i ke
vapan Cin‘de, liberalizasyon politikalarlnln sa ladl 1 b

paralel olarak,1992 ylllnda buyuk bir talep artl_1 olmu_
gelecekte aluminyum ithalatlnda dikkate allnmasl gereken, 6n
sahip olacaktlr.

Aliminyum yarl-4drun ticaretinde, Gretim OECD ul

yo unla_tl 1ndan, birincil aluminyumdan farkll bir akl_ sé&
Almanya ~arl-urun alanlnda en fazla ticaret yapan ulkedir.
ticareti daha cok AT uUlkeleri ile dir. Diunya ihracatlndal
ithalattaki payl 2% 16.5 civarlndadilr. Benzer ili_ki, A

araslnda da vardlr. Bu alanda a 1rl1kll olarak bu iki 4l
ticaret yapmakta, ABD yarl-drdnidnitn yarlsl Kanada'ya ihracg
Bu miktar Kanada ithalatlnln % 90 nl1l olu_turmaktadlr. Japon)
daha cok ABD, Kore ve Tayvan satmaktard1lr.

d) Devliet Politikalar1l

1973 ve 1979-1980 ylllarlndaki petrol _oklarl
huokumetler, enerji fiyatlarlnl kendi sanayilerine yans1
duzeyde tutabilmek icin, genellikle yardlm _eklinde mu
bulunmu_lardlr. Fransa'da Pechiney devletle_tirilmi_, Otalya

devliet kendisinin depay sahibi oldu u ulusal holdingler _«
organizasyonlar kurmu_tur. Yunanistan'da ise devlet, aliumir
sektdoriune finansal destek vermi_tir. Fakat son ylllarda
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kontrolu altlnda tuttuklarl sektordeki firmalardan o6zelle _
cekilme e ilimindedirler. Buna somut 6rnek olarak bir devliet k
VAW (Almanya), devlietin hisse sahibi oldu u Outo
(Finlandiya), Pechiney (Fransa), Hydro Aluminium (Nor
(Avustralya), Onespal (Ospanya) ve Alumix (Otalya) verileb

Aliminyum uUretiminde enerjinin paylnln % 30 lara ula_
Ureticisi durumunda olan devletlerin aluminyum uUretim m
mudahale olana 1 nl1l getirmi_tir. Nitekim bazl ulkelerd
Uretiminde kullanllan enerji fiyatlarl, devliet taraflndan |
tespit edilmektedir. Fakat son ylllarda endustrinin kul
fiyatlarl, LME metal fiyatlarlna endekslenmektedir. Alumin)
enerji _irket veya kurulu_larl ile bu yonde anla_nmn
e ilimindedirler.

2- AT, EFTA ve BDT Ulkelerinde Durum

AT ABD'den sonra en fazla aluminyum tuketen ve birincil
Ureten gruptur. Genelde toplulukta Uretim metal bazlnda yo

Madencili in payl yuksek de ildir. Fakat topluluk sahas1
miktarda boksit (Yunanistan ve Fransa) clkarllmakta
icerisinde birincil aluminyum uUuretim ve kapasiteleri
verilmi_tir. Tabloda goéruldud U gibi topluluk icinde en b

Almanya‘'d1lr.

TABLO 37: AT ULKELERONDE BORONCOL ALUMONYUM URETOMO VE KAPASOTESO (19

KAPASOTE URETOM KAPASOTE K.ORANI
ULKE TESOS (X1000 TON) (X 1000 TON) (%)
Hamburger(HAW) R R e
Lelchtmetal (LMG) 136 95 70
VAW (NORF) 210
VAW (STADE) 70 87,7
VAW (TOGING) 87
Hogal (VEORDE) 78 71 91
TOPLAM 701 602 85,8
Pechiney (AVZAT) o
Pechiney (DUNKIRK) e
Pechiney (ST.JEAN) 125
Pechiney (VENTITON) 31
Pechiney (LANNEMEZAN) 44
TOPLAM 459 418
ONGOLTERERNglesey 128 127
B.Akan (LYNEMOVTH) 130
B.Alcay (LOCHABER) o
B.Alcan (KINGLOCHLEVEN) 11
TOPLAM 307 244
OSPANYA oOnespal (AVILES) 83 o
Onespal (LACORUNA) 79
Onespal (SANTIPRIAN) 194
TOPLAM 356 359
HOLLANDA Aldel (DELFZ1JL) 98 86
Pechirey (VLISSINGEN) L o
TOPLAM 273 227 83
OTALYA Alumix (Port VESME) 140 161 90
Alumix (Fusina) 39
TOPLAM 179 161 90
YUNANOSTANIumlnume De Greece 153 153
(DISTOMON) G. TOPLAM 153 on
Toplam
Ulke Sayls1l 7
Tesis Sayls1l 23
Kapasite (xI0O00 Po4®pB
K.K.O % 89,12

Kaynak: Primary Aluminium Smelters and Producers of the World
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Dinya aliminyum sektdorunde AT, ekolojik bazl yaptlriml:
ile birincil aluminyum dretiminden ¢cekilmek e ilimindedir. B
yarl-urun i_leme sanayinde yatlrimlar yaplimaktadlr.

Avrupa Toplulu u uUlkeleri yarl-iarun ihracatc
Ohtiyaclarl olan birincil aliminyumu daha ¢cok ba_ta Norveg
Brezilya ve Venezlella'dan temin etmektedirler. Son ylllarda B
ani ve buyuk miktardaki aliminyum, topluluk aliuminyum sekto
lerin petrol krizinden sonraki en bliyuk darbeyi vurmu_tur.
bunanlliml geci_tirebilmek i¢in birincil aliminyum Uretin
did_u0rmd_tdar. 1992 y111 Mayls'lnda devreye allnan Dul
tesisleri d1_1nda gelecekte kurulmasl1l planlanan tesisler
uygulanmasl, du_Unidlmemektedir.

Bankalar bu sahada kredi igcin, son verilere godre, a
fiyatlarlnln 1600-1700 $/ton'a yukselmesini gormek isteme
Bankalar Birli ine gd6re bu ancak seviyedeki fiyat, yeni

ekonomik kllabilecektir. Aynl gcevrelere gore arz da olabilec
tonluk bir Gretim du_u_u0 fiyatlarl bu seviyeye yukseltecekt
BDT'dan gelen fazla metale yakla_1k olarak e_de erdir.

Ani fiyat du_u_lerine neden olarak gosterilen BDT
Toplulukca bir kota koyularak A ustos-Kaslm 1993 aylarl aras
60.000 tonla s1nlrlanmasl kararl allnmaslna ra men, ka
nedeni ile pratikte kararln gecerli olmad1l 1 belirtilmek
ticari cevrelere gore aliuminyum bir Diunya pazarl mall olup, BD"
di er pazarlar kanallyla yeniden batl Avrupa uUlkelerine giret

Avrupa Toplulu u BDT dan kaynaklanan aliuminyum giri_ini
kararl politik tartl_malara da yol acml1l_tlr. Ba_ta ABD olm:
Ulke bu kararln BDT uUlkelerindeki serbest pazar ekonor
cabalarlna sekte vuraca 1nl1l belirtmektedirler. Ekonomi ¢e
aldl 1 bu kararln pratikte gecerli olamayaca 1n1,
taraflndan da bilindi ini fakat amacln kendi Greticileri
jest yapmak ve BDT ureticilerini géoriu_me masaslna getiri
uygulamaya zorlamak oldu unu belirtmektedirler.

BDT ile yapllan ilk goru_melerde BDT yetkilileri kendi
Uretim maliyetlerinin enerji ve i_cilik girdilerinin Batl D
cok du_uk olmaslndan dolayl avantajll durumda olduk
Avrupa'daki tuketim hl1lz1l dikkate allndl 1nda, BDT d1_ satl
derece fiyat du_ukld Une yol acacak bir arz fazlasl1niln
olmadl 1nl1l, 6ne surmu_lerdir.

BDT uUulkelerinde kapasitesi 3,68 milyon ton/y1ll olan
birincil aluminyum tesisi vardlr. Bu tesislerin 11°'i
Tacikistan'da I'i Azerbeycan'da I'i Ukrayna'dadl1r. 1990 y1l1
kapasite kullanlm oranl 1992 ylllnda tium tahminleri altust ed
90'a du_ebilmi_tir. 1990 y111 BDT tuketimi olan 2.85 milyo
milyon tonu ula_1m ve dayanlkll tuketim maddelerinde, 149.000
130.000 tonu ise ambalaj alanlnda kullanlilml_tlr. Aynl
amaclarla 1.2 milyon ton aliminyum tuketilmi_tir. Ekonomik c
safi milli haslla artl_1nl1ln ABD'ye g6re % 30 u olmaslna ra
Uretilen aluminyumun % 60 _1 uUlke icinde tuketilmektedir. !
askeri amaclar i¢cin tuketim, % 50-60, di er alanlarda % 25 a:z
edildi inden tuketimin 1.85 milyon ton civarlnda oldu u belirt
Bu de er Batl'ya giden 1.2 milyon ton civarlnda metal oldu u an

Rusya ve di er BDT uUlkelerin dolara cevrilebilcek
aliminyum Gretmektedirler. Bu nedenle kurulu_ gerekgesi, daha ¢
olana 1 sa lamak olan buyuk kapasiteli tesislerde call_
cevresinde ikamet eden call_anlarln okullar, hastaneler, Vv
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gereksinim malzemelerini kar_l1llamak icin fabrika yoneticile
kaybeden Ruble yerine aluminyumu Dolara donu_turmeyi tercih etr
kendilerine bu acldan katkl sa layabilecek kaylt d1_1 i_
yummaktadlrliar.

Fakat Rusya daki bu durum de i_mek zorundad11r
basklslyla,huokimet enerji fiyatlarlnl uluslararasl seviyey
call_malar yapmaktadlr. Bu konuda Rusya HUOUkUUmet,:
Cumhuriyetlerinde aliuminyum maliyetini 1200 dolar seviyesine g
bir enerji fiyatl uygulayabilece i uyarlslnda bulunmu_tur
yetkililerinde mevcut yapl icinde BDT den kaynaklanan sektor
a_abilmek icin, BDT ulkeleri tesislerini artlk dunya arz tal
bir parcasl olarak kabul etmek, bir anlamda Dinya aliuminyum s
aluminyum sektdédrunu, yeni yapllanma donemi icerisinde, en
di_uncesi hakim olmaya ba_laml_tlr. Bu amacla batl
tuketimlerinde kullanmak GUzere BDT aluminyum sektoruande
retiminde yardlmcl olarak aluminyum kullandl1Ilme:
edebileceklerini, hatta finansal destekte sa layabilec
belirtmi_lerdir. Buna kar_111k BDT uUlkelerininde ¢cevre norn
gerekti ini, enerji fiyatlarlna subvansiyonun kal
istemektedirler. Cunku BDT tesisleri emisyonlarl acls
standardlarlna uymamaktadlr. Rusya'nln kendi cevre st
uygulanmasl1l halinde bile tim tesislerin kapatllmasl gereki
Dunyasl1l, BDT nin cevre standardlarlnl uygulayabilecek yatl

halinde, Gretim maliyetinin de 6nemli 6lcude artac:
etmektedirler. Nitekim Rusya bu yo6tnde batl _irketle
call_malar ba_latml1__tlr.

BDT grubunun aluminyum sektdrine gelecekteki etkile
_u tahminlerde bulunulabilir.

BDT deki fazlallk batlnln 2-3 yllll1k tuke
kar_1l1ktlr. Bu sure icinde batlda yeni
kapasiteler gecici olarak kapatllabilir.
- Uzun vadede BDT hammadde (alumina) sl1klntlsl cek
boksitinin ¢o u marjinal seviyeye ula_m1_ olup en buyuk r

Urallar'daki rezervier derindir ve bitmek uuzeredir.

- Dunya ile entegrasyonun, BDT grubunu hem ekolojik, he
alanlarda entegrasyonun gerektirdi i 6nlemleri almaya
sonucu,maliyetler batl duzeyine eri_ecektir.

- Batl teknolojilerinin ithali yonunde yapllan anla
Ulkelerinin kendi tesislerinin bazl yaptlrlilmlar uygularr

do uracaktlr.

- Liberalle_me ile birlikte BDT uUlkelerinde aluminyumun
all_kanll 1 ce_it ve kalite aglslndan tuketimde bir artl_ se
de i_ecek, sonugta Dunya piyasalarlna olan arz azalacaktlr.

EFTA ve BDT uUulkelerinde birincil aluminyum ure
kapasiteleri Tablo 38 ve 39 da, AT ve EFTA ve BDT ulkele
retim,tuketim ve dl1_ ticareti ile ilgili bilgiler
ve 42'de verilmi_tir.

DPT..

Dokimantasyon vs



TABLO 38: EFTA ULKELERONDE BIRINCIL ALUMONYUM URETOMLERO VE KAPASO]

KAPASOTE URETOM KAPASOTE K.ORANI

ULKE TESOS (X1000 TONQX 1000 TON) (%)
NORVEGC HYDRO AL.(Ardal) 185
(Sunndolsora) 140
“ (Hoyanger) 71 596
" " (Karmoy )
ELKEM AL.(Masjoer) 127 120
ELKEM AL.(Lista) 80 80
Alusuisse+Hydro(Husnes) 86 69
TOPLAM 909 866 96
OSVEC GRANGES AL.(Sundvall9s 77
TOPLAM 98 77 78.6
OSVOCRE ALUSUOSSE AG ( Steg) 46
TOPLAM 50 46 92.0
AVUSTURYA Austria Metal AG(Ronshofen) 48
TOPLAM 48 28 58
TOPLAM 1105 1016 92
Ulke Saylsl = 7

Tesis Sayasl= 10
Uretim (xIOOO) = 1016 Ton
K. K.O 2 = 92

Kaynak: Primary Aluminium Smelters and ¥reodiecéds of

TABLO39: BDT ULKELERONDE BORONCOL ALU\I\EOK)KBMS(DFE@SQMO

KAPASOTE URETOM KAPASOTE K.ORANI
UL KE TESOS (X1000 TON) (X 1000 TON) (%)

R U =S ¥ A B ratsk 843,8

Krastnoyarsk 755

Volkhov 20

Sayonsk 274

Shelekhov 262

Novokusnetsk 284

Bogoslovsk 162

Volgogrod 168

Kondalaksha 62,5

Nadviotsy 68
UKRAYNA Zoporozhye 110
AZERBEYCAN Sumgait 58
TACOKOSTAN Tadzhik 517
TOPLAM 3.654.3

Ba 1mslz Devletler Top.
Ulke Saylsl : 4

Tesis Saylsl :14
Kapasite (x|OOO)* 3.654.3
Uretim (xlOOO)= 2.400
K.K.O 2o = 65,7

Kaynak: Primary Aluminium Smelters and the Producers of the World



TABLO 40: AT ULKELERO ALUMONYUM URETOM, TUKETOM VE DI TOCARETO
(1990/1991 ortalamasl1l, x 1000 ton)

ULKE URUN URETOM OTHALAT OHRACAT TUKETOM
ALMANYA Boksit 2,978.1 73.0
Alumina 1,160.0 1,101.6
Aluminyum 1,244.0 952.8 302.0 1,891.9
Birincil 705.3 1,328.2
Okincil 538.7
Yarl Uruan 1,373.2 579.8 620.3
FRANSA Boksit 336.6 1,368.7 21.0
Alimina 572.0 412.3 235.6
Aliminyum 519.0 546.3 131.7 981.2
Birincil 306.0 727.6
Okincil 213.0
Yari Uran 728.3 134.0 75.9
ONGOLTERBKksIit 303.6 3.4
Alimina 120.0 515.0 10.7
Al[]minyum 420.3 219.0 143.4 496.1
Birincil 291.7 433.1
Okincil 128.7 63.1
Yari Uran 428.6 334.7 192.1
OTALYA Boksit 4.5 1,673.2 9.6
Alumina 778.5 203.3 400.9
Aliminyum 571.1 525.4 22.9 1,057.9
Birinci 224.8 661.0
Ookincil 346.3 396.9
Yarli OUrun 710.2 235.9 179.3
OSPANYA Boksit 1,793.7 2.1
Alimina 1,003.0 23.5 220.2
Aliminyum a46.7 46.6 112.7
Birincil 355.3 292.5
Okincil 91.4
Yarli OUruan 277.6
BELCOKA Boksit 31.2 1.7
Alimina 10.9 1.4
Aluminyum 369.1 43.3
Birincil 320.4
Okincil 3.0
Yari Uran 340.4 141.9 359.9
PORTEKOA|aminyum 2.0 49.8 49.0
Birincil
Okincil 2.0
YUNANISTANBoOKkKsit 2,314.7
Aluamina 613.0
Aliminyum 151.1 19.0 61.4 116.7
Birinci 150.0
Okincil 63.1
Yaril Uran 123.0
ORLANDA Boksit 1,606.2
Alimina 953.5
Aliminyum o R
Birincil 661.0
Okincil 396.9
HOLLANDABOKSIt
Alumina a480.0
Aliminyum 377.5 236.6
Birincil 227.3 115.4
Okincil 150.2 121.2
Yari Uran 164.0
AT TOPLAM
Boksit 2,656.0 9,755.0 110.8
Alimina 4,644.0 2,747.0 1,184.0
Aliminyum 3,732.0 2,736.0 818.0 4,593.0
Birincil 2,262.0 3,878.0
Okincil 1,470.0 1,145.0
Yarl Urun 4,145.0 1,427.0 1,428.0

Kaynak: World Metal Statistics 1992
World Bureau of Metal Statistics

Metallgesellschaft AG



TABLO 40: EFTA, BDT ULKELERO ALUMONYUM URETOM, TUKETOM VE DI* TOCARETC

(1990-1991 ortalamas1l, x 1000 ton)

ULKE URUN URETOM OTHALAT OHRACAT TUKETOM
NORVEC Boksit 11.8
Alumina 1,760.0
Aluminyum R 81.0 793.8
Birincil 878.5 147.4
Okincil 7
Yarl Uran 176.3 27.6 144.3
OSVEC Boksit 52.7 4
Alimina 236.5 0.3
Aliminyum 125.1 47.8 61 81.1
Birincil 96.6
Okincil 28.5
Yarl Uran 95.6 105.1 47.5
OSVOCRE Boksit
Alamina 110.0
Aliminyum 145.2 95.10 120.9
Birincil 52.4
Okincil 10.7
Yarl OUran 164.3 v
AVUSTURYA Boksit
Alumina 60.0
Aliminyum 68.6
Birincil 28.6 661
Okincil 40.0
Yarl Uran 158.3 73. 0 104.9
FONLANDOYA Boksit
Alumina
Aliminyum
Birincil
Okincil
Yarli Urun 22.0 27.7 3.5
OSVOCRE Boksit
Alimina 110.0
Aliminyum 145.2~ 95.1 120.9
Birincil 52.4
Okincil 10.7
Yarli Uran 164.3 93.2
EFTA TOPLAMI
Boksit 64.5 4.0
Alimina 1,996.5
Aliminyum 1,224.4 128.8 854.8
Birincil 1, 056.1
Okincil 86.2
Yari Urun 616.5 234.4~ 393.4

Kaynak: World Metal Statistics 1992
World Bureau of Metal Statistics

Metallgesellschaft AG

TABLO 42 :BDT da ALUMONYUM URETOM TUKETOMI1WBOD LY IDCAREIBMasixOOO ton)

URUN URETOM OTHALAT OHRACAT TUKETOM
Boksit 4000
Alumina 2650 2650
Aluminyum 3200 2350
Birincil 3200 850
Okincil

Yarl Uran

Kaynak: World Metal Statistics 1992
World Bureau of Metal Statistics

Metallgesellschaft AG



3- Uretim Maliyetleri

Sadece birincil aluminyum uretimi ile ilgili bilg
edildi inden, bu bélimde aliuminyum i_leme ve ikincil alimin
alanlarlna girilemeyecektir. Birincil aluminyum i_leme mali

edilirken, CRU (Commodities Research Unit) yaylnl olan A
Services, 1991-1992, Volume 3 adll eserdeki bilgiler kullan:

Birincil aluminyum uUretiminde ana maliyet unsurlarli
malzeme, enerji, i_cilik ve di erleri olarak slralayabiliriz

a) Enerji

Birincil aluminyum UGretim enduUstrisi, en yo un enerj
sektorlerden birisidir. Bir ton aluminyum uaretimi ic
polietilene gore iki kat, celi e godre ise 5 kat kadar en
Aliuminyum i_leme kademesinde, enerjinin payl fazla de |
aluminyum tesisinde kullanllan enerjinin teknoloji ve uGretir
gore % 80 - 90 fnl elektroliz kademesinde harcanmaktad1r.

Aliuminyum endustrisinde yuksek enerji talebi olmasl1l ne
alana yapllacak olan yatlrlilmlarda gbsterilen teredduat|
hususlarln goézonine allnmamaslndan kaynaklanmaktadlr.

Dunya.'da aluminyum uUretiminde kullanllan enerji r
varlslndan fazlasl hidroelektrik, bir anlamda yenilene
dayalldlr.

- Aliuminyum Uretimi uzak enerji kaynaklarl icin
pazardlr.

Alominyumunyeniden kullanllabilme 6zelli i ne
Uretiminde harcanan enerjinin biuyuk ¢o unlu unu bunyesinde
etmektedir. Nitekim yeniden kullanlmda (ikincil aluminy

Gretimde harcanan elektrik enerjisinin en fazla $ 5*i

kullanllmaktadlr. Bu nedenle aluminyum ENERJO M

tanlmlanmaktad1lr.



TABLO 43:1992 de Birincil Aliminyum Uretiminde Kullanllan Enerji

IPAI SAHALARI

2 KUzZEY 3 LATON 4 DO U VE
1 AFROKAMEROKA AMEROKA GUNEY ASYA

Hidro

Enerji 6.864 61,737

Komur 2,646 33,988

Petrol

Do al gaz 91

Nukleer 1,389
TOPLAM 9,510 97,205

TOPLAM

Kaynak Da 111m1 (GWH)

P AL IPADPLAM %

1980

6 AVRUPA T OKYANUSYA 1992 1991 BAZ YIiLI
30,578 5,136 21,867 6,407 132,589 57 57 51
7,179 13,819 16,564 74,196 39 33 26
4 619 2,192 2, 815 1.2 1 10
108 9,287 1,866 11,352 5 4 8
11,295 12,684 5 5 6
30,690 22,221 51,039 22,971233,636 100 100 100

Kaynak:Internati®magnaryrAluminiumnstitute (1P AI)

TABLO 441992 dekEnerji

Kaynaklarl Kontrold

IPAI SAHALARI

(GWH)

2 KUZEY 3 LATON 4 DO U ASYA VE

1 AFROKAMEROKA

Kendi

Uretimi 27,175
Satinalma 9,510 17,030
TOPLAM 9,510 34,205

Kaynak:Internetlonal

AMEROKA G

UNEY ASYA

6 AVRUPA 17

3, 107 17,058 10,629 1,174
27,583 5,163 40,410 21,797
30,690 22,221 51,039 22,971

Primary Aluminium

Institute (IPAI)

OKYANUSYA

IPAITOPLAM %

N
TOPLAM 1980
1992 1991 BAZ YILI
59,143 25 25 28
174,49847 75 72
100 100

233,63800



IPAIl sahalarlnda aluminyum Uretiminde kullanilla
kaynaklarlnln da 111m tablosuna gore, (Tablo 43) hidroenerj
vyillndaki % 50,7 den 1992 de % 56,7 ye yukselmi_tir. Fuel-
aynl ylllar icin % 10 dan % 1,2 ye du_mudu_tdar. Enerji ar
aclslIndan hidroelektrik kaynaklarln di erlerine g
bilinmektedir. Nitekim yeni buyuk kapasiteli tesislerin kur
kurulmaslnln du_unuldu UG bolgelerde call_an tesisler
hidroenerji kaynakll enerjinin payl 1992'de Latin Amer
Afrika'da % 72, Avrupa'da ise % 43 tur. DuU_u0k dretim mali
tesislerin bazllarl, ihtiyaclarl olan enerjinin bir k1
Uretmektedirler. Tablo 44 IPAI sahalarlnda Gretim yapan
kullandlklarl enerjinin da 111 ml1lnl gdstermektedir. Tabl:
Amerika'daki Kontrol edilen tuketimin % 85'inden fazlas1,
kaynaklarlna ba |1 Uretim yapan Kanada'ya aittir. Guney Asy
ettikleri tuketimin neredeyse tamaml, do al gaza dayall
Ulkelerindedir.

TABLO 45: 1992 Ozgul Enerji Tuketimi

KWH/TON Al

] | — [ ] = == Fa == L] == — —m
1980
1992 1991 BAZ YILI
1 Afrika 15,424 15,483 16,487
2 K.Amerika 16,164 16,273 17,477
3 L.Amerika 15,755 15,947 17,348
4 Do u Asya
5 G.Asya 16,216 16,140 15,680
6 Avrupa 15,402 15,732 16,669
7 Okyanusya 15,448 15,550 16,678
IPAI TOPLAM 15,841 15,984 16,951

Kaynak:International Primary Aluminium Institute (IPAI)

Ozgul enerji tuketimi olarak tanlimladl 1m1z, 1

aluminyum Gretimi icin kullanllan enerjinin, IPAI'nln sa
da 111m1, Tablo 45 te verilmi_tir. 1992 y111 de erleri ile
ve Guney Asya'da enerji tuketimi ortalamanln Ustinde di er b«
ortalamanln altlndadlr. Tesislerin tukattikleri ener
vorumlarken, bircok faktoéord gozonune almak gerekir. Bunl
Onemlileri tesisin ya_1 ve kurulu_ peryodundaki yal

ko_ullard1lr.

- Tesisin Ya_1, Tesis kurulduktan sonra enerji veril
olas1ll1 1 azdlr. Modernizasyonla, sistem butunu ile de i_med
slnlrll bir potansiyel s6zkonusudur. Kurulan yeni tesis
gore da 111 ml1l ve verimsiz tesislerin kapatllmas1l Tablo 4
yvanslml_tlr. Kuzey Amerika ve Guney Asya'daki ortalamadan yu
en son tesisi 1980 ylllnda i_letmeye allnml_ olan ABD ve
tesislerle Uretim yapan Hindistan'daki buyuk kapasiteli
kaynaklanmaktadl1r.

- Birincil Aluminyum tesisi kurulurken dikkat edilen
kabaca uUlkenin ihtiyaclnl kar_1lamak, enerji ve hammadde
de erlendirmek veistihdam olana 1 sa lamak _eklinde :
Birincilaluminyum tesisinde kapasite se¢cimi, kullanlma tahsi
enerji,miktar ve maliyeti en 6nemli ¢ faktordur. Bu uUcg¢ fakt
mutlaka bir optimizasyon call_masl yapmak gerekir. Diza
call_madan sonra belirlenerek tesis kurulur.Tesis kurul
optimizasyon noktalarl de i_ebilir. Teknolojide yeni optimiza

sonuclarlna cevap verebilecek yatlrlmln bedeli, eko
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gucle__tirecek kadar pahall bir yatlriImdlr. Bu hu
meselesidir. Nitekim Kuzey Amerika'da, sabit yatlrilml du_uk a
buyuk, tesisler kurma e ilimi varken Avrupa‘da tamamen ters bi
konusudur. Nedeni ise Kuzey Amerika'da (Kanada‘'da) enerjinin
potansiyele dayanmasldlr. Birincil aluminyumda enerj
hesaplanlrken elektrolizhaneler, yardlmcl hizmetler, dokul
anot pi_irmede kullanllan enerjiler dikkate allnilr.

1991 yllilnda CRU'nun verilerine gore, Batl Dunyas
aluminyumda Tam Uretim Maliyetinde (TUM) enerjinin ortalam
dolar/ton (%24) olarak hesaplanml_tlr. "Uphesiz Diunyadaki te
enerji tuketimi ve enerji fiyatlna ba |1 olarak buyd
gdstermektedir. Son ylllarda Metal Fiyatlarlnda goridlen d
fiyatlarinl metal fiyatlarlna endekslemi_, bdoylece TUM
payl azalm1l__tlr.

CRU'nun tespitlerine goére 1991 y1l11 Batl Duny
aliminyum kapasitesinin % 31'inde, enerji fiyatlarl LME met
ba I1ldlr. Bu oran sektérin yapllandl 1, bulundu umuz dénemde

Enerji fiyatlarlnln da 111 m21 ile ilgili bir s1nlflan
46'de verilmi_tir.

TABLO 46:Batl Dunyaslnda Birincil Aluminyum Uretiminde Kulle
Fiatlarl (1990)

' FIAT ABD MILLS BOLGE

! Cok Du_uk 5-10 Kanada

i Du_uk 11-15 Venezuela

! Orta 16-20 Afrika,Okyanusya

i Yuksek 21-25 Brezilya,Avrupa,ABD,Korfez
! Cok Yuksek 26-35 Asya

' End.Ort. 20-22

Kaynak:VAW

b) Malzeme

Birincil aluminyum Uretiminde kullanllan ana hammadeler,
kalsine kok, kriyolit,
elektrot zifti, aluminyum florur ve hiudcre astar malzeme
slralanabilir. Aluminanln hammaddeler icerisinde toplam bede
50 - 60'1 bulmaktadlr .Alimina fiyatlarl da arz talep mekani
buyidk de i_imler g6stermektedir. 1989 ylllnda spot piyasac
dolar/ton'a yukselen alimina 1990 ylllndan itibaren DI
aliminyum Uretim sektdridnidn gecirmekte oldu u sarslntlya par
bazl tesislerin kapatllmasl sonucu aliminaya olan talebin du_
vlllnda fiyatl 179 dolar/ton'a kadar inmi_tir. Birinc
Uretiminin temel hammaddesi olan aliumina enerji gibi surek
gereksinimdir. Enerji fiyatlarlnln LME metal fiyatlarln
e ilimleri gibi, aluminada da buna benzer anla_malar yapllm:
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diunyasl verilerine gore alumina fiyatlarlnl LME aliuminy
ba lama oranl, kapasite olarak % 35 civarlndadlr. Ba
kullandl 1 alumina bedelleri Tablo 47 de verilmi_tir.

TABLO 47:Bazl Ureticilerin Kullandl 1 Alumina Fiyatlarl (19

FORMA . FIAT
i
Alcan 155-195
Alcoa 175-200
Alumax 165-190
Alusulsse 155-200
Hydro Al. R
Kalser 190-200
Pechlney Loy
Reynolds 190-200
VAW 180-260

———

Kaynak:CRU
c) O_cilik

O_cili in Batl Dunyas1l aluminyum TUM icindeki p:
civarlndadlr. Ortalama 129 dolar/ton (1991) olan bu de er
teknolojik seviyesi ve ulke politikalarlna gore bi
de i_mektedir.

4- Kapasite De i_imleri

Gelece e yonelik maliyet tahminlerinde yakla_1mlar y

icin, hali hazlrda kurulmakta olan birincil aluminyum ureti
toplam kapasitelerinin dikkate allnmasl gerekir. CRU Tablo
kapasite de i_imlerinde, kapatllaca 1 belirtilen tesisle

alml1__tlr.

TABLO 48:1990-1994 Batl Dunyas1l Aliuminyum Uretim Kapasite De
(*1000)

| —m -
i 1990 1 1991 ! 1992 1993 1 1994
== =
= =
Kapasite! 14,51:814,933 : 15,2685,821 115,951
= =
u .
TUM ! ' 1,371 1 1,264,302 11,399
E = J
Buyume 1 1.4 2.9 Jj =2 123 .6 1 o .8

Kaynak:CRU
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Kapasite artl_1 yeni teknolojilere gdre ve en
bdlgelerde kurulan tesislerle sa lanaca 1ndan, eski Soder
tesislerin Uretim paylda azalaca 1ndan genelde ortalama T
du_ecektir. CRU'nun call_maslndan allnan yeni kapasiteler
maliyet verileri Tablo 49 de verilmi_tir.

TABLO 49:Yeni Kapasitelerin TUM (1991%/ton)

TAHMON EDOLEN j
1 T ESOsS OLK YIL TUM j
( 1991 $/TON ) 1

i Albras Tevsii 988 !
I Laterriere (Kanada) 1,013 !
| Dunkirk (Fransa) 1,056 J
i Alumar Tevsii 1,126 !
I Alba Tevsii (Bahreyn) 1,133 !
i Deschambault (Kanada) 1,099 i
I Alouette (Kanada) 1,120 !
i Tomago (Avustralya) 1,296 J

Kaynak:CRU

Goraldu 0 gibi maliyetler genellikle LME 1991 fi
altlndadlr.Bu durum gelecekte bazl eski tesislerin kapatllm
getirecektir. CRU 1991 deki verileri, de i_imleri dikkate
yvllilndaki muhtemel verilerle kar_1la_tlrml_tlr. Bolgelere
kar_1la_tlrmalarln sonucglarl Tablo 50 da gosterilmi_tir.

TABLO 50:Bélgelere Goére TUM ve Slralamasl (1991 ve 1992,1991

19 91 19 © = 1
j BOLGE
$/TON SIRA $/TON SIRA i
j Kanada 1,146 1 1,197 11
' L.Amerika 1,245 2 1,353 5 1
! Okyanusya 1,264 3 1,296 4 1
I Afrika 1,274 4 1,293 2 1
j Ortado u 1,318 5 1,295 3 !
! ABD 1,388 6 1,444 6 !
| K.Avrupa 1,484 7 1,589 10 !
I Asya 1,548 8 1,569 8 I
! G.Avrupa 1,592 9 1,490 7 1
' M.Avrupa 1,609 10 1,576 9 1
! Dinya 1,371 1,399
Kaynak:CRU
Slralamadakide i_imenerji bedelinin TUM'deki etkisini

hidroelektrik kaynaklara dayall enerji kullanan bodlgelerin
aclkca gostermektedir.



5- Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri

CRU adlgecen call_maslnda Diunya'da mevcut tum tesisle

ve 1991 y1ll de erlerini esas olarak, birincil aluminyum uUre
slralamaslinda TUM aclslindan Seydi_ehir Aluminyum Te
dolar/ton ile 132. slraya yerle_tirmi_tir. Maliyet bile_
dolar olarak gosterilen alumina bedelini 15 tesis, 1034
gobsterilen enerji ve i_cilik toplam bedelini ise sa
gecebilmektedir. Bdlge bazlnda 1991 y1l1 TUM de erleri
kar_1la_tlrmall olarak Tablo 51'de verilmi_tir.

TABLO 51:BOlgelere Gore TUM (1991)

BOLGE | TUM ($s/T)
- = D i 1 387
K ANADA ! 1 146
L.AMEROKA | 1 245
K.AVRUPA ! 1 484
M. AVRRUPA I 1 607
G.AVRUPA . i 1 592
OKYANUSYA | 1 264
A =S Y A L] 1 548
AFROKA ! 1 274
ORTA DOGU |j .1 318
TURKOYE ! 1 996

Kaynak:CRU

CRU'nun call_maslnda, girdi fiyatlarl sabit tutular
tim de erleri yeniden hesaplanml_tlr. Tesislerin verimlil
dolaylsilyla bir anlamda teknolojik seviyeyi gostermek icin
vakla_1mda, Seydi_ehir'in 137 Tesis icerisinde 1885 dolar i
gorulmektedir. Maliyet bile_enlerinde 351 dolar gosterile
bedelini 1970 lerin teknolojisi ile kurulmu_ tesisler ara
gecebilmekte, 527,2 dolar olarak go6sterilen i_cilik bedelind:
de erin 403.7 dolar oldu u gorulmektedir.

Seydi_ehirAluminyum Tesisleri TUM'nin bu kadar yuksek o
teknolojinin eskili inden dolaylsl ile 6zgul tuketimlerin
fiyatlarlnln yuksekli inden kaynaklanmaktadlr. O_cilik ve
olmaslnda TUM'ne katkls1l oldukga buyuktar.

6- Planlanan Yatlirlmlar.

Diunya'da Auminyum Sektdérunin ya_adl 1 yeniden y
suUrecinde, daha o0nceki donemlerde hazlrlanml_ bazl pr
gecirilerek, guondemden kaldlrllml_tlr. 1992 ylllnda,
aluminyum uUretim kapasitesini artlracak, surduarudlmekt:
vatlrimlarlnln kapasiteleri ile birlikte uUlkelere gore
52'de, Planlanan yatlrimlar ise Tablo 53 de gdsterilmi_tir.



TABLO 52:Birincil Aluminyum Uretiminde Tevsii Yatlirimlarl (

—

] U< = TESOS SAYISI KAPASOTE (t/y)
T MISIR 1 16,000
' BAHREYN 1 25,000
i GON 100,000
I AVUSTRALYA "1 140,000
i SLOVAKYA 1 40,000
T NOJERYA 1 180,000
I G.AFROKA 1 68,000
I ORAN 2 270,000
T TOPLAM ’ 839,000

Kaynak:Primary Aluminium Smelters and Producers of The Wc¢

TABLO 53:Planlanan Birincil Aluminyum Tesisleri (1992)

— m
i BOLGE ULKE TESOS SAYIKIAPASOTE (t/y)
1 AFROKA Cezayir 1 220,000
Kamerun 1 200,000
Libya 1 200,000
Mozambik 1 250,000
G.Afrika 1 460,000
! K. AMEROKA Kanada 1 200,000
! G.AMEROKA Brezilya 2 145,000
ANl 2 450,000
Trinidad 1 200,000
Venezuela 11 2,664,000
I ASYA Hindistan 3 309,000
Irak 1 215,000
Malezya 1 120,000
Cin 5 1,100,000
Katar 2 343,000
Suudi Arabistan 1 220,000
Um Al Qaiwan 1 120,000
! OKYIJNUSYA Avustralya 2 375,000
! AVRUPA Ozlanda 1 210,000
Hollanda 1 23,000
Norveg 4 405,000
Rusya 1 130,000
TOPLAM 45 8,559,000

Kaynak:Primary Aluminium Smelters and Producers of The Wo
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V- YEDONCO PLAN DONEMO
1- Genel Politika

Aliminyum sektordnun, yurt ici ve yurt di1_1nda, 19
itibaren kar_1 kar_l1lya kaldl 1 ve giderek artan bir |
va_amakta oldu u metal fiyatlndan kaynaklanan krizin etkisi
vapllan ve gercek istatistiki yontemlerin kullanlld1l
call_malarlnl, tutarslz kllmaktadlr. KuUreselle_me surecin
Diunyamlzda, Turkiye'nin, sadece yurt icine kapall kalas
de erlendirmeler ve tahminler, kesinlikle yanll_ olacaktlr.

Diunya Aluminyum Sektdéorine baklldl 1nda, daha 6ncede
gibi, bir tarltd dengelenemeyen fiyatlarln olumsuz etkisi, bu
dahil bir cok birincil aluminyum uUreticisini, Uretim
di_Urmeye ve hatta Uretimlerini tamamen durdurmaya zorlaml_tlr

Ulkemizin tek birincil aluminyum Ureticisi konumundasa
Seydi_ehirAluminyum O_letmesi de bu durumdan gerekti i kadar
buyuk bir klsml1nl finans gider paylarlnln olu_turdu u zarsz¢
durumunda kalm1_tlr.

Seydi_ehir'de uretilen aluminyum uUrunleri, Dunya stat
uygun olarak uUretilmekle beraber, halen kurulu olan teknolo
olmasl1l nedeniyle, 6zellikle ugc urunlerde fiziksel
problemler, ya_anmaktadlr. Ancak, surduridlmekte olan mo
call_malarl ile, teknolojinin gerisinde kalmmamaya 6zen gos

Turkiye'de tuketilen kitlge bazlndaki ham aluminyum m
1992 y1l1l itibariyle 150.000 ton seviyesine ula_masl1l ve bu

vildlna godre 2 23,3 luk bir artdl_ 1 gosterdi i dik
Seydi_ehir'de uretilen yl1llllk 60.000 ton s1vl aliuminyumun t;:
ingot olarak satl_a sunulsa bile, ancak %% 4

kar_llayabilmektedir. Kaldl ki mevcut yaplsl ile Seydi:
40.000 ton kiulgce ve ingotu satl_a sunabilmektedir. Sadece «k
Seydi_ehir birincil Gretim kapasitesinin 6oncelikle, pla
modernizasyon call_masl1l ile, 100.000 ton/yll'a ¢clkartll
gbzukmektedir. Di er taraftan aluminyum alt sektdédr aruana ol
runlerin tuketimi de, son be_ yllda 94.672 ton/y1ll dan %
gbstererek 120.902 ton/y1ll seviyesine ula_m1_tlr.

Butun bu de erlerin géostergesini kendi icinde, yani
gecerken yorumlamak gereklidir. Ancak, 1990 ylllndaki a
akabinde 1991 deki dua_0U0_ do rusal bir artl_1n g:¢
engellemektedir. Son be_ yl1llln toplam artl_ oranlnl

aritmetik da 111m esaslna dayall uygulama yaplllrsa, y1I
6,3 civarlnda oldu u goraluar.

Bu kalklnma planl dénemine girerken, Turkiye'nin,

villnda gumruak birli ine ili_kin suarecin ba_latllml1_ olmas
ilgili bir dizi yeni duazenlemeyi de beraberinde getirec:
duozenlemelerle ilgili teknik call_malarln, henidz sonucg
olmas1, b u raporda konu ile ilgili yorumlara

zorla_tlrmaktadlr. Dolaylsilyla, Turkiye Talep Projek:
ko_ullarda yapllmak durumundad1r.

2- Talep Projeksiyonu

Talep projeksiyonlarl yapllldlrken, son 5 yI

de erlerindeki ola an kabuO edilmiyecek duzeydeki de er d

kullanmak yerine daha sa lam bir tabanl olan Gretim de erlerinc

de i_im oranlarl dikkate allnmnml1_tlr. (Tabl
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TABLO 54:Aluminyum Sektdort Yurt T¢ci Talep Projeksiyonu (Miktar Olarak)

.

IS.NO! ANA MALLAR i 1993 1 1994 1995 1996 i 1997 1998 1999 1
1 1 1 KULCE+ONGOT 446,657 ! 153,989 161,689 169,773 ! 178,262 187,175 196,534 !
i 2 '1EKST.URUN. 133,382 ! 35,051 36,803 38,643 ! 40,576 42,604 44,735 1
131 LE NV HA ' 45,795 i 48,084 50,489 53,013 i 55,664 58,447 61,369 !
I 41 FOL YO ! 9,118 | 9,574 10,053 10,555 1 11,083 11,637 12,219 !
i 5 '1OLETKENLER 16,700 ! 17,535 18,412 19,383 20,299 21,314 22,380 !
1 6 i DOK.URUNLERO i31,927 1 33,524 35,200 36,960i 38,808 40,748 42,786 !
1 7 T HURDA ! 31,500 ! 33,075 34,729 36,4651 38,288 40,203 42,213 1
v i TOPLAM (2-7) 136,922 | 143,768 150,957 158,504 ! 166,430 174,750 183,489 !

TOPLAM (1+7) !178,157 T 187,064 196,418 206,238 216,550 227,378 238,747 !

—-

Kaynak: Komisyon 6zel Call_masl

TABLO 55:Aluminyum Sektoru Yurt ici Talep Projeksiyonu (De er Olarak)

SIRA! ANA MALLARI 1 993 ! 1994a 1 1995 1 1996 1 1997 1 1998 1 1999

1 ! KULCE+ONGO®39,784,195251,772,015 264,361,31%,578,855291,458,370 306,031,125 321,333,090
2 ! EKST.URUN. !86,826,582!91,167,651195,724,603 100,510,403,538,176110,813,004116,355,735

3 ! LEVHA 105,969,630 111,266,2716,831,546122,672,082128,806,496135,246,358142,007,866

4 1 FoLvyo 134,529,866!36,256,7381 38,070,711139,971,7851 41,971,321144,069,319 146,273,353

S5 | OLETKENLER! 45,373,900!47,642,595150,025,404152,527,761155,152,383 157,910,13%8,806,460

6 1 DOK.URUNLER®9,230,000 146,191,500 153,502,180 161619783320W60177,697,260186,581,460

Kaynak: Komisyon 6zel Call_mas1l



Turkiye aluminyum tuketimi ile ilgili olarak kabul ed
artl__ oranl, 1988 ve 1992 yilllarl araslndaki veriler e
ihracat miktarlarlnda aksine bir durum arzetmektedir. Son 5
miktarl ,  kilce + ingot olarak 2% 12 lik bir artl__ gosterirke
grunlerinde % 20 lik, levhada % 56 |I1k ve folyoda % 27
gbstermektedir. Ohracat miktarlarl zaten az olan iletken
druinlerindeki yuksek artl_lar genel durumu etkilememektedir.

Bu a_amada, AT, EFTA ve di er ulkelerin durumu ve Turl
Ulkelerle mevcut ve gelecekteki ili_kilerinin bilinmesi

arzetmektedir.

1993 y1l1 ve sonraslndaki ihracat miktarlnln raks:
verilmesi, mevcut veriler 1_1 1nda yanlltlcl olabile
sektorun icinde bulundu u kriz, zaten ulkelerin ihraca
vakla_1mlara ve de i_ik sektdrel yatlrlilmlara yol acmakta
geli_mi_ uUlkeleri ya da s6z sahibi buyuk kurulu_larl
vaptlklarl ve plandlklarl birincil aluminyum yatlrimlarlnl
Ulkeleri ve Guney Amerika'ya kaydlrmaktadlrlar. Kendi ulkel
de eri yuksek ve cevre kirlili i yaratmayacak, dolay1l

problemine sebeb olmayacak urudnlerin Gretimine a 1rllk ver
kararlar almaktadlrlar. Ayrlca uc¢ uriudnlerin dretiminc
Ulkelere, bu uUrunleri Turkiye'delUretip, pazarlamak oldukg¢ga g
Yukarldaki nedenlerden dolayl,(Tablo 56 ve 57)de goruldu 4 gi
sadece kulge+ ingot ihracatlnda bir artl_1n olaca 1 kabu
alt sektor Grunlerinin ihracatlnda herhangi bir de i_
yvyapllamadl 1ndan, 1992 y1l1 de erlerinin

sabit kalaca 1 kabul edilmi_tir.

Alt sektdr Grunlerinin ise toplam 20.527 ton/y1l
seyretmesi ve 1992 y1lll1l ortalama de erinin ise 61.960.154 $
olmasl beklenmektedir. Yapllacak kiulgce+ingot ihracatlnln, ge

oldu u gibi, gelecekte de, yukarda bahsedilen sebeblerinde e
genellikle AT ve di er Avrupa uUlkelerine yapllaca 1 tahmin
Cunkiu, gegmi_ dénemde bu uUlkelere yapllan ihracat oranl % 8

olmu_tur. (Tablo 58)



T A B L O 5 6 - Oh racat P rojeksiy onmnu CMNMMi ktar Ol ar a k)
SIRA NO ! ANA MALLAR ! 1993111995941 1996 1 19971 1998 1 1999
a1 1 KULCE+TNGOT ! 7,307 i 7, 77=2B2 7,940 1 8.1a38.,.,3931 8,628

Kaynak: Komisyon Ozel Call_mas1l

TABLO 57:0hracat Projeksiyonu (De er Olarak) $/y1l
SIRA NO ' ANA MALLAR ! 19931|199694! 1996 1 19971 1998 1 1999
1 ! KULCE+TNGOT 19,162,978 1914,20@4064819,956,760 110,236,40Q,524,822 110,819,512

Kaynak: Komisyon 6zel Call_mas1l

TABLO 58:Toplam Talep Projeksiyonu (Miktar Olarak)

N

S. NO 1 ANA MALLAR 1993 1 1994 1995 1996 T 1997 1998 1999 !

1 1 KULCE+TNGOT53,964 1 161,501' 169,412 177,713 | 186,425 195,568 205,162 !

2 1 EKSTRUZYON URUMN1,1894 1 43,563 45,315 47,155 1 49,088 51,116 53,247 1
3 L E N H A 51,747 1 54,036! 56,441 | 58,965 ! 61,616 64,399 67,321 1
4 i B O L Y O 14,303 1 14,759 15,238 15,740 ! 16,268 16,858 ———4
5 1 Oletke nlerli6s868 ! 17,703 18,580 19,501 ! 20,461 21,482 22,548 i
6 : DOKUM URUNLER®D2 180 ! 33,777! 35,453 | 37,213 1| 39,061 41,001 43,039 1
A T o LR R e 21,500 ! 33,075 34,724 36,465 ! 38,288 40,203 42,213 1

TOPLAM (2+3+4+5+6)86,992 | 163,438/ 171,027 178,574 | 186,494 194,856 203,579 i

TOPLAM (1+71883,464 ! 194,576/ 204,133 214,178 | 224,713 235,771 247,375 i

Kaynak: Komisyon 6zel Call_mas1l



3- Uretim Hedefleri

Mevcut birincil aluminyum uUretim kapasitesiyle (6C
Turkiye tuketimine ve ihracata yonelik alt sektdor Grunlel
Uretmek miumkun de ildir.

Etibank Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinin bir
kapasitesinin, Modernizasyon ¢call_masl sonucunda 100.000 ton
clkartllmas1l planlanml_tlr. Proje yatlrlmlarlna fiilen

tum call_malar tamamlanm1_tlr.

Birincil Aluminyum kapasitesinin artlrllmasl call__me
planlanan _ekliyle uygulanlrsa uretim de erleri a_a 1daki gibi

1994 60.000 ton/y1l

1995 52.500

1996 49.584

1997 77.08a4a

1998 100.000

1999 100.000

Yatlrlm call_malarlnln devam edece i ylllarda, Seydi_ e
hadde uurunleri uretim kapasitelerinde de, yukarldaki de er
de i_iklikler gorulecektir.

Yatlrlm Doékiumhane Haddehane
Y1llara Urudanleri Uridnler
1994 33.500 19.000
1995 33.500 19.000
1996 30.584 19.000
1997 17.498 * 57.949
1998 39.927 * 57.949
1999 39.927 * 57.949

DOokum Grunlerinden kasl1lt kulce+ingot vb. Grunle
Grunlerindeki artl_ daha cok levha'da olacaktlr. (Moderniz
halinde)

4- Othalat Projeksiyonu

Turkiye'de daha ziyade Aluminyum i_leyicileri nite
kurulu_larla ilgili, son be_ yllda allnan "Yatlrlm Te._
irdelenmesi sonunda gorulmudu_tur ki; sektdrun s6z konusu
kapasitesinde % 90'lara ula_abilen artl_larln olmasl gerel
edinilen bilgiler, bu yatlrilmlarln ne yazlkki tamamilyla
vyonundedir. Yatlrlmlar gercekle_tirilmi_ olsa bile, Gr

bilgiler, tespit edilememi_tir.

Bu yuuzden ithalat projeksiyonu yaplllrken,retim
belirlenmesinde, 1992 y1l11 fiili Gretimleri esas allnml_ ve
oranlarda artl_lar olaca 1 kabul edilmi_tir.(Tablo 59 ve 60)

Toplam ithalata kaynak olacak olan uUlkeler yada ulke grub
etmek kesinlik kazanmaml_ dil1_ ticaret ili_kilerimiz nedeniyle
Ancak ge¢cmi_ ylllara bakllacak olursa, AT uUlkeleri buyuk

slrada olacaktlr.

Turkiye'de tuketilecek ve ihra¢ edilecek UGrunlerin
kullanllacak hammadde girdi miktarlarl yine bilgi derleyemem
dolay1l birincil aluminyum uUretimi yapan, Seydi_ehir Aluminy
de erleri a 1rll1kll olarak verilmek zorunda kallnm1_tilr.



TABLO 59:Aluminyum Sektorunde Othalat Talep Projeksiyonu (Miktar Olarak)

=

Nodoh

s.no ! ANA MALLAR ! 1931994 1 1995 ! 1996 j 1997 1 1998 ! 1999

)

IKULCE+ONGOT 1 93!91®4.501 116,912 128,129 ! 109,341 | 95,568 i 105,162

cEKSTRUZYON URUN. ! 31, 443500 i1,569 1 1,772 ! 1,772 i 1,908 ! 2,070
i E N H A 1 8, 9M4g93306 1 9,698 ' 10,571 ! 10,571 | 11,057 ! 11,579
FE O L Yy O L] a4 , 714944913 7T5,096 1'5,509 i 5,509 i 5,776 a 5,990
IOLETKENLER 1 6,89329 17,583 ! 8.2 326 1T 8,326 ! 8,751 ! 981
iDOKUM URUNLERO [ 48© 8 a 510 i 5 3 6 T 5 3 6 ! 55 0O ! 5 6 6
iIHURDA J 31,5 3075 134,724 138,288 ! 38,288 ! 40,203 ! 42,213
TOPLAM (2+3+4+5+6)1 22,5123 ,446 124,456 '!'26,724 ! 26,724 ! 28,042 ! 29,386
TOPLAM (1+7) ! 125,14684,576151,636 147,629 ! 147,629 i 135,771 ! 147,375

Kaynak:Komisyon 6zel Call_mas1l

TABLO 60:Aliuminyum Sektdorinde Othalat Talep Projeksiyonu (De er Olarak)

S.NO \NA MALLAR ! 1993 994 ! 1995 i 1996 1 1997 i 199 999
2 'KULGCE+ONGOT !131,8358450910,34d6i4,032,6461179,762,572 1153,410,202 1134,08164,0,854U6,882
= EKST.URUN. i 8,736,95%50,710 19,467,0421 10,010,084 1 10,691,905 1 11,%1R25489,979
2 ILEVHA 33,003, 7%40343,406365,790,066! 37,340,059 1 39,011,836 1 40,8046287A30L,818
4 TFOLYO ! 20,530,9215262,33822,054,3201 22,911,220 ! 23,841,690 ! 24,9 X5, ,0®B,348
5 JI0LETKENLER | 22,94PRP470609,99625,238,2001 26,472,985 1 27,744,380 1 29, 128069686,768

% 6 IDOK. URUNLERO! 6,01567B64i,273 16, 436, 4901 6,473,725 1 6,634,640 i 6,8007.9682,981
7 'HURDA ! 18,900,0100845,00020,834,4001 21,879,000 1 22,972,800 1 24,1225 81007 ,800

L] i TOPLAM (2-6)7T 91,22991408810,72396,986,1181103,208,073 1107,924,451 1113,248, 407,894

TOPLAM (1+7)1150,7351%%9,2155,34084,867,0461201,641,572 1176,383,002 1158,210177,B,87 8,682

-De

erler 1992 Othalat De erleri ile (COF) Allnm1_tlr.



TABLO 61l:Hammadde Othalat Projeksiyonu (Miktar Olarak) ton/y 11l

S.NO ! ANA MALLAR 1993 i 1994 ! 1995 ! 1996 ! 1997 1998 1 1999

1! KULGE+INGOT 1 93,9641 101,501 i 116,912 128,129 | 109,341 95,568 ! 105,162

2 ! HURDA 1 31,500' 33,075 34,724 36,465 | 38,288 | 40,203 ! 42,213

3 1 TAZE KROYOLTNT2,520 2,520 | 2,205 | 2, 083 | 3,238 | 500 —saa——
4 ! ALUMONYUM FLORYRo40! 2, 040 ! 1,785 ! 1, 686 ! 2, 620 3,400 ! 3,400

5 ! KALSOYUM FLORUR 20O 120 105 99 154 100 i 1L oo

6 1T T.KOMURU ZOFITDO,500 10,500 ! 9,188 | 8, 678 13,490 1, 300 SIS Ooo——
7 1 PETROL KOKU ! 24,360 24,360 i 21,315 | 20,131 | 31,296 30, QT ————T)

8 | KARBON BLOK ! 960 960 840 793 ! 1,233 600 ' s o o

9 | DOP PASTA 1 az2o0 i 420 | 368 | 348 i 540 100 1 1 00

Kaynak: Komisyon 6zel Call_mas1l
TABLO 62:Hammadde Othalat Projeksivyonu (De er Olarak) $/y 11

s. NOJ ANA MALLAR | 1993 i 1994 j 1995 ! 1996 ! 1997 ! 1998 1 1999
1 KULCE+tNGOT 1 93,964 ! 101,5011!116,912 1128,1219109,341 195,568 105,162
2 HURDA ! 31,500 ! 33,075 ! 34,724 1 36,465 : 387 - ,213
3 TAZE KROYOLIT) 2,520 i 2,5207 2,205 ! 2,083 1 3,23
. ALUMONYUM FLORUR, 040 | 2,040i 1,785 ! 1,686 | SemGeiGeietiau——, 1 0 O
5 KALSOYUM FLORUIR 120 ! 1 20 ! 105 i ©9 9 1 1s4a 1 100 1 100
6 T.KOMURU ZOFT® 10,500 ! 10,500i 9,188 ! 8,678 ! 13 e sssmm—t 130 0
7 PETROL KOKU ! 24,360 ! 24,3601 21,315! 20,131 ! 31 S-etesses—mmmm———T (0 0
8 KARBON BLOK 1 960 ! 960 ! 840 ! 793 ! 1, e O O
9 DOP PASTA 1 420 1 420! 368 ! 348 ! 5Adseem—m— O O
TOPLAM (3-9) j 4a20 1 aAazZ20 ! 368 i 348 ! 540 j
i TOPLAM (1-2) i a4 2 O 1] a4 =2 O i 3 6 8 348 L} 5 a4 O 1 1 00 a 100

Kaynak: Komisyon 6zel Call_mas1l
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5- Othalat Rejimi

EnNn sonuncusu olan 1993 y1l1 ithalat rejimi 31 Aral1ll
ve 21452 mukerrer saylll Resmi Gazete'de yaylnlanarak yuruarli

1993 yl1ll1 ithalat rejiminin getirdi i en 6nemli yenilik
vergili sisteme gecilmesidir. AT ve EFTA uUlkeleri ile di er
ayrl ayrl duzenlenen bu yeni sistemde daha 6nceki

- Gumruk Vergisi

- Destekleme Fiyat Ostikrar Fonu

- Belediye Resmi

- Damga Resmi ve Ula_tlrma Altyapllarl Resmi
gibi isimler altlnda allnan vergiler birle_tirilmi_tir.

Turkiye Aluminyum hammadde, mamul ve yarl mamul ithala
G.T.O.P. bazlnda, 31.12.1992 tarihinden itibaren uygulanmakta

tarife listesi Tablo 63'te verilmi_tir.

Tabloda gorulece i gibi AT ve EFTA Ulkelerinde yap
ihhalatl tumuyle gumruk vergisi ve fonlardan muaf tutulmas

di erlerinde eski oran olan % 3 muhafaza edilmi_tir. Hurde
ilgili vergilerde du_urdlmua_tur.,

Genellikle AT ye Uyelik ba_vurusu ve dl1l_a ac¢cllm:
cercevesinde belirli kalemler d1_1nda tum aliminyum alt gt

ithalatlnda % 1-12 araslnda vergi indirimi yapllml1_tlr. B
Ulkeler icin % 1-7 araslndad1r.

Othalat rejimi sektdorun geli_mesi ve ih-
do rultusundadlr. De er ve miktar bazlnda ithalatta 6nemli bil
AT ve EFTA uUlkeleri icin kiulcede vergiden muaf uygulame
aluminyum urunlerinin ihracat _ansl1nl artlrmaktadlr. Yurt i
aliminyum Grunlerini koruma oranlarl sanayinin geli_mesi ve re
dikkate allnarak belirli bir seviyede blraklilml1_tlr.

Yedinci, Be_ Y1llllk kalklnma déneminde, 1995 y1l1lnc

AT ile imzalanan anla_ma gere i,bu de erlerin de i_mesi k
olacaktlr. Ancak, konuyla ilgili teknik call_malar halen
icin, 6nimuzdeki dénemle ilgili herhangi bir _ey sdylemek mimki

TABLO 63: 31.12.1992 Tarihi Otibariyle Gumruk Tarife Listesi

AT ve EFTA Dj er UlkelerFona Odenecek AT ve EFTAD| er Ulkeler !
'G.T.0.P Ulkeleri i¢cin icin ABD Dolaril Ulkeleri igcin igin 1
s GV Kar_111 1 TIKoruma oranlkKoruma oranl |

7,601 MUAF (*) 6.0 0.0 (*) 3.0 1
7,602 1.8 3.2 1.8 3.2 1
7,603 3.0 8.0 COF Bedeli*0.15 18.0 23.0 !
7,604 a.8 10.0 IGOF Bedeli*0.20 24.8 o o
7.604.21 4.0 10.0 ICOF Bedeli*0.18 22.0 30.0 !
7,605 ; 4.2 10.0 iSOF Bedeli*o.20 24.2 30.0 !
7,606 4.0 10.0 IGOF Bedeli*o.18 22.0 30.0 !
7,606.12.31 4.0 10.0 1! 4.0 10.0 !

7,607.11.19 5.0 7.0 ICOF Bedeli*0.24 29.0 31.0 i



TABLO 63: 31.12.1992 Tarihi itibariyle Gumruk Tarife Listesi (Devam1)

AT ve EFTAL Di er Ulkelefona 6denecek AT ve ErFrTaDi er Ulkeler !

T G.T.1.P Ulkeleri igcin i < i m ABD Dolar1 Ulkeleri icin icimrm 1
GV ' < ~~r Kar_ 111 1 TlKoeruma oranilkoruma oranil [
I\ 7.607 .20 5.0 ' - . O QOF Bedelito.29 sa.0 36.0 1
i 7 .e o8 a6 I 1 O .O CpF Bedeliro.15 19.6 25.0 1
7 .6 09 5.5 ' £ . O CIOF Bedeli*o.15 18.5 23.0
|1 7.6 10 5.5 1 1 O . O CDbF Bedeli*0.25 30.5 35.0 1
7.6 1 1 54 i 1 O .O CPF Bedeli*0.20 25.4 30.0 1
1 7 .6 1= 54 i 1 O .O CPF Bedeli*0.20 25.4 30.0 1
1 7,6 13 5.2 1 1 O.O CIoF Bedeli*0.20 2s5.2 30.0 1
1 7.6 14a 7.0 1 a1 A4 . O CIOF Bedeli*0.12 19.0 26.0 1
1 7,615 5.6 1 1 O.O CIoF Bedeli*0.20 25.6 30.0 1
1 7,616 5.4 I 1 O.O CpF Bedeli*0.20 25.4 30.0 !

(*) ithalat Rejimi Kararlnln gecgici 1. maddesine goére 31.12.1993 tarihine kadar%3
uygulanmaktadlr.
Kaynak:HDTM
Othalatlnda kalite denetimlerinin yapllmasl zoru

1. T.O.P listelerinde yer alan Aluminyum uUretimleri ile ilg
'ablo 64fde verilmi_tir.

TABLO 64:0thalatlnda Kalite denetimi Yapllmasl Zorunlu Mallar

G.T.O.P L] == <o ™~ o ! OLGOLO SPESOFOKASYON

7,604

-

Aliminyum ve Aliminyum Alld S1hila4
i Profiller, Toplaylcl CubuURI|la¥8

7,605 1 Yarl Sert Som Aluminyum ITE$ 1156

TS4936
TS 5463
TS 4812

-

7,612 i Aluminyum Tupler

7,614 ! Aluminyum Oletkenler I TS 1157
TS 490

7,616 1 Aluminyum Radyatorler,Lan$ga’45
TS 3170

i T TS3171

7,616.10 ! Somun ve Civatalar TS 4093,TS431, TS 1033
TS1030,TS1027, TS 1036

TS1022,7TS1020,TS 1023

N

Kaynak:HDTM

89



6. Ohracat Rejimi

Ohracatla verilen DFOF 6demelerinin tamuo ile kaldi1lr1l
bugiun ihracatta herhangi bir parasal destek yoktur. Bunun ye
imalat¢l kurulu_larln desteklenmesine yonelik Eximbank kred
te_vikleri getirilmi_tir. 29.01.1993 /21480 ve 20.02.1993/21
saylll Resmi Gazete'de yaylnlanarak yurdarld UGe giren ihre

Kazandlrlcl Faaliyetleri Te_vik Karar ve Tebli leri uya
faydalanllacak te_vikler _unlardilr

- Vergi, resim ve har¢ istisnasl

- Gumruk muafiyetli ithalat

- Konut fonu muafiyeti

- Enerji indirim ve/veya muafiyeti

Ohracatla parasal te_vik yerine getirilen bu te_vik

kurulu_larln ithalat ve Uretim maliyetlerini azaltarak
sa layabilecek niteliktedir.

VIi. PLANLANAN YATIRIMLAR
1- Te_vik Belgesi Alm1l_ Yatlrlmlar

Turkiye'de 1988-1992 yilllarl araslnda, ana mal ba:
belgesi alml_ yatlrlimlar, genellikle ekstrizyon uarar
retim/i_leme tesisleri icin planlanml1_tlr. (Tablo 30) EId
gore 1988 ylllndan bugiune kadar ekstruizyon urunleri icin, 5
88.991.000 $'l1k yatlrlm te_vik belgesi allnml1l_ ve plan
yvatlrlimlarla 49.825 ton/y1llllk ilave kapasite 06ngorudlmuo_
ise 104.289.000 $ tutarlndaki te_vik belgesi kar_111 1nda,
diuzeyinde artl_1n olaca 1 belirtilmi_tir. Aynl _ekilde, dok
Ongorulen 1.500 ton/y1ll ilave kapasite yatlrlm1l icin, 8
te_vik belgesi verilmi_tir.

* Bu yatlrimlarln gercekle_mesi halinde, istihdam acls
geli_melerin olaca 1, aynl tabloda goésterilmi_ ve ilave istih
verilen rakamlarln, 5 y1lllk toplaml 736 olarak ongorulmuou_tu

Te_vik belgesi alml1l_ yatlrlimlarln, gercekle_me durc
neyazlk ki kesin bilgi edinilememi_ve bu yuzden, 0or

yvatlrimlarln, mevcut kapasiteye ne kadar bir katklda bulundu
bilinememektedir.

2. Yeni Tesisler

Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinin alt yaplsl % 100 t
olas1l1 1 du_unulerek hazlrlanml1l_tlr. Kurulu_ ylllarlnln
tevsi icin goéru_melere ba_lanml_ hatta bu konuda Sovyetl

protokol imzalanml_ olmaslna ra men, hazlrlanan projeler
sokulmam1_tlr.

Daha sonra Milas boksitlerini de erlendirecek kapasitec
100.000 tonluk bir tesis ve/veya Trakya'da, do al gaz k
kullanmak GUzere, 200.000 tonluk ba_ka bir tesis zaman zama
gelmi_, fakat bu du_tuncelerin fizibilite etuddu bile yapllmam
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VII- SEKTORLE 0OLGOLO CEVRE SORUNLARI
1- Diunyadaki Durum

20. yuzyllln son ceyre inde cevre sorunlarl buatudn dun
konu haline gelmi_tir. Sanayi Uuretiminin hlzla arttl 1 bu
su, toprak, klsaca cevremiz hlzla kirlenerek, insan ve
ciddi boyutlarda tehdit altlna alm1_tlr.

Son ylllarda 6zellikle batlll ulkelerde birinci der
kirleticileri yani gcevreye
do rudan do ruya zararll madde atan kirleticiler daha
altlna allnml1_tlr. Aluminyum elektrolizhaneleri kirleti
tesisler olarak, birinci dereceden cevre kirleticiler grubuna

Cevre kirlili i ve call_ma ortam sa |1 1 bugiun alimin:
sanayiinin temel sorunlarlndan birisidir.

Batl Dunyaslnda birincil aluminyum tesislerini mode
zorlayan unsurlarl, sadece Uretim girdi ve tekni
ekonomikle_meye gitmek de il, belki de (Ulkelere gore )

toplumun basklslyla huokimetlerin koydu u ce_itli gaz ve toz
slnlrlamalardlr. Batldaki tesisler toplum duyarllll 1nln

emredici hukiumlerin gere ini, ya tesislerini modernle_ti
temizleme ve toz tutma sistemlerini kurarak yada tesislerin
verine getirmi_lerdir. Bugunku fiyatlarla sadece gaz temi
tutma sistemleri toplam bir birincil alUminyum uUretim te
bedelinin 2% 30'unu bulabilmektedir.

Birincil aluminyum uUretim tesislerinde yatlrlm1l olan

- Bacalardaki emisyonlar
- Tesis cevresindeki hava kalitesi
- Call_ma sahaslndaki ko_ullar

olarak s1nilflandlrabiliriz. Emisyon standartlarl ¢co unluk
partikul halinde flor emisyon hl1z1l (KgF/saat-gun). Bazen d

Uretimi slraslnda ac¢cl a ¢clkan flor miktarl (KgF/tc
edilirler.

Hava kalite standartlarl icin tesbit edilen limit de
olan Mg/m3 birimi alutminyum sanayiinde de yaygln olarak kull
Genelde Frorit (F veya HF), Florin (F2), S02, C02, CO v
limitleri ile ilgili her Ulke bazl maksimum Ilimitler koymu_ tt

2- AT Elektrolizhanelerinde Call_ma ve Cevre Ko_ullarl O
Geli_meler (Tercume-VAW)

Aliuminyum elektrolizhanelerinde i_letme ko_ullarl, ce
ve call_ma ko_ullarl standartlarl ile s1nlrland1l

a) Cevre kontrolu

Almanya‘'da cevre kontrolud standardlarl " TA Luft 86
gore uygulanmakta olup, bu standardlar tun AT uUlkeler
da kabul goéorerek, AT standartlarl haline gelmi_tir. -

godre Aluminyum elektrolizhanelerinde toz ve flor bil
uygulanan 6zgul emisyon de erlerinin sl1lnilrlarl a_a 1da ac:
- Yapl ve i_letme;
Uretim huocreleri mutlaka kapall bir sistem icinde
i_letme esnaslnda muumkuin oldu unca acllmalarl azalt
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otomasyona ba lanmalldlr.

- Toz Emisyonu;

Atmosfere atllan gazlarda toz emisyonu limitleri;

Uretim hicrelerinde 30 mg/m3 e kadar

Elektrolizhanelerden toplanan ve hucreleride kapsayan te
gazlardaki toz miktarl 1 ton Aliminyum i¢in gunluk ortalama
kadar olmalldailr.

- Flor Bile_enleri emisyonu;

Onorganik flor bile_enleri icin gaz emisyon s1nlr
hidrojen florur (HF) dikkate allnarak belirlenen limitler;

Uretim hucrelerinde 1 mg/m3 e kadar

Elektrolizhanelerden toplanan ve hiucreleride kapsayan te
gazlarda flor miktarl, 1 ton aluminyum i¢in gunlik ortalama O
kadar olmalldi1lr.

- O_letmeye allnan yeni elektrolizhaneler icin emisyon

E er yeni i_letmeye allnan elektrolizhanelerd
bile_enleri kullanllmaml_ ise, atmosfere verilen gazlar
florur (HF) limitleri _oyledir.

Huicrelerde 1,5 mg/m3 e kadar

Hucreleri de dahil oldu u elektrolizhanelerden -
temizlenmi_ gazlarda 1 ton aluminyum icin gunluk ort

kilograma kadar olmallidilr.
- Sa Il1k Korumas1l i¢ci emisyon standardlar1l;
Sa Il1k korumasl1l icin a_a l1ldaki emisyon de erleri saptan

Zararl 1 Madde Elektrolizhane a Elektroliz=z]

Hawvadaki to =z (to = oOo,15 o, 30 mg i/

parcaclklarlnm kompozisyon
larilnl dikkate almaksl1z1n)/

_ o = o, A = o, =4 O T g9 7/ rhm
- Niddetli rahatslzllklar ve dezavantajlara yol acmayac
de erleri Niddetli rahatslzllklar ve 6nemli rahatslzllklara Kk

icin a_a 1da verilen emisyon de erlerine dikkat edilmelid

Zararl 1 Madde Elektrolizhane a Elektroliz=

A rta kalan t o = o .35 O .65 g/ (n
(Zararslz tozlar)

Hidrojen Florar v e a1, O 3., O M g .
inorganik flor bile_ikleri

- Flor olarak -

Bundan ba_ka, her ce_it Gretim tipi icin, genel s1
dikkate allnm1_tlr. O_letmelerde izin verilen, yuka
bile_iklerin d1_1nda, gaz emisyonundaki kukurt(S) mikt
bile_imindeki maksimum kukurt miktarlna goére sl1lnlrlandlrllm:

TA Luft 86'ya ek olarak yukarlda belirtilen bile_ ik
detayll aclklanan emisyon sl1lnlrlarl VDI-Richtlinie
i_letmelerin catllarlndan ¢lkan gazlar ve bacalardan
ba_Illklarlnda Oncelenmektedir.



Catl tzerlerinden ¢clkan;

24 saat icinde 1.000.000 m3/ton Al. gaz ic¢in;

- Toz Emisyonu

Toz, konsantrasyonda a 1rllkca 2 mg/m3
Emisyon sonucu miktar 2 kg/ton

- Gazlarln emisyonu

Flor bile_enleri, konsantrasyondad,a mMg/imMmkcga
Emisyon sonucu miktar 0,4 kg/ton

Kukurt dioksit, konsontrasyonda a0l inMdgdqa

(Anot karbonundan gelen her

% 15 igin)Emisyon sonucu miktar 0,5 kg/ton

Karbon monoksit, konsantraaybmlda& ¢a5 mg/m3
Emisyon sonucu miktar 5 kg/ton

Karbon monoksit, konsantraaybmldac¢ca5 mg/m3
Emisyon suncu miktar 5 kg/ton

Bacalardan ¢clkan gaz emigyosaanlicinde 1.000.000 m3/ton

Al. gaz icinde ortalama;
- Toz Emisyonu;
Kuru gaz tutma sistemleri icgin,

Toz, konsantrasyonda a 1rllk 30 mg/m3
Emisyon suncu miktar 3 kg/ton

Ya_ gaz tutma sistemleri igcin,

Toz, konsantrasyonda a 1rllkcga 50 mg/m3
Emisyon sonucu miktar 5 kg/ton

- Gaz Emisyonlarl

Kuru gaz tutma sistemleri icin

Flor, konsantrasyonda a 1rllkc¢ga 1 mg/m3
Emisyon sonucu miktar 0,1 kg/ton

Ya_ gaz tutma sistemleri ig¢in

Flor, konsantrasyonda a 1rllkca 1,5 mg/m3

Emisyon sonucu miktar 0,15 kg/ton
S02 anot karbonundaki her % 1 S igin
Ya_ ve kuru gaz tutma sistemlerinde
S0O02, konsantrasyonda a 1rllkca 90 mg/m3
Emisyon suncu miktar 9 kg/ton
CO, konsantrasyonda a 1rllkca 2 mg/m3
Emisyon sonucu miktar 200 kg/ton
Bu slnlrlamalar icinde gudnumuzde CO0O2 in daha da
tartl_l1lmaktadlr. TA Luft 86 da emisyonla ba lantl1l]l
vyuksekliklerinin standardlarl da bulunmaktad1r.

Call_ma ortamlnda kabul edilebilecek maksimum de erler.

8 saatlik ortalama Klsa sureli glktl
de erler mg/m3 de erleri(0,5saat)
Polonya Almanya Polonya Almanya
1- HF 0,5 2,0 3,0 4,0
2-Katl madde icindeki F 1.0 2.5 3.0 5.0
3-Alumina icindeki toz 2.0 6.0 16.0
4-CoO 30.0 33.0 240.0 66.0
5-Toz toplam1l o R
6-S02 2.0 5.0 5.0 10.0
7-Polioramatik hidrokarbonlag,2
8-Benzopren 0,00015 0,002
Yukarlda goruldugibi Polonya'nlmde erleri Almanya'nl

de erlerine gore daha dar toleraslar icindedir,

c) Gelecekteki geli_meler.



Yukarlda belirtilen cevre ve call_ma ko_ullaridln
sistemle Uretim yapan tesislerde uygulamak ¢cok zordur.

Bu nedenle, Almanya'daki tum Soderberg tesisleri kapanr
di er Avrupa uUlkeleri de aynl uygulamayl ba_latm1_tlr.

3- Ulkemizdeki Durum

Ulkemizde hava, su ve katl atlklarla cevre kirl
Onlenmesine yonelik yonetmelikler mevcuttur. Atlklarla
metotlarl, numune alma, deney metotlarl ve izin aln
standartlara ba lanml1l_tlr. Cevre sa |1 1 aclslndan alunmn
birincil aluminyum tesisleri ile aliminyum ergitme ve i_|
olarak iki grubta incelenebilir.

Aluminyum metaline harcanan enerjinin % 95'i birincil a
Uretiminde harcanmaktadlr. Cevreyi olumsuz etkileyen kir
birincil aluminyum uUretiminde olu_maktadlr. Aluminyum ergit
tesisleri, cevreyi kirletmeleri kontrol altlna allnabile
dereceleri az tesislerdir. Bu tesislerde ya |1 boya ve plast
hurda aliuminyum kullanlm1l, tuzlarln curuf tutucu olarak kull
klorun raffinasyon icin kullanllmasl durumunda zararll emis:
edilmelidir. Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinin hava
atlklar ve katl atlklar yonuinden durumu a_a 1da verilmi_tir.

a- Hava kirlili i yonunden

Elektrolizhaneler hava kalitesini kontrol yonetmeli
kirletici vasfl yuksek tesisler grubuna girmektedir. Aluminy.
esnaslnda olu_an gazlar ylkaylcllarda sodall su ile ylkar
Na2S04 olarak tutulmakta, tozlar da elektro filitrelerde tutul:
di er gazlar bacalardan atllmaktadlr. Tesisin kurulu_undan
flor, SO02 ve CO2 emisyonlarl kontrol edilmekte olup, bu de
65'de verilmi_tir. Ancak belirli bir standarda dayanllarak y
6lcim sonuclarl kar_1lla_tlrma yapmak icin sa I1kl1l de ille
de erlerin Tablo 65'te gdsterilen miktarlardan fazla olmas1l ge
hicre ve bina tasarlml emisyonlarln bu derece du_ uk ¢
edememektedir. Soderberg htcreler ve ya_ ylkama sistemleri
standartlarlnda, Seydi_ehir'deki gibi dikey pimli hiucrelce
elektrolizhanelerde mg/m3 olarak HF de, toplam F, toz ve SO
2-6, 3-9, 19-29 ve 1,3-13 gibi arallklar s6z konusudur. Ele
modernize edilerek kuru gaz tutma sistemine gecildi in
emisyonlarln azaltllmasl mumkiun olacaktlr.

TABLO 65:Elektrolizhane Call_ma Ko_ullarlnda Y1lllara Go6re Ortalama Em

! 1989 11990 ! 1991 !1992
Toz mg/m3 1 7 .46 ! 10.53 ! 9.95 i 9.48
HF mg/m3 1 O.64a 1 0.81 i 0.88 7T 0.84
$02 mg/m3 1 .. 0.23 ! o0.92 1 1.02 ! 1.49
co mg/m3 L] - ! 7.60 1! 15.26 i 13.64
Kaynak: Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri

Tesisin butun Unitelerindeki Fuel-0Oil tuketimi dikkate
gunluk 300 tonun uUzerinde Fuel-0Oil tuketilmektedir. Bu nedenl
Tesisleri tek kaynak olarak 6nemli bir hava kirle
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ta_l1maktadlr. Cunkt Turkiye'de satllan Fuel-Oil'lerde ortale
oldu unu kabul edersek, gunde yakla_1k 18 ton kukurtdioks
atllmaktadlr. Bu emisyonlarln azaltllmas1l icin do al g
o6bzelli i az yakltlara gecilmesi uygun olacaktlr.

b- S1vl atlk yénunden
Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinde kirli atlksu \

toplandl 1 3 ana toplama birimi bulunmaktadlr. Tesi
Unitelerinden kaynaklanan di er atlk sularda iki ayr1 d

edilmektedir. Bu derelerin sularl yorede sulama :=s
kullanlldl 1ndan atlksular su kirlili ini kontrold ydnetm
olarak kontrol edilmektedir.

Aliumina Fabrikaslnln ylkaylclslnda olu_an ve klrm1l.
adlandlrllan atlksu 3 km uzakllkta 9.000.000 m3 kapasiteli
Barajlna gonderilmektedir. Y1lda yakla_1k 200.000 ton
iivli/katl oranl 2,5 olarak baraja de_arj edilmektedir.
Barajlna kimyasal temizlemede kullanllan 2% 93 Ik 300 ton H
luk 15 ton HCL pompalanlr. Ayrlca sirktUlasyon devresi s
tabanlarlnln ylkanmaslndan olu_an yakla_1k 12.600 m3/y1l
gonderilmektedir. Kriyolit unitesinde olu_an yakla_1k 180 m
tesise 7 km uzakllktaki 3.600.000 m3 kapasiteli flor atl
gébnderilir.

Tesisin Dokumhane ve Haddehane unitelerinden kaynak
emulsiye ya lar ile ya rejenere Unitesinden kaynaklanan s1\v
Buharla_tlrma Havuzunda toplanilr.

c- Katl atlk yonunden

Seydi_ehir Aluminyum Tesislerindeki katl atlklarl
verler _oyledir;

1- Kilrmlzl Camur Barajl: Yllda yakla_1k 300 ton kat

2- Flor Atlklarl Barajl

3- Hurda Sahasl1l : Yakla_1k 156 ton/y1l refr
ton/y1ll hidcre demontaj artl 1, gaz toplama kanallarlnd

atlklar, 20 ton/y1l ya |1 filitre topra 1 atlklarl, s
kule tabanl atlklardl
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VIlIl- DE ERLENDORME VE ALINMASI ONGORULEN TEDBORLER

1- Aluminyum ithalatilmlzda,ktl¢ce aluminyumun % 70-90 |
sahip olmasl, Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinin ise, 1992 y]I
seviyesinde olan ve, plan dénemi sonunda 205.000 ton/y1l
tahmin edilen Ulke ihtiyaclnln, ancak 60.000 tonunu k:
gercektir. Onumiuzdeki dénemde, en az Ulkenin buyime hlz
ithalatln artmasl ve Diunya aluminyum sektdrinde ya_anan ve ya
bunallmlardan, uUlkemizdeki aluminyum sektdérdnun de e
kaclnllmazdlr. Bu etkilenmeyi en aza indirmek icin, alt
diu_uk maliyetle daha fazla miktarda birincil aluminy
potansiyeline uygun olan, Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinin k
Ooncelikle modernizasyon yoluyla artlrllmasl1l zorunlu gozul
sayede, uretim maliyetlerindeki sabit giderlerin payl aza
maliyetler du_ecek ve tesislerin rekabet ve ya_ama sansl arta

2- Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinin en 6nemli gi
elektrik enerjisi fiyatl, dunya sektdr ortalamaslinln yatk
duzeyindedir. Bu durum, satl_ fiyatlarlnl LME ye gol
zorunlulu unda olan Seydi_ehir'in ithal Grunlerle rekabet e
ortadan kaldlrmaktadlr. Enerji fiyatlarlnln dunyadaki . di
genel e ilimine paralel olarak, LME, aluminyum fiyatlarlna en
bir zorunluluk haline gelmi_tir. Boylece enerjiden kaynakle
zararlnln, buyuk 6lcude du_ece i kesindir. Bunun yanlslra, O
olan i_c¢ilik maliyet paylnln azaltllmasl i¢cin, modernizasyo
az i_ gucu gerektiren teknolojilere gecilmelidir.

3- Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinin Grunleri
maliyetinde, co.k yuksek olan finansman gider paylnln azasa
i_letme sermayesinin artlrllarak yeterli duzeye getirilmesi

4- Seydi_ehir Aluminyum Tesisleri'nin yarattl 1 cevr
ile ilgili olarak bir cok yayln yapllmasl ve ce_itli demec|
ra men, bu konuda ciddi bir ara_tlrma yapllmaml_tlr. Gozlem
laboratuvar 6lcium de erleri sa I1kll de ildir. Bu tip tesis er
AT normlarlna uymamasl nedeniyle, AT ile biutiunle_meye c¢a
donemede cevre aclslndan da bir teknoloji iyile_tirn
uygulanmalldilr.

5- Birincil aliminyum uUretim tesisleri artlk prebake
gobre kululmakta ve/veya modernize edilmektedir. Cunkau
geli_melerin adapte edilebilmesi ancak bu sistemde mimkudn

Seydi_ehir'deki gibi Sodergerg anod tipli hucrelerin \
artlrllmasl amaclyla yapllan call_malarln prebaked'e ¢
azalmaktadlr. Bundan sonra teknolojik iyile_tirme call_ma
anodlu hucrelere yonelik olaca 1ndan, ARGE call_mala
sonuglarlndan yararlanmak ancak prebaked sisteme geci_le mar
hususla Seydi_ehir Aluminyum Tesislerinin modernizasyonu ig¢
nedendir.

6- Aliminyumsektérinde faaliyet gosteren yuzlerce kurul
bilinmesine ra men, bunlarln durumlarlnln izlenmesini sa lay
bir organizasyonun olmamasl nedeniyle, Ulkenin bu alar
gelecekteki politikaslnln tespiti a_amaslnda yon gdsterecek
sa I1kl1l bir _ekilde yapllmasl mimkiun olmamaktadlr.
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Sektdorle ilgili tam bilgileri sa I1kl1 bir _ekilde to
ve kullanlma sunabilecek, politikalarl belirleyebilec

call_malarlnl yapabilecek ve gerekli hallerde danl1_ i
verebilecek, sektdorde faaliyet gosteren tum kurulu_larl
denetliyebilecek _ekilde yaptlrlilmlarl olan, kamu kurumu
kurulu_un olu_turulmas1l zorunludur. Orne in " Tlurkiye Alum]

veya "Turkiye Alitminyum Kurumu" gibi.

7- Ticaretimizin en yo un oldu u AT uUlkelerinde,
ba_1ndan itibaren uygulanacak olan I1SO-9000 serisi kalite
uygunluk _artl, slklntllar do uracaktlr. Ancak ihracat yap
AT pazarlarlna girebilmesi icin ge¢gmesi zorunlu olan TS I
guvencesi sistemine bir ¢ok kurulu_un uymasl mimkundur. Se

olan dernekler ve ihracatcllar birli i bu yonde yaplla
hlizlandlrllmalldadlr.

8- Genel olarak kredi faizlerinin yuksekli i,tim sekto
ektilemektedir. Uygun faizli kredilerle sektor desteklenmelic

9- 1988*del.5kg olan, Turkiye'deki ki_i ba_1na aluminy
1992'de ancak 2.5 kg'a yukselebilmi_tir. 1992 tuketimi, 198
Fransa tuketimleriyle kar_1la_tlrl1ld1l 1nda, slrasilyla 1]
du_uktdr. Yunanistan'da bile ki_i ba_1na tuketim, Ulkemiz
kadar fazladilr. Ulkemizdeki tuketim artl_1nln, ekonomimizin
paralel olmadl 1,ancak aluminyumun o6zellikleri dikkate alln
bir kullanlm potansiyeli, oldu u bilinmektedir. Bu potansi
gecirebilmek icin, sektdorin, aluminyum uUrudnlerinin kullan1l
amaclyla, tuketiciyi bilinglendirmek ve GUrun ce_itlerini co al

cabalar harcanmasl gerekmektedir.

10- Tesisin buatun Unitelerindeki Fuel-0Oil tuketi
allndl 1nda gunluk 300 tonun tUzerinde Fuel-0Oil tuketilmekted
Aluminyum Tesisleri tek kaynak olarak 6nemli bir hava kir
ta_lmaktadlr. Cunku Turkiye'de satllan Fuel-Oil'lerde ortal.
oldu unu kabul edersek, gunde yakla_1k 18 ton kukurtdioks
atllmaktadlr. Bu emisyonlarln azaltllmasl1l i¢cin do alg
o0zelli i az yakltlara gecilmesi uygun olacaktlr.
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X- EKLER

EK 1:Aluminyum Sektorundeki 6nemli Kurulu_lar

PERSONEL SAY

KAPASOTESSERMAYES @14 KURULUAUN ADI ADREST YERO MULK URETOM KONUSU

! (TON/YIL)*1000TL slaY. TEK. T ODARO

! 200000 1 Etibank Seydi_ehir Seydi_ehir K Aliumina

! 6 0O 000 Aliuminyum O_letmesi S1v1l Aluminyum

1 & 6000 S1cak Hadde (R)
4 5 000 Si1cak Hadde (L)
2 7 000 So uk Hadde

! = 000 Metalik Folyo

1 = 000 Ka 1tll1l Folyo

1 5 000 735 000 0004,537 205 279 Ekstrizyon Urin

! 40000 2 Nasa_ (Diliskelesi) Gebze/0ZMOTO Slcak Bant Dokum

1 3 0000 Levha

1 14 000 150 000 opoo0 333 187 59 Folyo

j =2 oooo0 3 Rabak (Késekoy) ozmMoT [ Slcak Bant Dokam

1 s 0000 Al.drgula Celilk

' £ ooo Levha

i s o000 4 Assan (Tuzla) OSTANBUL 0 S1cak Bant D6kuam

1131750 300 000 000 140 20 18 Levha

[ 7 000 282 Fehi_ 22 OSTANBUL 0 Ekstriuzyon Urtn

] 7 770 i 20 000 ooo 161 3ASAlUMIinyum Géztepe/OST.O Sekonder DOok.Ura|

! 11000 7 Ara Aluminyum Radyator 0 Sekonder D6k.Ura

] = 500 8 Eltem Baslng¢ll Dékum 0 Sekonder D6k.Ura

1 1 3000 9 Turk Kablo 0ZMIT 0 Al.Oletkenler

[ = 898 130 000 000 56 Asta_ AliPminyum SanayiSTANBUL 0 Al.Profil

H 5 500 : 8 895 000 1215 AsSsan(M%&slat Bank.Clkarakoy/0ST.0 Al. Profil

L] = 011 12 Alsan OSTANBUL 0 Al. Profil

1 5 374 13 Zatel Pres Dokum o Parca Dokum

[ a 795 14 Metal Sanayi OSTANBUL 0 Oletken

- = 500 120 o000 27 5 16 Al. Profil

i As00 15 Kormetal (Frizkéy yéhugllar/os To Oto Jant

! = 000 135 000 000 105 20 20 Enjeksiyon Parcga

' = 200 120 Terme Meval Terme/SAMSUN 0 Al.Profil

il = 200 17 Aykim Aliminyum AYDIN 0 Al.Profil

a 3 o000 18 Almet Aliminyum Gebze/0ZMOT 0 Kilgce+Granul+Tuz

L] = 700 ! 1 000 oo0o0 8 Pl#lmek @Gerede Yola 1thane/0STP. Al.Profil

[ = 700 56 Saray Dékom Al.Profil

' a 950 BD Alfa_ Aliminyum Al.Profil

! a1 650 148 300 000 2250 Psaarsat Piston (Fruzkyy)llar/OSTO. Al.Profil

23 Mekon Panel ANKARA Aliminyum Trupez

2 000 15 000 000 40 5 5 Panel

Sandvig



Aliminyum Sektorundeki

Onemli

Kurulu_lar

(Devam1l)

URETOM KONUSU

PERSONEL SAYI

KAPASOTEISGERMAYE%00"CO

(TON/YIL) *1000TL SAYISI TEKNOK! ODARO
Al.Oto Jantal 7,200 178,455,573 310 77 43
Al.DBkUmM 10,000 ! 9,000,000 114 162 92
Oletken 4, 800 140,000,000 170 60 25
Aliminyum Disk+Levha 3, 000 1 1,000,000 25 7 3
Aliuminyum Frofil Omi. 900 ! 3,000,000 85 5 7
Aliminyum Disk+Levha 1, 600 i 2,500,000 28 1 4
Aliminyum Disk+Levha 1,200 ! 3,000,000 35 2 7
Aluminyum Profil Omal..300 o o 9
Aliminyum Disk+Levha 1,200 T 3,000,000
Al.Levha 1,100 ! 2,000,000 4 4 z
Aluminyum Profil 1, 000 1 510,000 20 2 3
Aluminyum Disk+Levha 300 20 2 3
Folyo 600
Dokum urunleri(Kulce) 963 40 4 7

200,000

60,000 735,000,000

66,000 1 Alt grupla4das? 205 279

44,000 1 da payl vard

49,859 286,890,000 1,723 286 224

87,150 428,786,000 573 254 72

16,600 177,813,000 304 103 35

52,957 272,852,000 1,130 445 300

sirA KURULU~NUN ADI ADRESOYERO MULKO
NO
24 Cevher Makin.a Plnlrba_1/0ZM.
25 Cevher Dokum 0ZMOR 0
26 Emta Elektrik o
27 ~ark Bakilr Al. KONYA o
28 Altlnda Al.Met. B.Cekmece/0ST.
29 I_1k Baklr Al. KONYA o
30 Korumaz Kordela OSTANBUL 0
31 Sebat Aliminyum KAYSERO o
32 Konalsan KONYA o
33 Ermetal Al. Topgular/0STO
34 Sivas Aluminyum OSTANBUL o
35 Abacllar Aluminyum Topkapl/0ST?
36 Ardl¢ Dokum 0

Alumina
G Sivl Aluminyum
E Slcak Hadde (Rulo)
N Sl1lcak Had.veya (Levha)
E Ekstrazyon uranleri
L Levha

Folyo

Dokum Uranleri

iletkenler

TOPLAM

Not Bu tabloya 900 ton/y1l
Kaynak: Komisyon 6zel Call_mas1l

69,595

altlnda kapasiteye sahip firmalar

1

s mmes

8,217 L, 2T

dahil edilmemi_tir.



EK 2:1988-1992 Y1lllarl Araslnda Te_vik AIlm1_

sSIrRA

NO

12

15

TE"VOK ALAN ON"LETMENONATIRIMINY AT .
*1000.000 TL (KO”O0)

ADI-YERT CONSO

Mimir Aluminyum Prof.Ltd

~AT_li/osST YENO
PMS Aluminyum S.Onsever
BURSA YENO

Akalsan Ak_ehir Al.San.
Ka vaklldere/ANKARA
Metalkon Metal Kons.A."

MODERN

Ni_anta_1/0ST YENO
Cevher Dokim San.A."
Bornava/OZMOR TEVSO0O

Ha_an MONO A a¢ O_i.San
KONYA YENO
Aksan Metal San.ve Tic.A."
Karakoy/0ST MODERN
Sebat Metal ve Mak.End.A."
KAYSERO TEVsSoOO
Arslan Al. Ltd.
~Ni_li/osT

Gencer Yapl San.A."
ANKARA

San.ve Tie.
ENTEG.

YENOLEME

Hancerliler Baklr Al.ve
Toprak San.Tic.Ltd

CORUM YENO
KDS Kokil ve Pres Tic.A."
Kartal/Oos T TEVSO0O
Tasa_ AL.San. A."

KONYA YENO
Detay AL.San A."

Siteler/ ANKARA MODERN.
~ahinler Metal Mak.A."

BURSA YENO
Koruklar Al

BURDUR YENO
Ares Metallrji San.ve Tie.
Te_vikiye/lST YENO
Tapra_ Tarlm Alet Mak.

San. ve Tic.A. "

ADANA YENO

Gorsiun Kuyumculuk Tn_.Taah.
San.ve Tic.Ltd. ti.

DOYARBAKIR YENO

353

a28

499

930

1,261

21,992

22,297

TUTARIOSTOHDAM

30

55

30

25

40

101

Yatlirlimlar

TAM KAPASOTEDE
URETECE O MAL VE HOZ.

1500 t/y Aluminyum
Eloksallama

2000 t/y Aluminyum ve

Baklrdan Levha ve Disk

3000 t/y Aluminyum

Oletken Omali

4000000m/y Polidretanll1l Al.
Pro.1600000t/yPVC Pis.Pro.
8500 t/y Mevcuta Ek

1000t/y Al.Dokum Parca

2000 m2/y Al. Kapl ve Pencere

Mv=600000m2/y Eloksal

230000 m2/y Elektrostatik
1223t/y Mevcuta Ek 1335t/y
Al.Pro.Elok.9333a/y Gune_ Kol.
2000 t/y Al.Profil (Mevcut)
110 t/y Celik Kallp (Mevcut)
3455 t/y Mevcuta Ek,

2000 t/y Eloksalll Al.Profil
Omali

1200 t/y Levha Baklr Uretimi
300 t/y Levha Al. Uretimi

1373 t/y Mevcuta Ek

500 t/y Al.D6kum Parcalarl
1800 t/y Al.Profil
mas1

84000 m2/y Mevcuta Ek
66000 m2/y Al.Eloksallanmas1
4600 t/y Al.Levha

1050 t/y Al.Levha,600t/y Al.
Sis.Do rama,200t/y Al.Aksesuar
3600 t/y Al. Kutuk Omali

4500 t/y Al.Boru ve Eklenti
Parcalarl Omali

4000 t/y Eloksalll Al.Profil

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

1,

TE~VOKON
VEROL.YIL

988

988

988

988

989

989

989

989

989

Eloksallarnl; 989

989

990

990

991



TEAVOK ALAN OALETMENON YATIRIMINYAT. TUTARI OSTOHDAM TAM KAPASOTEDE TEAVOKON

NO !' ADI-Y ERO CONSO *1000.000 TL (KO”O) URETECE 0O MAL VE HOZ. VEROL.YIL
20 Saray D6kum ve Madeni Omali,1425 t/y Al.Ya murlama

Aksam San.A." Boru-Panel,500t/y Al.Do .Omali

Eminénu/0ST YENO 24,103 »60 3000 t/y Eloksalll ve Polisaljlagl
21 Asa_ AL.San.Tie.A._ Al.Profil Omali

Mecidiyekoy/0ST TAMAMLAMA 15,064 180 4000 t/y Eloksalll Al. Profil1,991
22 Assan Demir ve Sa¢ San.A." omali

Karakoy/0ST TEVSO0O 251,929 50 39169 t/y Mevcut Ek,18000 t/y 1, 991
24 Etibank Seydi_ehir AL.O_i.

Mues.MuUd.

Neydi_ehir/KONYA MODERN. 7, 819 0 20000 t/y Al. Levha (Mevcut) 1, 991
25 Kayalar Baklr Ala_1mlarl

San.ve Tic.A."

Baklrkoy/1ST YENO 125,073 40 10000 t/y Kutuk Al. Ala_1mlaril, 992
26 Palmek Profllo Al.Metal 12500 t/y Aluminyumdan Profil

Kaplama ve Do rama San.A." Levha Borular

Ka 1thane/0ST TAMAMLAMA 12,614 110 3000 t/y Mevcut Al.Profil Omaiio92
27 Aliminyum Metal San.Tic.A." 1000t/y Mev.Ek,2000t/y Al.Pro.Elks.

SAMSUN YENO 6,910 40 2400 t/y Baklr ve Al.Boru ve 1, 992
28 Alta_ AL.Omalat San.Tic.A." Bara Omali

Gebze/KOCAELO TEVSO0O 12,526 134 3048 t/y Mevcuta Ek,3000 t/y Al.RgD
29 Kutes Madencilik ve Tic.A."™ Urt,6048t/y Anodik oks.Elk.Pis.Toz.

Zincirlikuyu/0ST YENO 14,140 27 1300 t/y Al.Sulama Borusu Omakli 992
30 Arslan AL.San.Tie.Ltd."Nti.

Ni_1i/0ST TAMAMLAMA 15,806 10 2750 t/y Mevcuta Ek ,3500 t/y 1, 992
31 Sebat Metal ve Mak.End.A.~" Al.Pofil Eloksallama

KAYSERO YENOLEME 7, 474 0 1335 t/y (Mevcut) Boyall Elokisad21
32 Terme Met.San.ve Tic.A." Al.Profil Oomali

Mecidiyekdy/0ST TEVSO0O0 17,877 21 3044 t/y Mevcuta Ek ,1200 t/y 1, 993
33 Feni AL.San.ve Tic.ADARBO AZ Eloksalll Al.Profil Omali

Mecidiyekoy/0ST GODERME 24,492 24 6535 t/y Eloksalll Al.Profil 1098ali
34 Calarkan Metalurji San.

ve Tic.A. "N

Mecidiyek6y/0ST YENO 191,228 75 3600 t/y Al.Dokumu ve Al.Folyo1, 993
35 Etibank Genel Mudurlu UDARBO AZ

Slhhlye/ANKARA GODERME 36,369 0 61735 t/y(Mevcut)S1vl Al.Ongalt doav.
36 Arslan AL.San.Tic.Ltd . BENQLEME 9,343 0 2135 t/y (Mevcut) Al.Pro.Omali1Eboeks

Kaynak: HDTM



EK 3:LONDRA METAL BORSASINDA (LME) FOYATLARIN OLUMNUMU
Fiyat Olu_umu

Birincil aluminyum uGrudnleri Aliminyum Sektdord niun e
olu_turmaktadlr. Aluminyum sektdédrunde uUretilen, hadde uUrtunle
grunlerin fiyatlarlnln belirlenmesinde de birincil alumi

belirleyici olmaktad1r.

Etibank, Turkiye'de birincil aluminyum ureticisi tek
Etibank Grindg aliminyum fiyatlarl, Ulkemizde birincil
Uretimlerinde girdi olarak kullanan sanayicilerin gird
aclslndan uluslararasl duzeye getirilmesi ve Etibank'1ln fi
fiyatlarl ile uygunla_tlrllmasl amaclarlyla Londra Meta
fiyatlarlna kote edilmi_tir.

LME dunyadaki en buyuk organize aliuminyum borsasl1l olup
aliminyum uGreticilerinin buyuk ¢o unlu u fiyatlarlnl LME fiy
belirlemektedir. Bu nedenle Aluminyum Sektdoru a¢glslndan c¢ok
sahip sbu kurulu_tan klsaca bahsetmenin yararll olaca 1 kana.

LME, 1876 ylllnda demir-gcelik d1_1nda kalan an
ticareti ile u ra_an bir grup tuccar taraflndan kurulmu_tur.

Halihazlrda LME'de baklr, aluminyum, kur_un, kalec

nikelden olu_an altl demirdl_1 anametal i_lem gérmektedir.
ve vadeli olarak ikiye ayrllmaktadlr. Vadeli i_lemlerde

Ongiltere yasalarlna go6ére her normal i_guniu icin allm-
mumkindur. Ancak pratikte en fazla gdze carpan pe_in (cash) v
i_lemlerdir. Yapllan i_lemlerin buyiuk ¢o unlu unda amag¢ so6zl
fiili olarak allm-satlmlndan ziyade, malln Ureti

tccarlarlnca yapllan hedging (fiyat dalgalanmalarlna k
i_lemleridir.

1992 y1l1l itibariyle sayllarl 95 olan LME uyel
ili_kileri, yapabilecekleri i_lemler ve sorumluluklaral
gruba ayrllmaktadlr. Bunlar araslnda en 6nemli grubu 17 ad
olu_turmaktadlr. Ring ismi LME'de seansta allm-satlr
vaplldl 1 daire _eklindeki salondan gelmektedir. Bu salo
icin, normal i_gunlerinde 5 dakika sureli iki sabah ikide ¢
olmak Uzere toplam 4 seans yaplilmaktadlr. TUum metallerin ¢
bittikten sonrada yakla_1k 20 dakika sureli ve tum meta
i_lem gordu U "kerb" seansl1l bulunmaktadlr. Ring'te yaplla
satlmlarda "ba l1lrarak aclk ca r1" (open outcry) yontemi kul
Bu sistemin esasl allm-satlm yapacak Uyenin alaca 1 yada s
ve fiyatl birlikte ba l1rarak ilan etmesi ve ilk olumlu
etmesidir. Bu sayede Borsa'da belirlenen fiyatlar, gunliuk i_
geni_li ide dikkate allndl 1nda, ku_kuya mahal vermeyecek _e
olmaktadlr. Ancak son ylllarda metal ticareti ile u ra_an kt
son derece buyumesi ve 6nemli kaynaklara sahip olmalarl nede
belirlenen fiyatlarda belli 6lciude d1_sal etkileme olmaktad
olarak allndl 1nda bu firmalarln higcbirisinin uzun doénemde B
olmamasl1l nedeniyle, piyvyasa s1kl1_tlrmas1l (sque
gercekle_tirilen bu tur etkilemeler ancak klsa donemli olabilr

Borsa stoklarlnln ve gunliuk i_lem hacminin buyuklua I
uluslararasl sayglnll 1, geni_ mu_teri portfoyu ve sol
enformasyon a 1na sahip olmasl1l nedenleriyle, LME'de olu_an
i_lem tarihinde mumkuin olabilecek en iyi fiyat gdostergesini
bu nedenlede daha 6nce de inildi i Uzere uUretici ve tuccs
belirlenmesinde baz allnmaktadlr.
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LME'de belirlenen cash (pe_in) ve 3 ay vadeli
settlement fiyatlarl gunliuk olarak ilan edilmektedir. Bunlar,

fiyatlar ve 3 ay vadeli fiyatlar sabah seanslnda en son olare
fiyatlardlr. Settlement fiyatlarl ise yine sabah seanslnda
ilan edilen ancak i_lem yapllmaml_ all_ ve satl
Fiyatlarlnda LME'i baz alanlar gunluk fiyat belirlemeleri
settlement fiyatlarlnl kullanmaktadlr.

Cash (Pe_in) ve vadeli fiyatlar'araslndaki ili_kiye gor

metalin piyasasl normal piyasa (contango) veya ter:
(backwardation) olarak anllmaktadlr. Contango piyasale
durumlarda olmas1l gerekti i gibi, vadeli fiyat metalin vad
stokta ta_l1nmasl icin gerekli finansman, sigorta vb. mas
kadar pe_in fiyattan daha yuksektir. Vade farklnln teorik olal
buyuklid U0 stokta ta_1ma masraflarlna e_ittir ve daha fazla y:

durumlarlnda piyasa arbitraj i_lemleri sonucunda denge fi)
Backwardation ise pe_in fiyatln ce_itli nedenlerle vadeli
vyiUksek oldu u normal olmayan piyasa ko_ullarlnda olu_ur.
pe_inve vadeli fiyat farklnln mumkin olabilecek miktarl h:

olarak bir klsltlama s6zkonsu de ildir.
2- Etibank Fiyatlarl ve LME Fiyatlarlnln Kar_1lla_tlrllma

Ureticilerce uygulanan fiyatlama sistemlerinde genel ol
bir Gruanidn fiyatlna LME fiyatlarl baz edilmekte, di er Grauar
bu Gruniun fiyatlna goére hesaplanmaktadlr. Bu hesaplamac
allclnln aynl mall LME'den almasl durumundaki maliyetine ¢
prim uygulamaktadlr. Bu primin ekonomikolarak maksimum buyukld
allnln malln allclslnln teslim alaca 1 yere kadar ta.
masraflarl, vergiler, e er varsa ek uretim maliyetleri ve ur
rahatll 1 primi olarak anllabilecek farklarln tutarl ka
taraflndan uygulanan sistemde fiyatl LME'e kote edilen

markas1l ile anllan min. %99,65 aliuminyum iceren kul¢ge Grund
bu Griunde aldl 1 Gretici priminin 1988-1992 icerisindeki se
gorulmektedir. Ekteki Tablo-A'da 1988-1992 dé6énemi icin Etib

diunya uUretici ve tuccarlarlnln gunlik alitminyum fiyatlarlna
Settlement Fiyatlarl ABD Dolarl olarak, Tablo-C'de ise yine

Etial-7 fiyatlarl $ olarak verilmektedir. "ekil-A'da ise

donem icindeki seyri ABD Dolarl olarak gorulmektedir.
incelenmesinde goruldu U uzere donem icinde fiyatlar
dalgalanmalar olu_mu_ ve genel olarak fiyatlarda de i_me du_
gercekle_mi_tir. Nitekim Ocak-1988 fiyatlna gore Arallk-1¢
Dolarl bazlnda %39,7 daha du_ukttar. "“"ekil-A'dan anla_1laca I
uruanda Etial-7 fiyatlarl da aynl donemde dolar bazlnda LME"'e
de i_mi_ ve dij_mu_tidr. Ancak aynl donemde TL'nin ABD Dol

E
de er yitirmesi nedeniyle TL bazlnda fiyatlar yakla_1k % ¢
Ancak TL. bazlnda gercekle_en artl_a ra men Etibank s
uluslararasl1l fiyatlar duzeyindedir. Nitekim bu durum Tablo-D
Tuarkiye'ye ithal edilen ktl¢ge aliuminyumlarln 1988-1992 doén
Dolarl bazlnda fiyatlarlnln kar_1lla_tlrllmaslndan da ort
Bazl ylllarda Etial-7 fiyat ortalamaslnln yuksek olmasilr
fiyatlarlnln aynl nitelikte kulcelerden ba_ka vasi1ft
icermesidir.

Donem igcinde Dolar bazlnda aluminyum fiyatlarlnln o6n
di_mesinin nedenlerini t¢gce aylrmak mumkundur. Bunlar:
1- Dunya ekonomisinde 1988 sonraslnda ortaya ¢lkan ve h

etmekte olan durgunluk nedeniyle aluminyum ve Grunlerine ta
olmu_tur.
2- DOnem icerisinde talepteki daralmaya kar_111k dunya
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Uretim kapasitesinde yakla_1k 1.4 milyon ton artl_ olmu_tur.

3- Eski sosyalist Ulkelerde rejim de i_ikli i ile bir
ekonomisine adaptasyon suUrecinde ortaya ¢lkan aliuminyum ve b
kullanan sanayilerde GUretim daralmasl1l ve bu uUlkelerin ac
doviz talepleri, bu uUlkelerde, 6zellikle eski SSCB ulkele
aliuminyum uUretim kapasitesinin dinya pazarlarlna yonlendirili
olmu_tur. Bu durum halihazlrda baskl altlnda olan aluminy
Onemli 6lcude etkilemi_tir.

TABLO A: L.M.E Aluminyum Ayllk Ortalama Fiyatlarl ($/tom)

AY L AR 1988 1989 1990 1991 1992 1993
1 2,002 2,400 1,529 1,516 1,177 1,207
2 2,131 2,185 1,455 1,505 1,267 1,202
3 2,512 2,076 1,568 1,497 1,281 1,152
4 2,506 2,127 1,521 1,392 1,317 1,109
5 2,993 2,261 1,527 1,297 1,307 1,124
6 3,585 1,916 1,566 1,276 1,276 1,166
7 2,584 1,757 1,585 1,297 1,313 1,203
s 2,706 1,799 1,783 1,257 1,308,773
9 2,390 1,719 2,068 1,212 1,270 1,116
10 2,311 1,821 1,947 1,150 1,174 1,088
11 2,438 1,737 1, 618 1,135 1,159 1,040
12 2,505 1, 634 1,523 1,098 1,207

ORTALAMA 2,555 1,953 1, 641 1,303 1,255 1,198

TABLO B: L.M.E Aluminyum 3 Ay Vadeli Ayllk Ortalama Fiyatlarl ($/tom)

AYLAR 1988 1989 I 1990 1 1991 1992 1993

1 1,878 2,358! 1,542 1! 1,548 1,201 1,229

2 1,988 2,1651 1,466 11,537 1,292 1,224

3 2,256 2,0501 1,569 11,529 1,306 1,174

4 2,217 2,073; 1,530 :1,423 1,343 1,132

5 2,378 2,1081 1,548 11,327 1,332 1,147

6 2,803 1,863! 1,584 711,308 1,301 1,189

7 2,470 1,743! 1,614 ! 1,329 1,338

8 2,555 1,793 1,806 ! 1,288 1,329

9 2,380 1,718 1 1, 988 11,242 1,293

10 2,191 1,768 1,806 11,179 1,198

11 2,382 1,715 i 1,623 11,163 1,183

12 2,419 1,636 i 1, 558 11,123 1,231
ORTALAMA 2,326 1,916! 1,636 i1,333 1,279 1,182

TABLO C:Etibgngjal-7 Fiyatlarx (1000TL/TON)

AYLAR 1 1988 1989 no9so 1 1991 1 1992

1 1 2,350 4,100 i 4,495 ! 6,000 !'7,786

2 ' 2,700 4,100 i 4,400 ! 6,040 19,020

3 i 3,700 4,100 ! 4,400 ' 6,200 19,969

4 1 3,400 4,150 i 4,400 ! 6,691 10,730

5 ' 4,100 4,300 ! 4,400 ' 6,809 111,149

6 i 4,100 4,745 1 4,455 ' 6,921 111,334

7 1 4,100 4,800 ! 4,600 ! 7,020 111,548

N i 4,100 4,800 ! 5,159 ! 6,957 11,916

9 1 4,100 4,800 ! 6,153 ! 7,083 111,837

10 ' 4,100 4,800 : 6,500 1 6,900 :11,624

11 1 4,100 4,800 ! 6,500 i 7,048 111,943

12 1 4,100 4,621 i 6,350 ! 7,186 112,820
ORTALAMA 1 3,690 4,510 ! 5,151 i 6,738 110,973

. .

DPT .
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TABLO D:ithal Kul¢ge Aliuminyum Fiyat ve Miktarlarl

> 1L L AR 11988 ! 1989 ! 1990 i 1991 1 1992
Miktar (T on»®4)1765 ! 26,340 ! 63,568 ! 25,156 1 42,513
ithal Fiyat ($/ton3,340 ! 2,032 ! 1,787 i 1,591! 1,605
Etial-7 Fiyat ($/tomn)d9s ! 2,120 ! 1,945 ! 1,582 1 1,560

Not:Yuvarlak Ingot, T-Ingot,Ala_1mll ve Ala_1mslz Kiulceler Toplam
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